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 U ovom doktorskom radu istraģen je utjecaj uvjeta pripreme na strukturna i 

optoelektriļna svojstva tankih filmova usmjerenih nanocjevļica titanijeva dioksida i kompozita 

s barijevim titanatom, te optimizacija njihovih svojstva za primjenu u fotokatalizi i kao slojevi 

za prijenos elektrona u perovskitnim solarnim ĺelijama. 

 Kombinacijom fizikalnih i kemijskih sintetskih metoda, te optimizacijom uvjeta sinteze 

pripremili su se homogeni, transparentni tankoslojni uzorci nanocjevļica s optimalnom ġirinom 

i duljinom pora. U prvom koraku metodom magnetronskog raspraġenja najprije su naneseni 

tanki filmovi titanija na podlogu stakla prekrivenog prozirnim vodljivim oksidom. U drugom 

koraku elektrokemijskom anodizacijom slojeva titanija i naknadnom termalnom obradom 

pripremljeni su tanki filmovi vertikalno usmjerenih nanocjevļica titanijeva dioksida. U treĺem 

koraku ispitala se priprema kompozitnih materijala nanocjevļica s barijevim titanatom 

hidrotermalnom sintezom, rotacijskim oblaganjem otopina barijevog hidroksida, sol-gel 

sintezom i magnetronskim raspraġivanjem. Uvjeti pripreme kao npr. trajanje depozicije 

titanijeva sloja magnetronskim raspraġenjem, sastav elektrolita i napon kod elektrokemijske 

anodizacije, koncentracija otopina prekursora mijenjani su u ġirokom rasponu i detaljno je 

analiziran njihov utjecaj na svojstva tankih filmova nanocjevļica titanijeva dioksida. 

Sol-gel sinteza i magnetronsko raspraġivanje barijevog titanata pokazale su se 

neprikladnima za sintezu slojeva barijevog titanata na titanijevom dioksidu buduĺi da je za 

kristalizaciju tih slojeva potrebna previsoka temperaturna obrada koja bi naruġila strukturna, 

optiļka i elektriļna svojstva titanijeva dioksida i podloge. 

U doktorskom radu pokazano je da ļiste, odnosno nemodificirane nanocjevļice imaju 

veliki potencijal za primjenu u fotokatalizi, pogotovo u sluļaju razgradnje diklofenaka. 

Efikasnost fotokatalize ispitivala se praĺenjem promjene koncentracije oneļiġĺujuĺe tvari 

diklofenaka u vremenu. Modificiranjem rotacijskim oblaganjem povrġine nanocjevļica s  



barijevim hidroksidom uzrokovalo je poveĺanje efikasnosti fotokatalize za 28 % ġto je 

rezultiralo fotokatalitiļkom razgradnjom å 90 % diklofenaka unutar 60 min. MeĽutim 

pripremom kompozitnog materijala hidrotermalnom reakcijom rezultiralo je smanjenjem 

efikasnosti fotokatalize uslijed naruġavanja optiļkih i elektriļnih svojstava nanocjevļica i 

smanjivanja specifiļne povrġine nanocjevļica titanijeva dioksida nastankom sloja barijevog 

titanata. 

Tanki filmovi nanocjevļica titanijeva dioksida su takoĽer uspjeġno primijenjeni kao 

sloj za prijenos elektrona u perovskitnim solarnim ĺelijama sa standardnom konfiguracijom. 

Pri tome je najveĺa postignuta efikasnost konverzije perovskitnih solarnih ĺelija s ugraĽenim 

slojem nanocjevļica titanijeva dioksida iznosila 13,5 %. Za daljnje poboljġanje efikasnosti 

solarnih ĺelija potrebno je provesti optimizaciju i ostalih slojeva perovskitne solarne ĺelije, ġto 

prelazi okvire ovog doktorskog rada i predmet je buduĺih istraģivanja.  

Kompozitni slojevi pripremljeni u sklopu ovog doktorskog rada su se takoĽer ispitali 

za primjenu u perovskitnim solarnim ĺelijama kao slojevi za prijenos elektrona. Koriġtenje 

kompozitnog materijala pripremljenog hidrotermalnom reakcijom rezultiralo je smanjenjem 

efikasnosti i padom parametara solarnih ĺelija uslijed smanjenja specifiļne povrġine 

pokrivanjem pora nanocjevļica, rasta elektriļnog otpora i smanjenja transmisije rastom sloja 

barijevog titanata. 

Zakljuļno, tanki filmovi titanatnih nanocjevļica pripremljeni u sklopu ovog doktorskog 

rada imaju veliki potencijal za daljnji razvoj i primjenu, pogotovo u podruļju primjene sunļeve 

energije kao npr. za fotokatalizu i solarne ĺelije. MeĽutim, kompozitni materijali barijevog 

titanata i tankih filmova vertikalno usmjerenih nanocjevļica zahtijevaju daljnja detaljna 

istraģivanja te optimizaciju svojstava i postupaka pripreme kako bi bili uspjeġno iskoriġteni u 

raznim primjenama. 
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 This doctoral dissertation investigates the influences of different preparation conditions 

on structural and optoelectrical properties of vertically oriented titania nanotube thin films and 

their composites with barium titanate, and also the optimisation of the materialsô properties for 

uses in photocatalysis and as electron transport layers in perovskite solar cells. 

 Transparent thin film titania nanotubes with optimal pore length and thickness were 

prepared by implementing optimised physical and chemical methods of synthesis. Using 

magnetron sputtering, titanium thin films were deposited onto conductive oxide glass 

substrates. The titanium thin films were converted into vertically oriented titania nanotube thin 

films through electrochemical anodization followed by thermal annealing. In the last step, the 

composite materials were prepared by hydrothermal reactions, by spin coating barium 

hydroxide solutions or sol-gel mixtures, and by magnetron sputtering of barium titanate targets. 

The preparation conditions (e.g. sputtering duration of titanium thin films, electrolyte 

composition, anodization voltage, barium titanate precursor concentration) have been varied in 

a wide range and their influence on the properties of the titania nanotube thin films has been 

thoroughly analysed. 

 Sol-gel and magnetron sputtering methods used for depositing barium titanate films 

have been proven to be incompatible because of the necessary high temperature processing 

needed to prepare crystalline barium titanate which would be detrimental to the structural, 

optical and electrical properties of titanium dioxide and the substrate. 

 In this doctoral dissertation it has been shown that pure, unmodified titania nanotube 

thin films have great potential in photocatalysis, especially in the case of diclofenac 

degradation. Photocatalytic degradation has been investigated by tracking the change in 

diclofenac concentration during photocatalysis experiments. Composite materials prepared by 

spin coating solutions of barium hydroxide resulted in an increase in photocatalysis rates by 28  



% and with the degradation of å 90 % diclofenac under 60 min. However, the composite 

materials prepared by hydrothermal reactions with barium hydroxide showed a decrease in 

photocatalytic capabilities due to negative effects on optical and electrical properties of the 

nanotubes and due to the decrease in the specific surface of the nanotubes with the growth of 

the barium titanate layer. 

 Titania nanotube thin films were also successfully implemented as an electron transport 

layer in perovskite solar cells with a standard layer configuration. The highest obtained solar 

conversion efficiency was 13,5 % for the solar cells containing titania nanotube thin films. To 

further increase the efficiency of the perovskite solar cells it would require the optimization of 

other layers which is above the scope of this dissertation, and will be investigated in future 

research. However, implementing composite electron transport layers in the perovskite solar 

cells showed a decrease in solar energy conversion efficiencies and solar cell parameters due 

to the coverage of nanotube pores with barium titanate, increases in electrical resistance, and 

decreases in transmittances correlated with the growth of the barium titanate layer. 

 Overall, this transparent thin film nanotube technology is a promising new material with 

great potential for future uses and technological improvements, especially in the field of solar 

energy conversion such as photocatalysis and solar cells. On the other hand, the barium titanate 

and vertically oriented titania nanotube composite material requires further detailed research 

and optimization to fine-tune its properties to be successfully implemented in different use 

cases. 
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1. UVOD 

 Metalni oksidi su veĺ godinama u fokusu znanosti o materijalima zbog ġiroke primjene 

i ļinjenice da spadaju u skupinu najzastupljenijih kemijskih spojeva na Zemlji. Jedan od 

najistraģivanijih materijala iz te skupine je titanijev dioksid (TiO2) (229404 objavljenih radova 

od 1955 do 2022. prema Web of Science (WOS) bazi [1]) zbog izuzetnih strukturnih i 

optoelektriļnih svojstava, kemijske stabilnosti, ļvrstoĺe, jeftinih metoda pripreme i ġirokog 

raspona primjene (kreme za zaġtitu od UV zraļenja, keramike, pigmenti za plastike, bojila za 

hranu i piĺe, baterije, solarne ĺelije, senzori, samoļisteĺe podloge, fotokatalizatori itd. [2]). Dio 

istraģivanja je orijentiran prema raznim moguĺim nanostrukturiranim oblicima TiO2 i 

potencijalnim novim primjenama, buduĺi da se na svojstva nanomaterijala moģe utjecati 

promjenom veliļine, oblika, specifiļne povrġine i kristalne strukture. Do sada su sintetizirani 

razni nanomaterijali TiO2: tanki filmovi, nanoļestiļni prahovi, nanocjevļice, nanoģice, 

nanostupiĺi, nanovrpce, nanoploļice itd. od kojih su posebno interesantne usmjerene 

nanocjevļice TiO2 (TNC). Njihov izduljeni oblik, te ureĽena i usmjerena struktura koja se moģe 

vidjeti na slici 1., pokazali su se vrlo pogodni za primjene gdje je bitan prijenos naboja 

(primjena u solarnim ĺelijama), dok im velika specifiļna povrġina poveĺava reaktivnosti i 

omoguĺuje adsorpciju velike koliļine oneļiġĺujuĺe tvari (primjena u fotokatalizi). 

 

Slika 1. Morfologija ureĽenih i usmjerenih TNC. 

 Razvijene su razne metode pripreme TNC, od kojih je najjednostavnija anodizacija Ti 

folije. Anodizacijom uz prisutnost Fï iona u elektrolitu postiģe se oksidacija i 

nanostrukturiranje Ti folije. Velika prednost TNC pripremljenih anodizacijom je ta da nastaju 

nanostrukture koje su imobilizirane, odnosno priļvrġĺene za podlogu. To je bitan faktor u 

odabiru metode pripreme TiO2 nanostruktura jer sve viġe i viġe raste svijest o toksiļnosti 

nanoļestica. Opĺenito cjeloviti (eng. bulk) TiO2 nije toksiļan, meĽutim problem nastane kad 

su u pitanju slobodne, odnosno neimobilizirane nanoļestice. U nekoliko nedavnih znanstvenih 

studija i preglednih radova [3,4] navode se putevi i mehanizmi prodiranja i prijenosa 
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nanoļestica u organizme, te se raspravlja o njihovim ġtetnim utjecajima na ljudski organizam 

kao npr. oksidativni stres, histopatoloġke promjene, kancerogenost, genotoksiļnost i 

imunotoksiļnost.  

 Priprema TNC anodizacijom Ti folije veĺ je dobro optimiziran postupak, no primjena 

TNC sintetiziranih na podlozi Ti folije limitirana je neprozirnoġĺu debele metalne podloge. S 

druge strane primjena fizikalnih metoda depozicije Ti kao ġto je npr. magnetronsko 

raspraġivanje omoguĺuje pripremu tankih filmova na razliļitim podlogama. Upotreba 

transparentnih podloga kao ġto su staklo, kvarcno staklo, te staklo sa slojem prozirnog 

vodljivog oksida, itd. otvaraju moguĺnosti pripreme prozirnih tankih filmova TNC i njihovu 

primjenu u sustavima za fotonaponsku pretvorbu (solarne ĺelije treĺe generacije). 

 TiO2, opĺenito kao materijal uz sve navedene prednosti ipak posjeduje odreĽene 

nedostatke. Za fotokatalitiļku primjenu, relativno ġiroki energijski procijep (Eg) TiO2 od          

3,0 ï 3,2 eV ograniļava apsorpciju elektromagnetskog zraļenja na UV dio spektra koji je samo 

manji dio cijelog sunļevog spektra. TiO2 takoĽer posjeduje visoku brzinu rekombinacije 

fotopobuĽenih nosioca naboja koja moģe predstavljati probleme i za solarne ĺelije. Kako bi se 

ti nedostaci umanjili koriste se razliļite metode modifikacije materijala, odnosno modifikacija 

povrġine TiO2 s drugim materijalima i pripreme sloģenih, odnosno kompozitnih materijala. 

Postoji ġirok raspon materijala s kojima se moģe modificirati TiO2, od kojih su najpoznatije 

nanoļestice plemenitih metala [5,6]. MeĽutim zbog visoke cijene i ograniļene dostupnosti 

polaznih sirovina, modifikacije plemenitim metalima nisu prikladne za primjenu na veĺoj skali 

(eng. scale-up). Novija se istraģivanja zbog toga bave prouļavanjem povrġinskih modifikacija 

razliļitim elementima/spojevima koji su neusporedivo jeftiniji i istovremeno pariraju 

plemenitim metalima ġto se tiļe poboljġanja efikasnosti u primjenama (npr. fotokatalizi i 

solarnim ĺelijama). Ļeste su povrġinske modifikacije metalima kao ġto su Cu [7,8] i Fe [9], te 

metalnim oksidima kao ġto su npr. CuO [10,11] i ZnO [12,13]. Manje zastupljen materijal, koji 

je relativno novija modifikacija i koja pokazuje veliki potencijal je barijev titanat (BaTiO3, 

BTO). BTO je sintetski perovskit koji je do sada uglavnom bio koriġten u elektroniļkoj 

industriji. Moguĺe ga je pripremiti raznim kemijskim i fizikalnim metodama, no zbog potrebne 

pripreme na visokoj temperaturi (> 600 °C) njegova primjena je ograniļena. Osim primjene u 

elektronici, u novijoj literaturi prikazana je i njegova uspjeġna implementacija u sustavima kao 

ġto su: perovskitne solarne ĺelije [14], fotokatalizatori [15] i senzori relativne vlaģnosti [16] 

kao ļisti materijal ili u kombinaciji s TiO2. 

 U ovom doktorskom radu koristit ĺe se TNC pripremljene elektrokemijskom 

anodizacijom tankih filmova Ti koji su dobiveni magnetronskim raspraġivanjem. Istraģivat ĺe 
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se priprema, odnosno optimizacija uvjeta pripreme tankih filmova TNC koji ukljuļuju debljinu 

poļetnog tankog filma Ti, udio soli (NH4F) i vode u elektrolitu koji se koristi u anodizaciji, te 

napon anodizacije. Postupak optimizacije uzimat ĺe u obzir strukturna, morfoloġka, optiļka i 

elektriļna svojstva koja su prikladna za primjenu u fotokatalizi i perovskitnim solarnim 

ĺelijama. Optimizirane TNC ĺe takoĽer sluģiti kao poļetna toļka za pripremu kompozitnih 

BTO/TNC materijala, te istraģivat ĺe se potencijalna sinergija izmeĽu ta dva materijala u 

primjenama fotokatalize i perovskitnim solarnim ĺelijama. Za pripremu kompozitnih 

BTO/TNC materijala koristit ĺe se razne fizikalne i kemijske metode sinteze BTO koje 

ukljuļuju hidrotermalnu reakciju TNC s otopinama Ba(OH)2, rotacijsko oblaganje (i ģarenje) 

otopina Ba(OH)2 na TNC, sol-gel sinteza BTO i magnetronsko raspraġivanje BTO. 
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2. ht0L 5Lh 

2.1. Poluvodiļi 

 Preklapanja elektronskih orbitala atoma u kristalnoj reġetci, u skladu s 

kvantnomehaniļkim pravilima (Paulijev princip), ima za posljedicu pomak njihovih 

energijskih nivoa (cijepanje, degeneracija) i stvaranje energijskih vrpci (slika 2.). S obzirom na 

strukturu energijskih vrpci materijale moģemo podijeliti na vodiļe, poluvodiļe i izolatore. 

 

Slika 2. Cijepanje energijskih nivoa smanjenjem meĽuatomske udaljenosti [17]. 

 Ovisno o elektronskoj konfiguraciji atoma koji grade kristalnu reġetku na temperaturi 

apsolutne nule najniģe energijske vrpce su potpuno popunjene, dok najviġa zauzeta vrpca moģe 

biti djelomiļno ili potpuno popunjena. U kristalima s djelomiļno popunjenom najviġom 

vrpcom (valentnom) pod djelovanjem elektriļnog polja valentni elektroni se slobodno gibaju 

kristalom i takvi materijali su dobri vodiļi elektriļne struje (metali; slika 3. a) i b)). Potpuno 

drugaļije ponaġanje je u sluļaju kristala s potpuno popunjenom valentnom vrpcom gdje 

elektriļno polje na temperaturi apsolutne nule ne uzrokuje gibanje elektrona, a do prve viġe 

nepopunjene vrpce, odnosno vodljive vrpce postoji energijski procijep Eg kao ġto je prikazano 

na slici 3. c) i d) [17]. Vaģnu ulogu za svojstva materijala ima ġirina tog procijepa. Ukoliko je 

taj procijep ġiri (5 ï 10 eV) onda govorimo o izolatorima (slika 3. c)), a ako je taj procijep uģi 

onda se poviġenjem temperature mogu pobuditi valentni elektroni u stanja vodljive vrpce. U 

tom sluļaju koncentracija tako pobuĽenih elektrona je znatno manja u odnosu na metale i takvi 

materijali imaju znatno manju vodljivost i zovemo ih poluvodiļima (slika 3. d)).  
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Slika 3. Energijski nivoi vrpca: a) i b) metala, c) izolatora i b) poluvodiļa [17]. 

Na slici 3. EF prikazuje Fermijev nivo koji oznaļava energijski nivo izmeĽu valentne i vodljive 

vrpce koji ima 50 %-tnu vjerojatnost da bude popunjen s elektronom u uvjetima 

termodinamiļke ravnoteģe. 

 Poluvodiļi su zbog svojih mnogobrojnih interesantnih svojstava veĺ desetljeĺima meĽu 

istraģivanijim materijalima, te njihova tehnoloġka primjena prati trend minijaturizacije 

poluvodiļkih komponenti koja nije na ġtetu efikasnosti. Najveĺu su primjenu naġli u 

elektroniļkim ureĽajima kao ġto su npr. ispravljaļi, tranzistori, solarne ĺelije, magnetometri, 

laseri itd. Neka opĺenita osnovna svojstva poluvodiļa su [18]: 

¶ elektriļni otpor (R) poluvodiļa smanjuje se s poveĺanjem temperature (u odreĽenom 

temperaturnom rasponu) za razliku od metala kojima otpor raste s poveĺanjem 

temperature, 

¶ apsorbiraju vidljivo svjetlo pri ļemu im se poveĺava vodljivost, a prozirni su u 

infracrvenom podruļju, 

¶ temperaturni gradijent inducira elektriļno polje (termoelektriļni efekt),  

¶ s metalima tvore ispravljaļke ili  neohmske kontakte, 

¶ vrijednosti elektriļnog otpora im variraju ovisno o materijalu od 10ï5 do 106 ɋcm.  

 

 Veliki broj elemenata i spojeva posjeduju poluvodiļka svojstva kao npr.: elementi 14. 

skupine periodnog sustava (Si, Ge), spojevi 13. i 15. skupine (AlAs, AlSb, BN, GaAs, GaP, 

GaSb, InAs, InP, InSb), 12. i 16. skupine (CdS, CdSe, CdTe, ZnS, ZnTe), 14. i 16. skupine 

(PbS, PbTe), spojevi elemenata unutar 14. skupine (SiC), te organski spojevi (polianilin, 



6 

 

poli(3,4-etilenioksitiofen) ili PEDOT te 2,2',7,7'-tetrakis[N,N-di(4-metoksifenil)amino]-9,9'-

spirobiflioren ili Spiro-OMeTAD) i metalni oksidi (TiO2, ZnO, SnO2, WO3, SrTiO3, BaTiO3 

itd.) [17]. 

 S obzirom na poloģaj maksimuma valentne vrpce (eng. valence band, VB) i minimuma 

vodljive vrpce (eng. conduction band, CB) koji definiraju ġirinu energijskog procijepa, u 

inverznom prostoru poluvodiļe dijelimo na poluvodiļe s direktnim i poluvodiļe s indirektnim 

procijepom. Za poluvodiļe s direktnim procijepom (slika 4. a)) pri prijelazu elektrona iz 

valentne vrpce u vodljivu i obratno ne dolazi do promjena valnog vektora Ὧᴆ (saļuvan je moment 

(impuls) elektrona), dok se za poluvodiļe s indirektnim procijepom (slika 4. b)) maksimum 

valentne vrpce ne nalazi na istoj vrijednosti Ὧᴆ kao i minimum vodljive vrpce, te dolazi do 

apsorpcije, odnosno emisije fonona. 

 

Slika 4. Shematski prikaz valentne i vodljive vrpce za poluvodiļe s: a) direktnim i b) indirektnim procijepom 

[18].  

 U sluļaju poluvodiļa postoje dva tipa slobodnih nosioca naboja: negativni elektroni    

(eï) i pozitivne ġupljine (h+). Ġupljine nastaju pobuĽivanjem elektrona na viġe energijske nivoe 

i na mjestima strukturalnih nedostatka/defekata elektrona. Ovisno o omjeru naboja unutar 

poluvodiļa u uvjetima termodinamiļke ravnoteģe, poluvodiļi se mogu dijeliti na intrinziļne i 

ekstrinziļne poluvodiļe. Intrinziļni poluvodiļi su materijali vrlo visoke ļistoĺe i sadrģe isti broj 

pozitivnih naboja u valentnoj i negativnih nosioca naboja u vodljivoj vrpci (N(h+):N(eï) = 1:1). 

Njihov EF otprilike je na sredini energijskog procjepa, izmeĽu maksimuma valentne i 

minimuma vodljive vrpce. Dopiranjem poluvodiļa s niskom koncentracijom drugih elementa 

(0,01 ppm) moguĺe je dovesti do strukturnih defekata koji poveĺavaju koliļinu odreĽenog 

slobodnog naboja unutar materijala, te ovisno o dopandu mogu se podijeliti na poluvodiļe n-

tipa i poluvodiļe p-tipa. Dodavanjem dopanda s drugaļijom valencijom u kristalnu strukturu, 

odnosno razliļitim brojem elektrona u valentnoj vrpci, dogaĽaju se promjene u kristalnoj 



7 

 

reġetci te u broju slobodnog naboja unutar materijala. UvoĽenjem dopanda s veĺim brojem 

valentnih elektrona dovodi do viġka elektrona (n-tip), dok uvoĽenje dopanda s manjim brojem 

dovodi do viġka ġupljina (p-tip) u poluvodiļkom materijalu. Dopiranje poluvodiļa rezultira 

porastom koncentracije odreĽenog tipa slobodnog nosioca naboja, tzv. veĺinskog naboja, koji 

dalje sudjeluje u poveĺanju vodljivosti. Dopiranje takoĽer uvodi nove energijske nivoe ġto 

dovodi i do pomaka EF bliģe valentnoj vrpci u sluļaju p-tipa i vodljivoj vrpci u sluļaju n-tipa 

poluvodiļa [19]. 

 

2.1.1. p-n spoj 

 Spajanjem p- i n- tipova poluvodiļkih materijala (p-n spoj; slika 5. a)) zbog razlika u 

koncentracijama slobodnih nosioca naboja dolazi do difuzije eï iz n- u p-tip, te difuzije h+ iz p- 

u n-tip materijala. Kretanje naboja zbog navedenog koncentracijskog gradijenta uzrokuje tzv. 

difuzijsku struju, te prelaskom veĺinskog slobodnog naboja u materijal gdje je on manjinski 

dolazi do rekombinacije eï i h+ nakon ġto naboj proĽe odreĽeni put (difuzijska duljina). 

Posljediļno se rekombinacijom stvara podruļje unutar materijala, toļnije oko spoja dva 

materijala gdje je izuzetno niska koncentracija slobodnih nosioca naboja tzv. zona 

osiromaġenja. Nastankom zone osiromaġenja uspostavlja se unutarnje elektriļno polje koje 

uzrokuje kretanje elektrona u suprotnom smjeru od smjera difuzije elektrona, te ġirenje zone 

osiromaġenja prestaje u trenutku izjednaļavanja suprotnih sila (ravnoteģno stanje; difuzijska 

struja prestaje teĺi) [20].  
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Slika 5. Prikaz a) p-n spoja, b) profila raspodjele broja N slobodnih nosioca naboja, c) prostorne gustoĺe naboja 

ɟ(x), d) elektriļnog polja ɝ(x), e) elektrostatskog potencijala ɣ(x) kao funkcije udaljenosti x u p-n spoju. Prikazi 

su u uvjetima termodinamiļke ravnoteģe [20]. 
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Koncentracija slobodnih nosioca naboja unutar zone osiromaġenja eksponencijalno brzo opada, 

dok je u kvazineutralnimi zasebnim n- i p-tip materijalima (izvan zone osiromaġenja) 

konstantna kao ġto je prikazano na slici 5. b). Zbog toga je njihov doprinos prostornoj gustoĺi 

naboja ɟ zanemariv u p-n spoju, te je ɟ odreĽena nabojem ioniziranih dopirajuĺih atoma (slika 

5. c)) iz kristalnih reġetki zasebnih materijala:  

 ”ὼ ήὔ ,  ὼ  ὼ  π (2.1) 

 ”ὼ ήὔ ,  π  ὼ ὼ  (2.2) 

gdje je q elementarni naboj (q å 1,602 × 10ï19 C), ND i NA su gustoĺe ioniziranih atoma donora 

i akceptora, a ὼ i ὼ  oznaļavaju duljinu zone osiromaġenja u n- i p-tipu materijala. Prostorna 

gustoĺa naboja se moģe iskoristiti kako bi se prikazalo elektriļno polje pomoĺu Poissonovih 

jednadģbi u jednoj dimenziji [20]: 

   (2.3) 

gdje je ɣ elektrostatski potencijal, ɝ elektriļno polje, Ůr relativna dielektriļna konstanta, a Ů0 

dielektriļna konstanta vakuuma (Ů0 = 8,854 × 10-14 F/cm). Promjena elektriļnog polja se zatim 

moģe dobiti integriranjem jednadģbe 2.3 preko cijele zone osiromaġenja, ġto je grafiļki 

prikazano na slici 5. d) [20]: 

 ‚  ”᷿ Ὠὼ (2.4) 

Uz aproksimaciju da je u kvazineutralnim podruļjima p- i n-tipa materijala izvan zone 

osiromaġenja ɟ = 0, odnosno [20]: 

 ‚ ὼ  ‚ὼ π  (2.5) 

i ako se jednadģbe 2.1 i 2.2 uvrste u jednadģbu 2.4 dobivaju se jednadģbe za izraļun elektriļnog 

polja [20]: 

 ‚ὼ  ὔ ὼ ὼ,  ὼ  ὼ  π (2.6) 

 ‚ὼ  ὔ ὼ ὼ,  π  ὼ ὼ  (2.7) 

Uz pretpostavku da je granica izmeĽu ta dva materijala nagla i jasno definirana u toļki x = 0. 

U toj toļki je ɝ kontinuirano ġto znaļi da je [20]:  

 ὔὼ  ὔὼ   (2.8) 

 

                                                 
i Podruļja n- ili p- tipa poluvodiļa koja nisu zahvaĺena zonom osiromaġenja se aproksimiraju kao 

(kvazi)neutralnim. Odnosno, dopiranje poluvodiļa ne rezultira prevladavanjem pozitivnog ili negativnog naboja, 

buduĺi da je isti broj pozitivnih donorskih iona i eï u n-tipu ili isti broj negativnih akceptorskih iona i h+ u p-tipu 

poluvodiļa. 
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Finalno se promjena elektrostatskog potencijala moģe izraļunati integracijom elektriļnog polja 

po duljini zone osiromaġenja, ļime se dobiva krivulja na slici 5. e) [20]: 

 ‪   ᷿‚ Ὠὼ  (2.9) 

Pri termodinamiļkoj ravnoteģi razlika u elektrostatskom potencijalu Vin (slika 5. e)) koja se 

uspostavi kroz p-n spoj naziva se intrinziļni potencijal (eng. built-in potential) p-n spoja [20]. 

Upravo taj fenomen stvaranja intrinziļnog potencijala u p-n spoju zasluģan je za funkcioniranje 

solarnih ĺelija i ļesto se primjenjuje u fotokatalizi kao mehanizam pospjeġivanja efikasnosti 

reakcije fotokatalize. 

 

2.2. Titanijev dioksid 

 Metalni oksidi su meĽu najzastupljenijim kemijskim spojevima na Zemlji (Fe2O3, 

Al 2O3, CuO, MnO2 itd.). Dolaze u raznim kemijskim sastavima i kristalnim strukturama te 

tvore izolatore, poluvodiļe, vodiļe i supervodiļe. Materijali iz navedene skupine spojeva imaju 

ġirok raspon svojstava (termoelektriļna, fotoelektriļna, luminiscentna, magnetna svojstva, 

izraģena termiļka i kemijska stabilnost i sl.). Zbog niske cijene i mnogobrojnih naļina pripreme 

u raznim oblicima (keramike, tanki filmovi, prahovi, nanostrukture) imaju znaļajnu primjenu 

u mikroelektroniļkoj industriji [21].  

 Titanijev dioksid je jedan od najistraģivanijih spojeva iz grupe poluvodiļkih metalnih 

oksida. Od svojih Ăskromnihñ industrijskih poļetaka kada je u najveĺoj mjeri bio koriġten u 

proizvodnji pigmenta, provedena su mnogobrojna istraģivanja kako bi se potencijalno proġirila 

primjena TiO2 na npr. baterije [22], samoļisteĺe podloge [23], napredne oksidacijske procese 

[24], proizvodnju vodika [25], antimikrobna djelovanja [26], senzore [27], solarne ĺelije [28] 

itd. Takva ġirina upotrebe je posljedica povoljnih optoelektriļnih svojstava, izraģene ļvrstoĺe i 

kemijske stabilnosti. TiO2 moģe postojati u 11 razliļitih kristalnih struktura prikazanih na slici 

6., od kojih su ġest (naznaļene naranļastom bojom i slovima a) ï f)) stabilne pri atmosferskom 

tlaku. Prve ļetiri navedene strukture: rutil, anatas, brukit i TiO2(II) prisutne su u prirodi, dok su 

ostale strukture sintetizirane u visokotlaļnim laboratorijskim uvjetima [21]. 



11 

 

 

Slika 6. Jedanaest kristalnih struktura TiO2 prikazanih kao Ti ï O oktaedri: a) rutil, b) anatas, c) brukit, d) 

TiO2(B), e) holanditna struktura TiO2, f) ramsdelitna struktura TiO2(R), g) kolumbitna struktura TiO2(II), h) 

badeleitna struktura TiO2, i) TiO2(OI), j) kotunitna struktura TiO2(OII) i k) fluoritna kubiļna struktura [21]. 

U prijaġnje navedenim primjenama TiO2 najļeġĺe su zastupljene kristalne strukture anatasa i 

rutila koje pripadaju tetragonskom kristalnom sustavu [29]. TiO2 je n-tip poluvodiļa ġto je 

posljedica defekata kristalne reġetke uzrokovane vakancijama kisika koje stvaraju viġkove 

slobodnih elektrona unutar kristalne strukture [30]. Osim defekata, na optoelektriļna svojstva 

TiO2 veliki utjecaj imaju i strukturne razlike izmeĽu rutila i anatasa. Rutil je poluvodiļ s 

direktnim procijepom, dok je anatas poluvodiļ s indirektnim procijepom (rutil 3,0 eV, anatas 

3,2 eV) [29]. U sluļaju TiO2 ġiroki energijski procjep ograniļava apsorpciju elektromagnetskog 

zraļenja na UV dio spektra (slika 7.) koji u odnosu na vidljivi dio predstavlja samo mali dio 

cijelog sunļevog spektra [31]. Ta ograniļena apsorpcija sunļevog zraļenja predstavlja 

nedostatak u sluļaju primjene u fotokatalizi. MeĽutim, za primjenu u solarnim ĺelijama treĺe 

generacije (perovskitne solarne ĺelije) kao sloj za prijenos elektrona (eng. electron transport 

layer, ETL) takva optiļka svojstva su poģeljna. Mali apsorpcijski koeficijent u vidljivom dijelu 

spektra omoguĺuje da najveĺi dio sunļevog zraļenja neometano dopre do aktivnog dijela 

solarne ĺelije (perovskitnog sloja) koji u tom dijelu spektra ima znaļajnu apsorpciju.  
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Slika 7. Koeficijent apsorpcije TiO2 kristalnih struktura: anatasa, rutila i brukita [21].  

2.3. Nanostrukturiranje TiO2 i priprema TNC 

 U posljednjih trideset godina veliku paģnju privlaļe nanomaterijali. Male veliļine 

nanomaterijala uzrokuju prostorno zarobljavanje nosioca elektriļnog naboja, odnosno dolazi 

do kvantnog zarobljavanja, ļime nastaju diskretni energijski nivoi u materijalu. Upravo zbog 

toga nanomaterijali mogu imati znaļajno drugaļija svojstva od cjelovitih (eng. bulk) materijala, 

te promjenom veliļine i oblika ļestica nanomaterijala moģe se utjecati na njihova optiļka i 

elektriļna svojstva [32]. Zbog male veliļine, nanomaterijali sadrģe veĺi udio atoma na povrġini 

u odnosu na unutraġnjost ļime se poveĺava njihova specifiļna povrġina. Veĺa specifiļna 

povrġina omoguĺava adsorpciju veĺe koliļine tvari na povrġini koja rezultira poveĺanjem 

reaktivnosti materijala, manje dimenzije ļestica smanjuju energiju (toplina) potrebna za 

induciranje kristalnih promjena i faznih prijelaza [33] te velika specifiļna povrġina omoguĺuje 

veliku kontaktnu povrġinu izmeĽu dva materijala ġto je pogodno za upotrebe gdje je bitno 

razdvajanje i transport naboja kao npr. solarnim ĺelijama [34]. 

Nanomaterijali se mogu opĺenito definirati kao materijali ļije su karakteristiļne 

dimenzije mjerljive na nano skali (10ï9 m), odnosno sadrģe bar jednu dimenziju (duljinu ili 

ġirinu npr. ļestice ili kristalita) manju od 100 nm. U nanomaterijale pripadaju tanki filmovi i 

razni nanostrukturirani oblici (slika 8. a) ï c)) koji se mogu podijeliti na: 0D nanostrukture 

(sferiļne nanoļestice), 1D nanostrukture (nanocjevļice, nanostupiĺe, nanoģice i nanovrpce), 

2D nanostrukture (nanolistiĺe, nanoploļice), te 3D nanostrukture (nano- i mezoporozne 

strukture) [35]. 
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Slika 8. Primjeri nanostrukturnih oblika: a) 0D nanosfere, b) 1D nanocjevļice i nanostupiĺi i c) 2D nanolistiĺi. 

 Ovisno o ciljanoj upotrebi, za odabir ģeljenog nanostrukturiranog oblika TiO2 treba 

uzeti u obzir njihova svojstva i specifiļnosti postupka pripreme. 0D nanoļestice karakterizira 

relativno jednostavna sinteza, meĽutim javlja se problem brze rekombinacije i sporog prijenosa 

naboja unutar ļestica. 2D nanostrukture zahtijevaju utroġak velike koliļine energije pri sintezi 

koja je ujedno i sloģenija [36]. 1D nanostrukture pokazale su se kao optimalne u ovoj 

problematici kompleksnosti pripreme i svojstava. Sinteza 1D nanostruktura je energetski 

nezahtjevna i jednostavnija u odnosu na 2D nanostrukture. TakoĽer usmjerena morfologija 1D 

nanostruktura, odnosno njihov izduljeni oblik omoguĺava efikasniji prijenos naboja uzduģ 

tubularne ili  stupiĺaste morfologije, ġto je prednost u odnosu na 0D nanostrukture. 

 Nanomaterijale TiO2 moguĺe je pripremiti raznim kemijskim i fizikalnim metodama u 

raznim morfoloġkim oblicima. Neke od ļesto koriġtenih kemijskih metoda su: sol-gel metoda, 

metoda precipitacije i koprecipitacije, hidrotermalna i solvotermalna reakcija, sonokemijske 

metode, Ăsprayñ piroliza. S druge strane, fizikalnim se metodama uglavnom pripremaju tanki 

filmovi, a prednost ovakvog pristupa je bolja ponovljivost uzoraka u odnosu na pripremu 

kemijskim putem, buduĺi da se koriste instrumenti kojima se vrlo precizno mogu kontrolirati 

uvjeti pripreme, ļime se smanjuju nedosljednosti i greġke laboranta, te je kao takav ovaj princip 

pripreme prikladniji za scale-up na industrijsku razinu. Neke od ļesto koriġtenih fizikalnih 

metoda pripreme tankih filmova su magnetronsko raspraġivanje, depozicija pulsnim laserom 

(eng. pulsed laser deposition, PLD), evaporacija elektronskim snopom (eng. electron beam 

evaporation), termalno naparavanje itd. [21]. 

 

2.3.1. Nanocjevļice titanijeva dioksida 

 TNC pripadaju grupi 1D nanostruktura. Njihovo se otkriĺe, objavljeno u radu Zwilling 

i sur. 1999. [37], dogodilo u periodu strelovitog razvoja nanotehnologije 90-ih, te su i do danas 

ostale u fokusu mnogobrojnih istraģivaļkih skupina zbog njihove ļvrstoĺe, kemijske 
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stabilnosti, velike specifiļne povrġine, te izduljene morfologije na koju se moģe lako utjecati 

mijenjanjem uvjeta sinteze. Njihova se primjena zadnjih desetak godina proġirila od veĺ 

standardne i uhodane fotokatalize i senzorskih ureĽaja na bojom senzibilizirane solarne ĺelije 

(eng. dye-sensitized solar cells DSSC), perovskitne solarne ĺelije (eng. perovskite solar cells 

PSC), biokompatibilne materijale (premazi implantata), odgoĽeno ispuġtanje lijekova i 

elektrokromatske ureĽaje [38]. Postoji ġiroki raspon tehnika pripreme TNC: tehnike depozicije 

ili rasta na predloġcima, hidrotermalna sinteza, tehnika elektropredenja, te elektrokemijska 

anodizacija titanijeve folije koja je meĽu najļeġĺe koriġtenim metodama [39]. 

 Elektrokemijska anodizacija je relativno jednostavna i jeftina metoda koja se najļeġĺe 

provodi na titanijevim folijama koje su prethodno mehaniļki i/ili kemijski polirane [40]. Odvija 

se u dvoelektrodnom reaktoru s organskim ili anorganskim elektrolitom. Anodizacija rezultira 

amorfnim, ureĽenim, tj. vertikalno usmjerenim, homogenim nanocjevastim/nanoporoznim 

strukturama, koje naknadnom termiļkom obradom kristaliziraju. TakoĽer postoji moguĺnost 

zamijene standardne Ti folije, debljine nekoliko stotina mikrometara, s tankim filmom titanija 

koji je deponiran na podlogu nekom od fizikalnih ili kemijskih metoda depozicije, kao npr. 

magnetronskim raspraġivanjem. Anodizacijom takvih tankih filmova Ti na prozirnim 

podlogama moguĺe je pripremiti tankoslojne TNC koje su prozirne ujedno ġireĺi njihovu 

primjenu na fotonaponske sustave: DSSC [41] i PSC [42]. 

 Izbor elektrolita koji se koristi pri anodizaciji izuzetno je bitan, jer direktno utjeļe na 

morfologiju formiranih TNC. Kao ġto je prije navedeno, elektroliti mogu biti veĺinskim 

sastavom anorganski (vodene otopine) ili  organski. Veĺini elektrolita koji se koriste za 

pripremu TNC anodizacijom zajedniļko je da sadrģe neki od izvora fluoridnih iona, kao npr. 

fluorovodiļna kiselina ili fluoridne soli. TNC, ovisno o elektrolitu koji se koristi za anodizaciju, 

mogu se podijeliti na pet generacija [36]. Prva generacija obuhvaĺa TNC dobivene 

anodizacijom s elektrolitima s malim udjelom (< 1 wt%) HF u demineraliziranoj vodi ġto 

rezultira relativno kratkim TNC [37]. Druga generacija TNC priprema se anodizacijom s pH 

neutralnim elektrolitom s otopljenim solima Na2SO4/(NH4)2SO4 s dodatkom NH4F, ġto 

rezultira hrapavom i ļlankastom morfologijom nanocjevļica s ponavljajuĺim zadebljanjima 

vanjske stjenke nalik stabljici bambusa koja je posljedica periodiļkih oscilacija struje 

anodizacije [43]. Treĺa generacija TNC priprema se anodizacijom s organskim elektrolitima 

dimetilsulfoksida (DMSO), formamida, dietilen glikola ili  etilen glikola u kojima je otopljeno 

< 1 wt % NH4F i umijeġano < 10 vol% vode, te je ovim tipom elektrolita moguĺe pripremiti 

duge i glatke nanocjevļice (5 ï 1000 µm) [44]. Ļetvrta generacija TNC pripremaju se 

elektrolitom koji ne sadrģi fluoridne ione veĺ vodenu otopinu HClO4 (0,01 ï 3 M) i morfoloġki 



15 

 

su neujednaļenije od ostalih [45]. Peta generacija obuhvaĺa TNC pripremljene istim 

elektrolitom kao u treĺoj generaciji, meĽutim koristi se metoda pripreme u viġe koraka. 

Elektroliza se na poļetku prekida i uklanja se prvotni sloj TNC koristeĺi kiselinu ili etanol u 

kombinaciji s ultrazvuļnom obradom. Elektroliza se zatim nastavlja i na taj naļin se izbjegava 

neujednaļeno otapanje vrhova TNC zbog dugog trajanja anodizacije (Ănano-travañ), odnosno 

osigurava se ureĽenija povrġina sloja TNC [46]. 

 Pored sastava elektrolita i parametri anodizacije kao ġto su pH, temperatura, geometrija 

postava za anodizaciju, napon itd. imaju izrazito veliki utjecaj na morfologiju, fizikalna i 

kemijska svojstva TNC. 

 

2.3.2. Mehanizam nastajanja TNC 

 Shematski prikaz uobiļajenog eksperimentalnog postava za anodizaciju je prikazan na 

slici 9. U osnovi je to dvoelektrodni sustav s anodom i katodom uronjenima u elektrolit i 

spojenima na izvor konstantnog istosmjernog napona.  

 

Slika 9. Shematski prikaz eksperimentalnog postava za elektrokemijsku anodizaciju. 

 Proces nastanka TNC odvija se u nekoliko faza. Poļetkom procesa anodizacije na 

radnoj elektrodi (+), u ovom sluļaju Ti folij i ili tankom filmu Ti, formira se oksidni sloj 

interakcijom povrġinskih Ti4+ iona i O2ï iona iz elektrolita: 

4Éς(/ᴼ 4É/ τ( τÅ, (2.10) 

dok se istovremeno na katodi (ï) odvija proces stvaranje vodika: 

τ(  τÅ ᴼς( (2.11) 

Sumarna reakcija nastajanja oksida moģe se prikazati jednadģbom: 

4Éς(/ O  4É/ ς(  (2.12) 
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Fluoridni ioni iz elektrolita tvore toplj ive komplekse s Ti4+ ionima iz oksidnog i metalnog sloja 

pod utjecajem elektriļnog polja (jednadģbe 2.13 i 2.14). 

4É/ φ& τ( ᴼ 4É&  ς(/ (2.13) 

4É φ& ᴼ 4É&  (2.14) 

 Mehanizam reakcije nastajanja TNC moģe se pobliģe objasniti strujnim odzivom 

prikazanog na slici 10. (toļke T1 ï T6) i uz shematski prikaz procesa na slici 11. [38,47,48]: 

1. Kad se narine napon na poļetku anodizacije jakost struje naglo poraste, doseģe 

maksimalnu vrijednost (T1. slika 10.) nakon ļega zapoļinje streloviti pad struje uslijed 

oksidacije Ti, odnosno rasta otpora rastom TiO2 sloja (slika 11. a). 

2. Daljnjim trajanjem anodizacije raste debljina oksidnog sloja i s vremenom pojavljuju se 

male jamice i pukotine u oksidnom sloju (slika 11. b)) koje uzrokuju porast struje (T2, 

prvi lokalni minimum vrijednosti struje). Jamice nastaju kao posljedica kemijskog 

otapanja TiO2 i lokaliziranog otapanja TiO2 potpomognutog elektriļnim poljem 

(jednadģba 2.13) na mjestima visoke povrġinske energije, dok pukotine nastaju zbog 

naprezanja uzrokovanog volumnom ekspanzijom koja je posljedica nastanka i rasta 

oksidnog sloja buduĺi da je volumen jediniļne ĺelije TiO2 (62,61 · 10ï3 nm3 [49]) skoro 

dva puta veĺi od Ti (34,64 · 10ï3 nm3 [50]). 

3. Kada doĽe do zasiĺenja povrġine s jamicama i pukotinama strujni odziv je na svojem 

drugom maksmiumu oznaļenom s T3. 

4. Daljnjim rastom tih povrġinskih promjena nastaju i rastu pore (slika 11. c)), te jakost 

struje opada (T4). Zbog utjecaja elektriļnog polja Fï ioni prodiru kroz oksidni sloj do 

metalnog sloja te tvore fluoridne komplekse s metalnim i oksidnim slojem (jednadģbe 

2.13 i 2.14) koji su toplj ivi u elektrolitu. Prodiranje Fï iona elektorlita u oksidni sloj pod 

utjecajem elektriļnog polja u kombinaciji s otapanjem fluoridnih kompleksa rezultira 

usmjerenim otapanjem oksidnog sloja i prodiranjem oksidnog sloja u metalni, ļime 

nastaje tzv. oksidni barijerni sloj (eng. barrier layer, slika 11. d) koji obuhvaĺa poru 

TNC dok raste u metalnom sloju. 

5. Brzine reakcija rasta oksidnog sloja (Ti ï TiO2 granica faza) i njegovog otapanja      

(TiO2 ï elektrolit granica faza) u jednom se trenu izjednaļe (T5) ļime debljina 

barijernog sloja ostaje nepromjenjena iako se on rastom TNC pomiļe prema 

unutraġnjosti Ti ġto dovodi do sporijeg pada anodizacijske struje. 
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6. Izjednaļavanjem brzine rasta oksidnog sloja i njegovog otapanja na dnu i pri vrhu TNC 

(podruļje izmeĽu T5 i T6) nema velikih promjena u dimenzijama nanocjevļica iako se 

metalni sloj i dalje pretvara u TNC [48]. 

7. U posljednjoj fazi, nakon trenutka T6 dogaĽaju se dva fenomena ovisno o Ti sloju koji 

se anodizira (folija ili tanki film). U sluļaju anodizacije Ti folije, nakon toļke T6, 

vrijednost struje kontinuirano opada zato ġto je preostali metalni sloj folije toliko tanak 

i nehomogen nastankom oksidnog sloja, te nastaju podruļja velikog otpora koji ometaju 

protok struje. U jednom trenu sav Ti izreagira. Metalni sloj se potpuno pretvara u 

oksidni i vrijednosti struje postanu izrazito niske. U drugom sluļaju kada se radi o 

anodizaciji tankog filma Ti koji je deponiran na vodljvu podlogu, npr. sloj kositrovog 

oksida dopiran s fluorom SnO2:F (eng. fluoride doped tin oxide, FTO) na staklu, na 

kraju anodizacije nakon toļke T6 dolazi do iznenadnog i brzog rasta struje ġto je 

posljedica potpune anodizacije tankog filma Ti i prodora elektrolita (Fï) do vodljive 

podloge (vodljivija od TiO2). Taj proces, ukoliko se ne prekine, dovodi do potpunog 

otapanja oksidnog sloja (baze nanocjevļica) u elektrolitu i njegove delaminacije s 

podloge. Uz to, delaminaciju TNC s podloge dodatno ubrzava proces razvijanja kisika 

uslijed oksidacije vode koja je u kontaktu s vodljivom podlogom ġto je prikazano 

jednadģbom: 

  ς(/ᴼ/ τ( τÅ (2.15) 

 Voda elektrokemijski burno reagira s podlogom pri ļemu nastaju mjehuriĺi kisika koji 

mehaniļki razaraju okolne TNC [51]. 

 

Slika 10. Strujni odziv tijekom pripreme TNC elektrokemijskom anodizacijom [39,48]. 
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Slika 11. Shematski prikaz mehanizma rasta TNC: a) rast oksidnog sloja, b) nastajanje pukotina, c) nastajanje 

pora, d) rast pora i nastajanje nanocjevļica i e) pobliģe prikazan mehanizam nastajanja tubularnog oblika 

[38,52,53]. 

 UreĽenost prostornog rasporeda pora je posljedica kompetitivnog rasta na limitiranom 

podruļju koji se anodizira, koji na kraju rezultira pravilnim heksagonalnim rasporedom (nalik 

saĺu) nanocjevļica koje su jednako udaljene jedne od drugih. Nastajanje tubularne strukture, a 

ne kompaktnog ili porozno-spuģvastog oksidnog sloja, priprisuje se djelovanju Fï iona koji 

zbog svojeg malog radijusa i utjecaja elektriļnog polja imaju viġestruko veĺu pokretljivost od 

O2ï iona u oksidnom sloju. Zbog velike pokretljivosti Fï iona na dnu barijernog sloja                  

(Ti ï TiO2) nastaje sloj bogat Fï ionima koji stvara komplekse toplj ive u elektrolitu. Na taj se 

naļin TNC produbljuju i poveĺavaju u karakteristiļnom obliku nanocjevļica (slika 11. e)) [36]. 

Bez prisustva Fï u elektrolitu ne bi doġlo do formacije TNC, veĺ kompaktnog oksidnog sloja 

(slika 10. zelena isprekidana krivulja). U tom sluļaju jakost struje anodizacije bi doġla do 

minimalne vrijednosti koja je definirana debljinom oksidnog sloja. U sluļaju koriġtenja 

previsokih koncentracija Fï ( ~ 1 wt %) ne dolazi do formiranja adekvatnog oksidnog sloja 

buduĺi da je brzina otopanja oksidnog sloja prevelika [38]. 

 Mehanizam nastanka TNC i ostalih nanoporoznih ili nanocjevastih oksidnih struktura 

se i dalje aktivno istraģuje u raznim istraģivaļkim skupinama [54ï57]. MeĽutim za osnovno 

razumijevanje procesa nastanka TNC navedeni mehanizam je dovoljan. Bitno je razumijeti 

utjecaj vanjskog napona na prodiranje iona u oksidni sloj i nastanak toplj ivih kompleksa. S 

druge strane navedeni model ne daje adekvatno objaġnjenje zbog ļega nastaje volumna 

ekspanzija TNC sloja buduĺi da je veĺa od oļekivane [58,59]. Omjer debljine nastalog TNC, 

odnosno nanostrukturiranoga oksidnog sloja u odnosu na izreagiranu (potroġenu) debljinu Ti 
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sloja opisan je Pilling-Bedworth omjerom (PBO). Drugim rijeļima PBO daje uvid u efikasnost 

procesa pretvorbe Ti sloja u sloj TNC u odnosu na njihove debljine. PBO TNC kreĺe se u 

rasponu od 2,7 ï 3,1 dok je za planarne oksidne filmove ~ 1,76 za anatas i ~ 1,93 za rutil [59]. 

Do sada su razvijeni razliļiti modeli koji pokuġavaju do neke mjere proġiriti trenutaļne modele 

od kojih su najpoznatiji model plastiļnosti oksidnog sloja i model formiranja mjehura kisika. 

Garcia-Vergara i sur. [60] su meĽu prvima pokazali kako pri anodizaciji Al, odnosno pripremi 

nanoporoznog Al2O3 dolazi do plastiļnosti oksidnog sloja. Analizom presjeka nanoporoznog 

materijala transmisijskom elektronskom mikroskopijom uz prisutnost tankog indikatorskog 

meĽusloja W (3 ï 5 nm) umetnutog tijekom depozicije Al, dokazali su ekspanziju i deformaciju 

oksidnog sloja dalje od Al sloja. Smatraju da do toga dolazi zbog naprezanja i deformacije 

materijala uslijed elektriļnog polja u oksidnom sloju, te zbog plastiļnosti oksidnog sloja usred 

ionskog transporta u elektriļnom polju [60,61]. Na ovaj model ļesto se nadovezuje i model 

formiranja mjehuriĺa kisika na dnu nanopore [62] koji pretpostavlja da se na dnu nanopore 

formira mjehuriĺ kisika koji sluģi kao kalup za stvaranje pravilnog dna nanopore i da se zbog 

mjehuriĺa stvara podruļje visokog pritiska koji utjeļe na plastiļnost oksidnog sloja uz prijaġnje 

navedene mehanizme. Trenutaļno ne postoji sveobuhvatna teorija koja bi opisala cijelu 

reakciju nastanka ureĽenih nanocjevļica iz metalnih filmova zbog kompleksnosti sustava i 

razliļitih reakcija koje se istovremeno odvijaju. TakoĽer nemoguĺnost provoĽenja anodizacije 

uz in-situ istraģivanje elektronskom mikroskopijom dodatno oteģava uvid u sve procese koji se 

odvijaju. 

 

2.3.3. Utjecaj uvjeta pripreme na svojstva TNC 

 Niske pH vrijednosti (pH < 7), odnosno visoka koncentracija H+ iona u elektrolitu 

poveĺava koncentraciju toplj ivog kompleksa [TiF6]
2ï u elektrolitu (jednadģba 2.13), odnosno 

ubrzava otapanje oksida. Zbog elektriļnog polja koncentracija H+ iona je veĺa uz povrġinu TNC 

sloja nego na dnu TNC, ġto potiļe brģe otapanje vrhova TNC pri kiselim uvjetima ġto rezultira 

kraĺim TNC [63].  

 Udio vode u organskim elektrolitima je izuzetno bitan parametar s obzirom da je voda 

potrebna za stvaranje oksidnog sloja, te ubrzava njegovo otapanje kao i otapanje 

kompleksiranog (fluoriranog) sloja. Anodizacijom u organskim elektrolitima koji sadrģe niske 

udjele vode (cca 1 ï 2 vol%) nastaju TNC s glatkim stjenkama. Poveĺavanjem udjela vode (> 

5 vol%) ubrzavaju se procesi otapanja TNC ġto dovodi do ġirenja otvora nanocjevļica i 
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dobivanja kraĺih TNC. TakoĽer moģe doĺi i do stvaranja zasebnih, odnosno fiziļki razdvojenih 

TNC otapanjem prostora izmeĽu TNC [64]. 

 Temperatura elektrolita utjeļe takoĽer na kinetiku rasta TNC. Pri temperaturama 

elektrolita niģim od sobne temperature difuzija iona je sporija, a samim time su i brzine 

odvijanja kemijskih reakcija vezanih uz nastajanje TNC manje. Na temperaturama u intervalu 

od 5 do 10 °C formiranje nanocjevaste strukture je vrlo sporo te dolazi do formiranja potpuno 

razdvojenih TNC. S druge strane temperature iznad 70 °C uzrokuju preintenzivno kemijsko 

jetkanje koje ne dovodi do nastajanja cjevaste strukture TNC [65].  

 Podeġavanjem napona anodizacije moģe se kontrolirati duljina i promjer TNC. 

Poveĺanje napona rezultira s duljim TNC koje imaju ġiri unutarnji i vanjski promjer. Pri veĺim 

naponima je jaļe elektriļno polje koje privlaļi Fï ione u graniļni sloj, pospjeġujuĺi time 

otapanja oksidnog sloja [66]. Veliļina pora (unutarnji i vanjski promjer) TNC takoĽer se moģe 

regulirati (kontrolirati) promjenom koncentracije Fï iona koja utjeļe na gustoĺu struje pri 

procesu anodizacije. Poveĺanjem koncentracije Fï iona u elektrolitu raste gustoĺa struje ġto 

uzrokuje brģe kemijsko jetkanje, jaļe elektriļno polje i ġire pore [63]. 

 Na morfologiju TNC takoĽer utjeļe i sam dizajn postava za elektrokemijsku 

anodizaciju: materijal katode i udaljenost elektroda. Katoda ima svoj prenapon ļija vrijednost 

ovisi o materijalu od kojeg je napravljena, ġto utjeļe na kinetiku otapanja radne elektrode (Ti). 

Za odabir materijala katode takoĽer je bitna i njegova stabilnost u elektrolitskim sustavima. 

Najprikladnije elektrode su platinske i paladijeve elektrode, dok se grafitna elektroda pokazala 

kao obeĺavajuĺa jeftinija alternativa [67]. Smanjenjem udaljenosti elektroda poveĺava se jakost 

elektriļnog polja izmeĽu njih ġto rezultira poveĺanjem pora, debljine stjenki i poveĺanjem 

meĽusobne udaljenosti nanocjevļica [68]. 

 Nakon anodizacije TNC su amorfne i potrebno ih je termiļki obraditi kako bi 

kristalizirale. Ovisno o pripremi TNC energije potrebne za induciranje kristalne promjene 

variraju. Ģarenjem na temperaturama 400 ï 500 ÁC postiģe se anatasna kristalna struktura, dok 

ģarenjem na temperaturama iznad 550 °C dobivaju se udjeli rutila [38]. U nekim sluļajevima 

kao ġto je u radu Lai i Sreekantana 2014. [63] veĺ se pri 500 ÁC javljaju mali udjeli rutila. Mali 

udjeli rutila u TNC nastaju termalnom oksidacijom neanodiziranog Ti. Kristalizacija rutila 

zapoļinje na granici materijala izmeĽu neizreagiranog Ti sloja i TiO2, dok nanocjevļice koje 

su pri toj temperaturi veĺ anatasne ograniļavaju rast kristala rutila. U sluļaju TNC 

pripremljenih iz tankih filmova Ti gdje na kraju anodizacije zaostane puno manje Ti nastaje i 

manje rutila u odnosu na TNC pripremljenih iz folija [52].  
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 S obzirom na sve navedeno, oļita je kompleksnost procesa pripreme TNC anodizacijom 

Ti zbog velikog broja parametara koji utjeļu na morfologiju i kvalitetu TNC. Uvjeti anodizacije 

moraju se paģljivo definirati i kontrolirati kako bi se pripremile TNC prikladne za ciljanu 

upotrebu. 

 

2.4. Barijev titanat  

 BTO pripada u grupu perovskitnih materijala koja je dobila ime prema kalcijevom 

titanatu (CaTiO3), jednom od svojih predstavnika. Perovskiti imaju opĺu formulu ABX3, gdje 

su A i B metalni kationi (A veĺeg polumjera nego B), a X je nemetalni anion kao npr. kisikov 

anion. Shematski prikaz prostornog rasporeda atoma u perovskitnoj strukturi BTO se moģe 

vidjeti na slici 12. a). BTO moguĺe je sintetizirati u ļetiri polimorfne kristalne strukture: 

tetragonskoj, kubiļnoj, ortorompskoj i romboedarskoj [69]. Tetragonski BTO pri sobnoj 

temperaturi pa do Curiejeve temperature (Tc) oko 120 °C posjeduje necentralnu simetriju (slika 

12. a) i b)) koja je uzrokovana pomakom Ti4+ iona unutar [TiO6]
2ï oktaedra, ġto stvara 

nehomogenu raspodjelu naboja unutar jediniļne ĺelije odnosno stvara polarizaciju u (001) 

ravnini [70]. 

 

Slika 12. Utjecaj temperature na: a) simetriju kristala i svojstvo feroelektriļnosti BTO i b) kristalnu strukturu pri 

atmosferskom tlaku [69]. 
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Necentralnost, odnosno pomak Ti4+ iona tetragonske strukture BTO je uzrok feroelektriļnih 

svojstava. Prelaskom u kubiļnu fazu feroelektriļna svojstva se gube, tj. kubiļni BTO je 

paraelektrik. 

BTO je prvi put sintetiziran 1941. reakcijom TiO2 s BaO u tada patentiranoj reakciji ļiji 

je produkt bio sintetiļki kristal s 10 puta veĺom relativnom elektriļnom permitivnosti u odnosu 

na ļisti TiO2 [69]. Od tada su razvijeni razliļiti fizikalni i kemijski sintetski putevi za pripravu 

BTO, pogotovo u formi tankih filmova. Fizikalne metode priprave obuhvaĺaju radiofrekventno 

(RF) magnetronsko raspraġivanje, PLD, epitaksijalni rast molekulskim snopom (eng. 

molecular beam epitaxy, MBE) itd., dok kemijske obuhvaĺaju kemijsko taloģenje iz parne faze 

(eng. chemical vapor deposition, CVD), sol-gel tehnike, hidrotermalne reakcije te 

elektroforetsku depoziciju [71]. 

Gerhard Pfaff je 1991. [72] opisao nekoliko razliļitih kemijskih sinteza BTO reakcijama 

barijeva(II) hidroksida (Ba(OH)2) s razliļitim izvorima TiO2 u obliku prahova anatasne i rutilne 

kristalne strukture pri atmosferskom tlaku i pri visokim tlakovima u hidrotermalnim 

reakcijama. MeĽu navedenim reakcijama pokazala se najefikasnijom sinteza BTO s anatasnim 

prahom zbog njegove veĺe reaktivnosti i veĺe specifiļne povrġine u odnosu na rutil, dok 

hidrotermalna sinteza nije pridonijela poveĺanju efikasnosti reakcije. Hidrotermalna sinteza je 

opĺenito interesantna jer omoguĺava sintezu sitnijih ļestica koje su manje sklone aglomeraciji 

tijekom reakcije u odnosu na ostale metode pripreme iz otopina. TakoĽer, hidrotermalna sinteza 

je ļesta metoda pripreme BTO zbog jednostavnosti postupka, niske cijene polaznih sirovina i 

relativno niskih temperatura 100 ï 300 °C koje su potrebne za sintezu u uvjetima visokog tlaka 

koje se postiģu u autoklavu. Takva jednostavna metoda sinteze otvorila je vrata ġiroj primjeni 

BTO. To je veliki napredak u odnosu na do tada uobiļajenu metodu sinteze BTO iz smjese 

prahova barijevog karbonata i titanijeva dioksida koja zahtijeva izrazito visoku temperaturu 

obrade od 1100 °C i koja rezultira BTO prahom niske ļistoĺe i neuniformnih veliļina ļestica 

[73]. U trenutaļnoj su literaturi najzastupljeniji primjeri hidrotermalne sinteze prahova 

sferiļnih nanoļestica BTO. MeĽutim sve se viġe objavljuju modifikacije hidrotermalnih sinteza 

radi pripreme raznih 1D nanostruktura i koriġtenjem razliļitih morfologija TiO2 kao polaziġta 

za pripremu kompozitnih BTO/TiO2 materijala. 

U najjednostavnijoj hidrotermalnoj reakciji izmeĽu Ba(OH)2 i TiO2: 

 "Á/( 4É/  O "Á4É/ (/  (2.16) 

postoje dva predloģena mehanizama nastajanja BTO: in-situ pretvorba i mehanizam       

otapanja ï taloģenja. Mehanizam in-situ pretvorbe prikazan je na slici 13. a). Po tom 

mehanizmu disocirani Ba2+ ioni reagiraju s ļesticama TiO2 tvoreĺi sloj BTO na povrġini ļestice. 



23 

 

Ba2+ ioni difuzijom prodiru u ļesticu TiO2 i sloj BTO raste sve dok TiO2 ne izreagira u 

potpunosti. Drugi predloģeni mehanizam otapanja ï taloģenja prikazan je na slici 13. b). 

Hidrolizom se Ti ï O veze kidaju i nastaju topivi hidroksititanatni kompleksi Ti(OH)x
4ïx. 

Kompleksi reagiraju s Ba2+ i BaOH+ ionima u otopini te taloģe se u obliku BTO precipitata. 

Ovisno o toplj ivosti kompleksa u otopini zbog reakcijskih uvjeta ili vrste izvora Ti, nukleacija 

BTO kristala moģe se dogoditi u otopini (homogena) ili na TiO2 ļesticama (heterogena) pri 

ļemu je model sliļan in-situ pretvorbi [74]. 

 

Slika 13. Mehanizmi nastajanja BTO ļestica u hidrotermalnoj reakciji TiO2 s Ba(OH)2: a) in-situ pretvorba i b) 

model otapanja ï taloģenja [74]. 

 Sol-gel postupci su takoĽer ļesti naļini sinteze BTO [75ï78] buduĺi da koriste jeftine 

prekursore, a opĺenito su pogodni za pripremu razliļitih materijala kao ġto su nanoļestice, 

aerogelovi, tanki filmovi, monolitne keramika itd. Sol-gel tehnika temelji se na nekoliko 

koraka. Prvi korak temelji se na pripremanju koloidne otopine (sol) koja je disperzija sitnih 

ļestica (1 ï 1000 nm) u kapljevini. Sol se priprema disperzijom metala ili polumetala okruģenih 

razliļitim ligandima, meĽu kojima su u literaturi najzastupljeniji alkoksidni ligandi. Alkoksidni 

ligandi ļesto se koriste u sol-gel sintezi jer lako reagiraju s vodom te u procesu hidrolize veģu 

OHï ione na metalne ili polumetalne atome. Ovisno o koliļini vode metalni ili polumetalni 

atomi mogu se u potpunosti okruģiti OHï ionima. Djelomiļno okruģeni metalni ili polumetalni 

atomi s OHï ionima se meĽusobno povezuju i dolazi do polimerizacije. Ako se reakcija 
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polimerizacije nastavi i polimerne molekule dostignu makroskopsku razinu tada nastaje gel. 

Priprema gela je drugi korak te u njemu nastaje mreģasta struktura polimeriziranih molekula 

ispunjena kapljevitom fazom otapala i neizreagiranih komponenti [79]. Za pripremu tankih 

filmova sol-gel postupkom, gel se nanosi na podlogu nekom od metoda pripreme tankih 

filmova kao npr. rotacijskim oblaganjem. Gel se zatim suġi kako bi se uklonila kapljevita faza. 

Osuġeni se gel (kserogel) zatim termalno obraĽuje, uklanjaju se organske komponente i dolazi 

do reakcija izmeĽu anorganskih komponenti nakon ļega ostane tanki oksidni film fiksiran za 

podlogu. Za pripremu sloģenog oksida kao ġto je BTO moraju se koristiti razliļiti izvori barija 

i titanija u pripremi sola kao ġto su npr. barijev acetat i titanijev izopropoksid. Rad Al-Arjana i 

sur. [75] je dobar primjer za prikaz sol-gel sinteze. Prekursore metalnih iona pripremali su 

zasebno. Barijev acetat otopili su u ledenoj octenoj kiselini pri poviġenoj temperaturi od 60 ÁC 

i dodatkom male koliļine vode (~ 6 vol%) regulirali su uļinkovitost hidrolize unutar otopine. 

U drugom su spremniku pripremili otopinu titanijeva izopropoksida u 2-metoksietanolu s 

dodatkom acetilacetona koji je sluģio kao moderator hidrolize titanijeva izopropoksida. Razna 

organska otapala mogu posluģiti kao moderatori hidrolize titanijeva izopropoksida: 

acetilaceton, dietanolamin, etilen-glikol, octena kiselina ili metoksietanol. Moderatori hidrolize 

supstituiraju se s izopropoksidnom grupom vezanom na Ti4+ion i blokiraju nastajanje dodatnih 

koordinacijskih centara [75]. Za pripremu sol-gel sustava dodavali su otopinu barijevog acetata 

u otopinu titanijeva izopropoksida, uz mijeġanje. Pokazali su da se nakon 24 satnog starenja 

sol-gel sustava dobivaju BTO filmovi s stehiometrijskim omjerom Ti:Ba = 1:1, i da su potrebne 

temperature ģarenja veĺe od 500 °C kako bi se pripremili kristalni BTO filmovi.  

 Veĺi dio literature koji se bavi pripremom BTO magnetronskim raspraġivanjem je 

tematski vezan za pripremu materijala za elektroniļku industriju, npr. kondenzatori. 

Uobiļajeno je u tim sluļajevima koristiti visoke temperature > 700 °C grijanja podloga tijekom 

depozicije ili naknadnog ģarenja. MeĽutim postoje primjeri iz literature dobivanja kristalnih 

filmova BTO pri niģim temperaturama grijanja tijekom ili nakon depozicije: > 300 °C [80,81], 

> 450 °C [80ï82] i > 500 °C [80,82ï84]. Pregledom te literature, moģe se zakljuļiti da uz 

odabir parametara depozicija jako je i bitan odabir podloge. Moģda najbolji primjer istraģivanja 

na tu temu je rad Kima i Hishite iz 1995. [85] u kojem su istraģili utjecaj vrste i temperature 

podloge na kristalnu strukturu pripremljenih BTO tankih filmova. Usporedili su podloge MgO, 

Si i SrTiO3 koje su grijali tijekom depozicije, te pokazali su da BTO filmovi na tim podlogama 

kristaliziraju na razliļitim temperaturama i u razliļitim kristalnim sustavima. Ovisno o podlozi, 

filmovi su kristalizirali u kubiļnoj polikristalnoj (> 450 °C na MgO i > 500 °C na Si) i 

tetragonskoj (> 500 °C na SrTiO3) strukturi. Si podloge takoĽer imaju problem difuzije Si 
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atoma pri grijanju na visokim temperaturama. Zbog toga se u literaturi ļesto nailazi na 

koriġtenje veĺ navedene MgO i SrTiO3, te LaAlO3 [84] i platinizirane Si podloge [86]. 

 

2.4.1. Nanostrukturiranje BTO 

 BTO, kao i TiO2, moguĺe je pripremiti u raznim nanostrukturiranim oblicima. U 

pripremi nanostrukturiranih materijala BTO najļeġĺa koriġtena tehnika je hidrotermalna i 

solvotermalna metoda zbog relativno niskih reakcijskih temperatura, jednostavnosti metode te 

moguĺnosti lake prilagodbe sastava reakcijske smjese. Solvotermalna reakcija je sliļna 

hidrotermalnoj reakciji u smisli reakcijskih uvjeta, meĽutim umjesto vodenog reakcijskog 

medija koriste se organska otapala. 

 Mijenjanjem sastava reakcijske smjese moguĺe je pripremiti razliļite nanostrukture. 

Nakashima i sur. [87] su solvotermalnom reakcijom pripremili  prah nanokockica tetragonskog 

BTO. U reakcijskoj smjesi su uz prah TiO2 i Ba(OH)2 koristili titanijev izopropoksid, a za 

reakcijski medij koristili su metanol, etanol, propanol, butanol ili pentanol, te vodu za 

usporedbu. Reakcije su trajale 6 ï 96 h pri 200 °C. Titanijev izopropoksid sluģio je za 

nukleaciju, a TiO2 prah za rast kristala. U organskim reakcijskim medijima titanijev 

izopropoksid bio je u potpunosti otopljen ġto je omoguĺilo uniformnu nukleaciju kristala i usku 

distribuciju veliļina ļestica. Upotrebom vodenog medija, odnosno hidrotermalne reakcije, 

titanijev izopropoksid hidrolizira i ne sudjeluje u nukleaciji kao u organskim medijima ġto je 

rezultiralo sferiļnim nanoļesticama.  

 Kovalenko i sur. [88] su hidrotermalnom reakcijom pripremili nanostupiĺe BTO. 

Ovisno o relativnoj prezasiĺenosti reakcijske otopine Ba2+ ionima pripremili su nanostupiĺe 

BTO razliļitih duljina. U hidrotermalnoj sintezi (u vodenom mediju) trajanja 24 h pri 200 °C 

koristili su reaktante: prah TiO2, BaCl2, NaOH, etilen-glikol. Etilen-glikol sluģio je kao 

surfaktant te za nastajanje i povezivanje metalnih kompleksa ġto je rezultiralo stabilizacijom 

tetragonske faze tijekom rasta BTO i rastom nanostupiĺastih struktura. Pri niskim 

koncentracijama Ba2+ iona dolazi samo do formiranja titanijeva glikolata koji poprimaju oblik 

mikrometarski dugih 2D struktura. Poveĺanjem koncentracije Ba2+ iona poveĺava se prodor 

iona u titanijev glikolat. Dolazi do prevladavanja mehanizma otapanja ï taloģenja ġto uzrokuje 

cijepanje 2D struktura na podruļjima visokog naprezanja i nastanka nanostupiĺa BTO. 

Daljnjim poveĺanjem Ba2+ iona u reakcijskom mediju dovodi do nastanka nepravilnijih i kraĺih 

BTO nanostupiĺa zbog veĺe brzine cijepanja i otapanja glikolata. Bez etilen-glikola u 

reakcijskoj otopini nastaju sferiļne nanoļestice BTO. 
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 Yang i sur [89] sintetizirali su BTO nanoģice koristeĺi solvotermalnu reakciju 

mijeġanog medija vode i etanola u trajanju 12 h pri 200 ÁC. Za reakcijsku smjesu koristili su 

Ba(OH)2, titanijev butokisd, KOH, polietilen-glikol (PEG). Za sintezu nanoģica BTO ovom 

metodom potreban je PEG jer se veģe na specifiļne kristalne ravnine oksida i omoguĺava rast 

nanostrukture u jednom smjeru, odnosno na ravninama gdje se ne veģe. Ovom metodom su 

pripremljene nanoģice BTO promjera 6 nm, a duljine nekoliko desetaka mikrometara. 

 

2.4.2. Kompozitni materijali BTO s TiO2 

Osim primjene u elektronici, zbog poluvodiļkih svojstava BTO i sinergijskog uļinka s 

TiO2, BTO/TiO2 kompoziti se aktivno istraģuju za potencijalnu primjenu u solarnim ĺelijama 

(kao dodatak TiO2 u sloju za prijenos elektrona u perovskitnim solarnim ĺelijama; poglavlje 

2.6.3.2.) [14] i u sustavima za fotokatalizu [15] (poglavlje 2.5.2.). 

Jedan od najjednostavnijih BTO/TiO2 kompozitnih nanomaterijala sastavljeni su od 

dvosloja tankih filmova pripremljenih na raznim podlogama. Postoje razliļiti pristupi pripreme 

ovakvog materijala, a odabir metode pripreme uvelike ovisi o primjeni materijala i ģeljenoj 

kristalnoj strukturi materijala.  

Ukoliko za primjenu BTO/TiO2 kompozitnog materijala nije potrebna anatasna 

kristalna struktura TiO2 moguĺe je koristiti sol-gel metodu koja zahtjeva relativno veĺe 

temperature za pripremu kristalnog BTO sloja. Zhang i sur [90] sintetizirali su obeĺavajuĺi novi 

kompozitni materijal u obliku planarnih filmova BTO i TiO2 za primjenu u UV 

fotodetektorima. Koriġtenjem sol-gel metode, rotacijskog oblaganja i ģarenja pri 700 ÁC u 

trajanju 2 h pripremil i su prvo tanki film rutila na kvarcnom staklu. Na kristalni TiO2 sloj su 

zatim nanijeli BTO sloj sol-gel metodom i rotacijskim oblaganjem, uz konaļno ģarenje pri istim 

uvjetima za TiO2 pri ļemu je BTO sloj kristalizirao u kubiļnoj kristalnoj strukturi.  

Kako bi se izbjeglo koriġtenje visokih temperatura obrade za pripremu BTO sloja na 

TiO2 moguĺe je zasebno pripremiti BTO kao ġto je prikazano u radu Lilge i sur. [91]. U radu 

su BTO prah pripremili hidrotermalnom reakcijom vodene otopine 0.01 M BaCl2, 0,01 M 

titanijeva izopropoksida i 6 M KOH pri 140 °C u trajanju od 20 min. Dobiveni su prah 

suspendirali u otopini etilen-glikola zajedno sa surfaktantom Triton X-100 i etanolom kako bi 

ga nanijeli rakel noģem (eng. doctor blade) na tanki film TiO2 prethodno dobivenog sol-gel 

postupkom i rotacijskim oblaganjem. Grijanjem uzorka 30 min pri 450 °C uklonjene su sve 

organske komponente zaostale rotacijskim oblaganjem suspenzije ļime je ostao samo BTO sloj 

na TiO2. Takav kompozitni materijal su ispitali za primjenu u fotoanodama DSSC.  
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Sliļna je metodologija prikazana u radu Okamotoa i Suzukija [14] u kojem su 

pripremali kompozitne materijale za prijenos elektrona u perovskitnim solarnim ĺelijama 

koristeĺi kupovni BTO prah. Na planarnom tankom filmu TiO2 pripremljenog sol-gel 

metodom, pripremali su mezoporozne slojeve TiO2 i BTO rotacijskim oblaganjem i ģarenjem 

30 min pri 500 °C. Mezoporozni slojevi bili su pripremljeni rotacijskim oblaganjem suspenzija 

prahova u smijesi etil-celuloze, Ŭ-terpineola, laurinske kiseline i etanola. Suspenzije su se prije 

nanoġenja mijeġale 30 min pri 120 °C i tretirale 1 h u ultrazvuļnoj kupelji kako bi se sprijeļila 

aglomeracija ļestica. 

 Qin i sur. [92] su na naneseni mezoporozni TiO2 pripremali  BTO sloj rotacijskim 

oblaganjem razliļitih koncentracija vodenih otopina Ba(NO3)2 (0,3 ï 2,4 wt%), a ģarenjem 

uzoraka u trajanju od 30 min pri 550 °C potakli su reakciju nastajanja BTO. Na tu vrstu sinteze 

BTO koja koristi Ba(NO3)2 nadovezali su se radovi J. Zhang i sur.[93] te X. Zhang i sur. [94]. 

U oba dva rada BTO sloj pripremao se na mezoporoznom TiO2. J. Zhang i sur. su za pripremu 

BTO slojeva namakali uzorke s mezoporoznim slojem TiO2 u vodene otopine (0 ï 2,5 wt%) 

Ba(NO3)2 uz naknadno ģarenje od 30 min pri 500 °C. X. Zhang i sur. koristili su istu 

koncentraciju Ba(NO3)2, a varirali su broj ciklusa umakanja (0 ï 6 ciklusa) u trajanju od 30 s 

te ģarili uzorke 30 min pri 550 °C. 

 U navedenim radovima koristile su se mezoporozne strukture BTO i/ili TiO 2 kako bi se 

poveĺala specifiļna povrġina materijala ġto je bitno za ciljane primjene materijala u solarnim 

ĺelijama, ali i u fotokatalizi. Drugaļiji pristup pripreme BTO/TiO2 kompozitnih materijala s 

velikom specifiļnom povrġinom je da se koriste neki od oblika nanostruktura TiO2 kao podloge 

za rast BTO sloja. U tom sluļaju bi se trebalo pripaziti da tijekom pripreme BTO sloja ne dolazi 

do promjene morfologije i kristalne strukture TiO2. TakoĽer ne bi smjelo doĺi do drastiļnog 

smanjenja u specifiļnoj povrġini materijala. Xuezheng Wei [95] je 2006. meĽu prvima objavio 

upotrebu TNC za pripremu kompozitnog BTO/TNC materijala hidrotermalnom reakcijom. Za 

reakciju koristio je vodenu otopinu 0,1 M Ba(OH)2 i 0,6 M KOH, te amorfne TNC pripremljene 

bez ģarenja anodizirane folije. Reakcija se odvijala 1,5 i 2 h pri 200 °C. Na mikrografima u 

radu moģe se jasno vidjeti da dolazi do mjestimiļnog ili  potpunog otapanja TiO2 ovisno o 

trajanju reakcije i nastanka nakupina BTO kristala na dijelovima gdje su se otopile TNC. Pri 

kraĺoj hidrotermalnoj reakciji nakupine BTO su sporadiļne i odvojene neotopljenim dijelovima 

TNC sloja, dok duljim trajanjem reakcije dolazi do potpunog prekrivanja uzorka s BTO slojem. 

U pripremi ļistih, nekompozitnih BTO materijala hidrotermalnom reakcijom koriġtenje 

amorfnog TiO2 kao reaktanta zbog veĺe specifiļne povrġine i reaktivnosti bi potencijalno bilo 

poģeljno. MeĽutim amorfni nanostrukturirani TiO2 nije prikladan za pripremu kompozitnih 
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materijala s ciljem oļuvanja ureĽene nanostrukture, jer uz to ġto je amorfni TiO2 reaktivniji, 

ujedno je i topljiviji  [96, 97]. Iz rezultata istraģivanja X. Weija dalo bi se zakljuļiti da u sluļaju 

koriġtenja amorfnih TNC prevladava mehanizam otapanja ï taloģenja tijekom hidrotermalne 

reakcije prikazan na slici 13. b).  

 Upotrebom kristalnih TNC u hidrotermalnoj reakciji nije zamijeĺeno otapanje TNC. 

Wu i sur. [98] u radu iz 2020. koristili su anatasne TNC dobivene anodizacijom Ti folije u 

hidrotermalnoj reakciji s vodenom otopinom 30 mM Ba(OH)2 koja je trajala 2 h pri 200 °C. U 

radu ukazuju da se u pripremi ovakvih BTO/TNC materijala ipak pojavljuju odreĽeni problemi. 

Zbog razlika u teorijskim gustoĺama dva materijala (TNC 4,26 g/cm3; BTO 6,08 g/cm3) rastom 

BTO sloja dolazi do postepenog suģavanja pora TNC. TakoĽer dolazi do prekrivanja vrhova 

TNC BTO slojem buduĺi da je veĺa koncentracija Ba2+ izvan TNC strukture. Na slici 14. 

prikazan je mehanizam nastanka BTO/TNC materijala iz rada Wu i sur. koji se temelji na in-

situ mehanizmu prikazanog na slici 13. a). Navedeni je mehanizam predloģen buduĺi da je 

otapanje TiO2 zanemarivo, ġto je potvrĽeno masenom spektrometrijom reakcijske smjese 

nakon provoĽenja reakcije, tj. nakon 1,5 i 2 h.  

 

Slika 14. Nastanak BTO/TNC kompozitnog materijala hidrotermalnom reakcijom in-situ mehanizmom uz 

prisutni koncentracijski gradijent Ba2+ iona unutar TNC [98]. 



29 

 

2.5. Fotokatalitiļka primjena TiO2 

 Razvojem svijesti o ġtetnosti emisijskih tokova raznih industrija potaklo je i razvoj 

razliļitih metoda fizikalnih, kemijskih i bioloġkih procesa obrade. Njihov odabir i 

implementacija uvelike ovisi o vrsti emisije, odnosno da li je rijeļ o organskoj ili anorganskoj 

oneļiġĺujuĺoj tvari, njihovoj koncentraciji, te o mediju transporta, odnosno o vrsti otpadnog 

toka (tekuĺem, krutom ili plinovitom).  

 Bioloġki procesi su podosta zastupljeni u obradi organskih oneļiġĺujuĺih tvari, meĽutim 

ta metoda ima jedan veliki nedostatak. Ukoliko se radi o otpadnom toku koji sadrģi toksiļne ili 

kemijski stabilne tvari dolazi do odumiranja mikroorganizama koji sudjeluju u bioloġkoj 

razgradnji [99]. U sluļaju takvih otpadnih tokova, napredni oksidacijski procesi, meĽu kojima 

je fotokataliza, pokazali su se kao uļinkoviti pristupi problematici. Fotokataliza se takoĽer 

pokazala kao efikasna metoda obrade otpadnih tokova koji sadrģe farmaceutike, organska 

bojila ili pesticide, koji i pri niskim koncentracijama rade veliku ġtetu ukoliko dospiju u vodene 

okoliġe. Fotokataliza opĺenito podrazumijeva redoks procese kemijskog raspada organske 

oneļiġĺujuĺe tvari (npr. farmaceutskih aktivnih komponenti, pesticida, organskih pigmenta itd.) 

pod utjecajem fotokatalizatora osvijetljenog svjetloġĺu veĺe energije od ġirine njegovog Eg. 

 Razvojem tehnologije poluvodiļa, uoļila se njihova sposobnost fotokatalitiļke 

razgradnje organskih spojeva. Najļeġĺi fotokatalitiļki materijali su n-tip poluvodiļi kao npr. 

metalni oksidi: TiO2, ZnO, SnO2, Fe2O3, WO3, In2O3 i nemetali: C3N4 [100]. Upotreba TiO2 

kao fotokatalizatora prvi je put spomenuta 1920-ih godina, ali je interes ġire znanstvene 

zajednice privukla tek 1972. nakon objave rada Fujishime i Honde [101]. Oni su prvi ukazali 

na moguĺnost fotokatalitiļkog cijepanja vode uz prisustvo TiO2 ġto je pokrenulo daljnja 

istraģivanja TiO2 kao fotokatalizatora. 

 U odnosu na ostale oksidacijske metode obrade organskih oneļiġĺujuĺih tvari 

(oksidacija s ili bez UV zraļenja pomoĺu O3, H2O2 ili Fentonovim procesom) fotokataliza ima 

nekoliko prednosti. Fotokatalizom je moguĺe mineralizirati oneļiġĺujuĺu tvar, odnosno u 

potpunosti razgraditi  organsku tvar na CO2 i H2O, ļak i vrlo stabilne organske spojeve koji se 

teġko razgraĽuju ostalim metodama. TakoĽer je izrazito bitno to ġto se proces fotokatalize moģe 

odvijati pri ambijentalnim uvjetima, nije potrebno osigurati dodatni dotok O2, a sam postupak 

je relativno jeftin u odnosu na ostale oksidacijske procese [99]. 
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2.5.1. Mehanizam fotokatalitiļke razgradnje 

 Apsorpcijom upadnog elektromagnetnog zraļenja (svjetlosti) koje ima energiju veĺu ili 

jednaku od ġirine energijskog procijepa Eg, u fotokatalizatoru (npr. TiO2) dolazi do pobuĽivanja 

elektrona (eï) iz valentne (VB) u vodljivu vrpcu (CB) (slika 15.), odnosno, dolazi do stvaranja 

para slobodnih nosioca naboja elektron ï ġupljina (Å   È  ): 

4É/ ÈʉO 4É/  Å  È   (2.17) 

gdje je hɜ energija fotona, odnosno h Planckova konstanta, a ɜ frekvencija fotona. 

 

Slika 15. Shematski prikaz procesa fotopobuĽivanja TiO2 fotokatalizatora [99]. 

 Vjerojatnost rekombinacije slobodnih nosioca naboja (eï i h+) je velika pri ļemu se 

oslobaĽa energija (toplina). Brzina i vjerojatnost rekombinacije uvelike ovisi o materijalu 

(koncentracija defekata) i ona je glavni razlog niskog iskoriġtenja upadnog zraļenja procesa 

fotokatalize. Rekombinacija se moģe smanjiti uvoĽenjem odreĽenih sakupljaļa naboja (eng. 

scavengers) ili odreĽenih lokacija na povrġini fotokatalizatora gdje se naboji mogu zarobiti, 

tzv. zamke (eng. trap sites) [99]. Ukoliko se fotopobuĽeni slobodni nosioci naboja nisu 

rekombinirali oni migriraju do povrġine fotokatalizatora (slika 15., isprekidane strelice) gdje 

sudjeluju u redoks reakcijama s vodom i oneļiġĺujuĺim tvarima koje su adsorbirane na povrġini 

fotokatalizatora. Ġupljine u valentnoj vrpci su jaki oksidansi ļiji redoks potencijal varira od 1,0 

do 3,5 V (naspram standardne vodikove elektrode, SHE) ovisno o tipu fotokatalizatora i pH 

okoline, te uvelike doprinose fotokatalitiļkoj razgradnji [99]. Fotokataliza kao metoda obrade 

oneļiġĺujuĺih tvari je uļinkovita samo kad je oneļiġĺujuĺa tvar adsorbirana na povrġini 

fotokatalizatora. Postoje razliļiti predloģeni mehanizmi razgradnje adsorbiranih tvari, meĽutim 
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konsenzus je da glavni mehanizam raspada ide posredstvom Ăkratkoģivuĺihñ radikala (ĀOH) 

nastalih reakcijama vode s fotopobuĽenim parovima eï i h+ u fotokatalizatoru koji su doprli do 

njegove povrġine, dok je direktni raspad adsorbirane tvari u interakciji s eï i h+ manje 

zastupljen.  

 ĀOH radikali mogu nastati raznim kemijskim putevima, odnosno interakcijom okoline 

(H2O) s eï i h+ koje su prikazani u jednadģbama 2.18 ï 2.24. ĀOH radikali su bitni za fotokatalizu 

zbog svoje neselektivnosti i visokog oksidacijskog potencijala (2,8 V pri pH = 0 ) [99].  

/( È  O ϽἛἒ  (2.18) 

/ Å ᴼ /Ͻ  (2.19) 

/Ͻ  (  ᴼ(/Ͻ (2.20) 

ς(/Ͻ O  (/  /  (2.21) 

(/  Èʉ O  ϽἛἒ  (2.22) 

(/  /  O ϽἛἒ  /(   /  (2.23) 

(/  Å  OϽἛἒ  /(  (2.24) 

 

2.5.2. Fotokataliza s kompozitnim nanomaterijalima 

 Upotrebom nanomaterijala moģe se znaļajno poboljġati efikasnost fotokatalitiļke 

razgradnje oneļiġĺujuĺih tvari. Male dimenzije nanoļestica osiguravaju bolju apsorpciju 

svjetla, veĺu vjerojatnost stvaranja fotopobuĽenih nosioca naboja, njihovog razdvajanja i 

posebice njihovu migraciju do povrġine nanomaterijala [102]. TakoĽer uloga nanotehnologije 

u fotokatalizi najviġe dolazi do izraģaja upravo zbog izrazitog poveĺanja specifiļne povrġine 

koja se ostvaruje nanostrukturiranjem materijala. Veĺa povrġina omoguĺava veĺu moguĺu 

koliļinu adsorbirane oneļiġĺujuĺe tvari i posljediļno brģu fotokatalitiļku razgradnju.  

 Uz mnogobrojne naļine pripreme razliļitih nanostruktura, TiO2 se smatra idealnim 

fotokatalizatorom zbog svoje kemijske stabilnosti i ļvrstoĺe, niske cijene, te visokog 

oksidacijskog potencijala valentnih ġupljina. Najvaģniji ograniļavajuĺi faktor za primjenu TiO2 

kao fotokatalizatora je njegov ġiroki energijski procjep i brza rekombinaciji fotopobuĽenih eï i 

h+. Jedna od metoda poboljġanja svojstava TiO2 je priprema kompozitnih materijala, bilo 

raznim povrġinskim modifikacijama ili potpunim prekrivanjem, odnosno stvaranje dvosloja 

i/il i jezgra/ljuska struktura. Pripremom kompozitnog materijala mogu se postiĺi razliļiti efekti 

kao npr. efekt lokalizirane povrġinske plazmonske rezonancije (LPPR), stvaranje p-n, n-n spoja 

itd. Dekoriranje povrġine nanocjevļica s ļesticama plemenitih metala npr. Au [103], Ag 

[104,105] je popularna i temeljito istraģena metoda koja dovodi do znaļajnog poboljġanja 
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fotokatalitiļke aktivnosti TNC efektom LPPR. Do efekta LPPR dolazi kada slobodni elektroni 

ļestica plemenitih metala vezanih na fotokatalizatoru osciliraju u fazi s upadnim 

elektromagnetskim zraļenjem (slika 16.), ļime se uspostavlja oscilirajuĺe elektromagnetsko 

polje koje je lokalizirano (slika 16.) [104ï106]. 

 

Slika 16. Shematski prikaz LPPR efekta: utjecaj elektromagnetskog zraļenja na nanoļestice plemenitih metala 

[106]. 

Oscilirajuĺe elektriļno polje pobuĽuje elektrone metalnih ļestica u energijske nivoe iznad 

Fermijevog nivoa, EF, stvarajuĺi vruĺe (hot) elektrone koji su nestabilni i brzo gube energiju u 

obliku fonona (u pikosekundama u veĺini metala). Buduĺi je nanoļestica plemenitih metala 

vezana za poluvodiļ (fotokatalizatora) uspostavlja se Schottkyjeva barijera/dioda. Takvim 

spojem materijala omoguĺava se prijelaz vruĺih elektrona s metalnih nanoļestica u vodljivu 

vrpcu poluvodiļa gdje dalje sudjeluju u fotokatalizi (slika 17.) [107]. Veliļina i oblik metalnih 

nanoļestica u ovom sluļaju su jako bitni jer do LPPR dolazi samo kada je veliļina nanoļestice 

sliļna ili manja od valne duljine upadnog zraļenja. Uz paģljivu sintezu metalnih nanoļestica 

na poluvodiļu, apsorpcija upadnog zraļenja moģe se proġiriti na vidljivi ( Vis) dio 

elektromagnetskog spektra ġto rezultira poveĺanjem efikasnosti fotokatalitiļke razgradnje 

[104,105]. 
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Slika 17. Prijenos vruĺih elektrona u Schottkyjevoj barijeri u sluļaju fotokatalizatora TiO2 s nanoļesticom 

plemenitog metala [103ï105,107]. 

 Za primjenu na industrijskoj skali ovakve modifikacije nisu prikladne zbog skupih 

polaznih sirovina, te moguĺnosti da tijekom koriġtenja ovakvog fotokatalizatora doĽe do 

odvajanja nanoļestica metala s povrġine TNC ļime fotokatalizator gubi na efikasnosti. Kao 

jeftinije alternative razmatraju se modifikacije drugim elementima. Koriste se metali kao ġto su 

Cu [7,8] i Fe [9] pri kojima se ne postiģe LPPR efekt, ali pomaģu pri razdvajanju fotopobuĽenih 

naboja tako da sakupljaju elektrone. TakoĽer koriste se i poluvodiļki metalni oksidi kao npr. 

CuO [10,11] i ZnO [12,13]. Poboljġanje efikasnosti fotokatalitiļke razgradnje dekoracijom s 

poluvodiļkim metalnim oksidima temelji se na stvaranju p-n spoja. Spajanjem p- i n- tipa 

poluvodiļa dovodi do stvaranja intrinziļnog elektriļnog polja unutar zone osiromaġenja koje 

utjeļe na fotopobuĽene slobodne nosioce naboja i koje dovodi do savijanja vrpci pojedinih 

poluvodiļa koji sudjeluju u spoju kao ġto je prikazano na slici 18. Intrinziļno elektriļno polje 

p-n spoja tijekom fotokatalize uzrokuje prelazak fotopobuĽenih h+ iz valentne vrpce poluvodiļa 

n-tipa u valentnu vrpcu p-tipa, te prelaska fotopobuĽenih eï iz vodljive vrpce p-tipa poluvodiļa 

u vodljivu vrpcu n-tipa (slika 18) [20,108]. Drugim rijeļima stvaranje p-n spoja omoguĺuje 

brģe i efikasnije razdvajanje fotopobuĽenih nosioca naboja, posljediļno se smanjuje 

rekombinacija i time se pospjeġuje fotokataliza u odnosu na sluļaj nemodificiranih 

poluvodiļa/fotokatalizatora. 
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Slika 18. Struktura energijskih vrpci p-n spoja [20]. 

 MeĽu novijim, manje poznatim modifikacijama, barijev titanat pokazao se kao pogodan 

za povrġinsku modifikaciju TiO2. BTO i TiO2 su n-tipovi poluvodiļkih materijala s bliskim 

vrijednostima Eg, a njihovim kontaktom stvara se n-n spoj (slika 19.). Zbog razlika u 

energijskim nivoima valentnih i vodljivih vrpci zasebnih materijala dolazi do karakteristiļnog 

savijanja vrpci i razdvajanja slobodnih nosioca naboja koja dovodi do smanjenja 

rekombinacije. U ovakvom n-n spoju BTO i TiO2, vodljiva i valentna vrpca BTO nalaze se na 

viġem energijskom nivou nego vrpce TiO2 ġto uzrokuje prijelaz slobodnih elektrona iz vodljive 

vrpce BTO u vodljivu vrpcu TiO2 i prijelaz ġupljina iz valentne vrpce TiO2 u valentnu vrpcu 

BTO [109,110]. Viġi energijski nivoi valentne i vodljive vrpce takoĽer uzrokuju savijanje vrpci 

koje stvara pozitivni prostorni naboj na povrġini BTO. Zbog toga se na spoju materijala stvara 

potencijalna jama koja zarobljava elektrone u lokaliziranim stanjima nastalih vakancijama 

kisika, strukturnim defektima ili neļistoĺama unutar materijala [110]. Priprema i primjena 

BTO/TiO2 kompozita u fotokatalizi do sada je bilo slabo istraģeno podruļje koje ima veliki 

potencijal za daljnja istraģivanja [109,111], takoĽer je i nedovoljno istraģen utjecaj potencijalne 

jame na uļinkovitost fotokatalize. BTO se do sada ļeġĺe pojavljivao u literaturi kao zasebni 

fotokatalizator u obliku nanoļestica [15,112ï116]. 
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Slika 19. Struktura energijskih vrpci n-n spoja TiO2 i BTO [110]. 

 

2.6. Solarne ĺelije 

 Smanjenje zaliha fosilnih goriva i poveĺanje svijesti o njihovom ġtetnom utjecaju na 

okoliġ i klimu poveĺala je potrebu za alternativnim izvorima energije, prije svega obnovljivima: 

hidroenergija, energije vjetra, Sunca, geotermalna energija, energija plime i oseke, energija 

valova. Ono ġto onemoguĺuje potpuni odmak od fosilnih goriva i prijelaz na obnovljive izvore 

energije, pogotovo energije Sunca i vjetra, jest njihova stohastiļka i isprekidana dobava. U 

periodima kada nema adekvatne proizvodnje elektriļne energije iz obnovljivih izvora (Sunce 

ili vjetar), potrebno je osigurati popratni rezervni izvor energije velikog kapaciteta temeljen na 

fosilnim gorivima ili osigurati adekvatno skladiġtenje proizvodnih viġkova energije iz 

obnovljivih izvora (baterije, integrirani sustavi energije sa skladiġtenjem u obliku vodnog 

potencijala, komprimiranog zraka, zelenog vodika itd.). Rezervni izvori energije nisu poģeljni 

jer ne dovode do ģeljenih redukcija u koriġtenju fosilnih goriva, dok skladiġtenje energije otvara 

drugu problematiku vezanu za optimizaciju tako kompleksnih sustava. Uz sve to, u bliskoj 

buduĺnosti obnovljivi izvori energije imat ĺe vaģnu ulogu u ukupnoj proizvodnji energije zbog 

lobiranja razliļitih udruga i pritiska javnosti. Trend poveĺanja efikasnosti i smanjenje cijena 

uvelike je poveĺao pristupaļnost fotonaponskih modula. Razvoj fotonaponske tehnologije 

(slika 20.) je tekao u viġe smjerova, te bi se mogao podijeliti na tri tehnoloġke generacije. Prva 

generacija su silicijeve solarne ĺelije bazirane na mono- i polikristalnom siliciju ļija je 

komercijalna proizvodnja krenula 70-ih godina 20. stoljeĺa. Prije komercijalne proizvodnje su 

uglavnom bile namijenjene za specijalne primjene npr. u istraģivanju svemira [20]. Druga 

generacija obuhvaĺa razvoj solarnih ĺelija u obliku tankih filmova amorfnog silicija, CdTe 

(kadmijev telurid), CIGS (bakrov indijev galijev selenid), dok treĺa generacija obuhvaĺa bojom 

senzibilizirane solarne ĺelije (eng. dye sensitized solar cell, DSSC), solarne ĺelije 
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senzibilizirane kvantnim toļkama (eng. quantum dot sensitized solar cell, QDSSC), organske 

solarne ĺelije (eng. organic photovoltaics, OPV) i perovskitne solarne ĺelije (eng. perovskite 

solar cell, PSC). 

 

Slika 20. Prikaz razvoja razliļitih tehnologija solarnih ĺelija [117]. 

 Danas su na trģiġtu najzastupljenije solarne ĺelije od silicija ļiji je oļekivani vijek 

trajanja duģi od 20 godina s rasponom efikasnosti, ovisno o izvedbi, od 20 ï 25 %. Glavni im 

je nedostatak energetski zahtjevna visokotemperaturna proizvodnja [118]. Tankofilmna 

tehnologija druge generacije uvela je koriġtenje manje koliļine materijala ġto je prihvatljivije 

ukoliko se uzme u obzir ģivotni ciklus solarne ĺelije (sakupljanje materijala, obrada, 

proizvodnja, distribucija i odlaganje/zbrinjavanje). MeĽutim, zbog niģe efikasnosti i efekta 

degradacije (Staebler-Wronski efekt) do kojeg dolazi pri duljim izlaganjima intenzivnom 

svjetlu, solarne ĺelije druge generacije se nisu pokazale komercijalno uspjeġnijim od prve 

generacije. Novi tip solarnih ĺelija treĺe generacije, kao ġto su perovskitne solarne ĺelije, 

temelji se na relativno jeftinim metodama pripreme iz otopina, pristupaļnijim materijalima 

[119] i potrebom koriġtenja izuzetno malih koliļina materijala u ĺelijama (tankofilmna 

tehnologija).  

 

2.6.1. Osnovni princip rada solarnih ĺelija  

 Najjednostavnija solarna ĺelija od kristalnog silicija (slika 21.) sastoji se od sloja 

emitera (eng. emitter), baze (eng. base) i elektriļnih kontakata (prednjih i straģnjih). Sunļevo 
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zraļenje prolazi prvo kroz emiter, pa zatim kroz bazu. Oba materijala apsorbiraju zraļenje, 

meĽutim veĺina zraļenja s niģim valnim duljinama je apsorbirana u emiteru. Ukoliko je 

energija zraļenja veĺa ili jednaka od Eg materijala dogaĽa se fotopobuĽivanje elektrona iz 

valentne u vodljivu vrpcu, odnosno nastanka parova elektron ï ġupljina.  

 

Slika 21. Struktura jednostavne silicijeve solarne ĺelije. 

Emiter i baza u silicijevoj solarnoj ĺeliji su dopirani poluvodiļki materijali n- i p- tipa. 

Spajanjem takva dva materijala nastaje p-n spoj i unutarnje elektriļno polje koje omoguĺava 

razdvajanje fotopobuĽenih nosioca naboja. Sloj emitera je tanji kako bi se poveĺala efikasnost 

razdvajanja fotopobuĽenih naboja. FotopobuĽeni elektroni u emiteru imaju manju udaljenost 

koju moraju preĺi kako bi se sakupili na elektrodi, dok fotopobuĽene ġupljine koje su manjinski 

naboj u n-tipu poluvodiļa imaju veĺu difuzijsku duljinu ġto poveĺava vjerojatnost da prijeĽu 

preko p-n spoja. FotopobuĽeni elektroni putuju kroz vanjski strujni krug i na kraju se 

rekombiniraju sa ġupljinama na straģnjem kontaktu [120]. Prolaskom struje kroz troġilo 

elektriļna energija pretvara se u ostale oblike energije (npr. mehaniļka energija u 

elektromotorima, elektrokemijska energija u baterijama).  

 Ostale generacije funkcioniraju na istom principu slaganja slojeva materijala p- i n- tipa 

poluvodiļa s time da koriste druge tipove materijala (amorfni silicij, CIGS, CdTe). Posebnost 

perovskitnih solarnih ĺelija i organskih solarnih ĺelija treĺe generacije je ta ġto se javlja 

intrinziļni poluvodiļ (i) koji sluģi ako aktivni sloj za stvaranje veĺine pobuĽenih nosioca naboja 

koji je smjeġten izmeĽu p- i n- tipa poluvodiļa. Takve strukture solarnih ĺelija imaju kraticu p-

i-n ili n-i-p ovisno o redoslijedu slaganja. O strukturi perovskitnih solarnih ĺelija bit ĺe 

detaljnije napisano u poglavlju 2.6.3. 
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2.6.2. Mjerenja karakteristika solarnih ĺelija 

 Za objaġnjavanje mjerenja karakteristika solarnih ĺelija, odnosno strujno-naponskih    

(I-V) karakteristika potrebno je pobliģe objasniti p-n spoj i utjecaj vanjskog napona na p-n spoj. 

TakoĽer, vaģno je napomenuti da je uvrijeģeno oznaļavanje napona s V u sluļaju mjerenja I-V 

karakteristika solarnih ĺelija te ĺe se i tako oznaļavati u ovom doktorskom radu. Ovisno o 

polaritetu vanjskog napona, razlikujemo propusnu i nepropusnu polarizaciju p-n spoja. 

Nepropusna polarizacija (slika 22. a)) uspostavlja se ukoliko je negativni pol izvora napona 

prikljuļen na materijal p-tipa, a pozitivni na n-tip. Dolazi do jaļanja elektriļnog polja unutar 

materijala i proġirenja zone osiromaġenja. Smjer elektriļnog polja je suprotan smjeru kretanja 

naboja uslijed koncentracijskog gradijenta (difuzije), te na prvi pogled ne bi trebalo biti struje 

koja teļe. MeĽutim postoji vrlo mali broj nosioca naboja koji imaju dovoljno energije za 

prelazak preko zone osiromaġenja. Taj tok naboja se naziva struja curenja (eng. leakage 

current). Upravo suprotno se dogaĽa pri propusnoj polarizaciji (slika 22. b)) kad se zamijene 

polariteti, odnosno kad se prikljuļi negativni pol na materijal n-tipa, a pozitivni na p-tip. Suģava 

se zona osiromaġenja i slabi elektriļno polje ġto dovodi do lakġeg prijelaza naboja iz podruļja 

gdje su veĺinski u podruļje gdje su manjinski [20]. 

Slika 22. p-n spoj pri: a) nepropusnoj polarizaciji i g) propusnoj polarizaciji [20]. 

Nosioci naboja prelaze preko suģene zone osiromaġenja zbog razlike u koncentraciji (difuzija) 

pri propusnoj polarizaciji, ġto uzrokuje rekombinaciju istih. MeĽutim, zbog konstantnog 

priljeva veĺinskog naboja u p- ili n-tip materijala kroz sustav protjeļe struja koja se moģe 

matematiļki opisati izrazom: 

Ὅ ὍὩ ρ (2.25) 

gdje je I struja koja protjeļe kroj p-n spoj, I0 struja zasiĺenja (struja u mraku, eng. dark current), 

q naboj elektrona, V napon vanjskog izvora, kB Boltzmannova konstanta, T temperatura. I0 je 

mjera rekombinacije, te u ovom sluļaju veĺa rekombinacija dovodi do veĺeg iznosa toka struje 

koja prolazi kroz p-n spoj.  
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 Jednadģba 2.25 se prvenstveno koristila za diode koje su elektroniļki ureĽaji sastavljeni 

od p-n spoja koji im omoguĺava provoĽenje struje u samo jednom smjeru (pri propusnoj 

polarizaciji). Buduĺi da se solarna ĺelija u mraku ponaġa kao dioda, neosvijetljena se solarna 

ĺelija moģe prikazati ekvivalentnim strujnim krugom na slici 23. a).  

 Osvjetljavanjem p-n spoja dolazi do fotopobuĽivanja dodatnih nosioca naboja, odnosno 

stvaraju se dodatni manjinski nosioci naboja (eï u p-tipu, te h+ u n-tipu) koji prelaze preko p-n 

spoja stvarajuĺi tzv. fotopobuĽeni tok struje Iph. Ukoliko nema vanjskog kontakta izmeĽu p- i 

n-tipa materijala p-n spoj se nalazi u reģimu otvorenog kruga. Pri osvjetljavanju p-n spoja u 

reģimu otvorenog kruga nastali tok fotopobuĽenih nosioca naboja i akumulacija naboja unutar 

sustava se u jednom trenu uravnoteģuju sa strujom rekombinacije suprotnog smjera, ļija je 

vrijednost obrnuto proporcionalna unutarnjem elektriļnom polju p-n spoja. Zbog toga se u 

reģimu otvorenog kruga stvaraju kvazi-Fermijevi nivoi za eï (Efn) i h+ (Efp) u p- i n- tipu 

materijala te njihova razlika stvara mjerljivi elektrokemijski potencijal, napon otvorenog kruga 

Voc. Ukoliko materijale p-n spoja stavimo u reģim kratkog spoja, tj. direktno su povezani krajevi 

p- i n-tipova materijala (vanjskim kontaktom) ne dolazi do promjene unutarnjeg elektriļnog 

polja p-n spoja, veĺ struja teļe zbog razlike potencijala kvazi-Fermijevih nivoa. Kada se spoji 

troġilo u strujni krug izmeĽu krajeva p- i n-tipa materijala, te se sustav osvijetli, samo dio Iph ĺe 

teĺi kroz vanjski strujni krug. Manji tok struje je posljedica smanjenja elektrokemijskog 

potencijala uslijed pada napona na troġilu ġto dalje uzrokuje smanjenje elektrostatskog 

potencijala zone osiromaġenja p-n spoja, a to rezultira poveĺanjem struje rekombinacije. 

Ukupna struja pri osvjetljenju je suma navedenih procesa: 

 Ὅ Ὅ Ὡ ρ Ὅ  (2.26)  

Pad napona moģe se simulirati mijenjanjem vrijednosti narinutog napona na p-n spoj pri 

propusnoj polarizaciji ġto se koristi pri mjerenju karakteristika solarnih ĺelija.  

 Jednadģba 2.26 odgovara ekvivalentnom strujnom krugu idealne solarne ĺelije 

prikazanog na slici 23. b). MeĽutim unutar realne solarne ĺelije djeluju razliļiti otpori (slika 

23. c) koji se mogu aproksimirati kao serijski (eng. series) Rs i paralelni (eng. shunt) Rp otpor:  

 Ὅ Ὅ Ὡ ρ Ὅ  (2.27) 

U realnim solarnim ĺelijama dogaĽaju se i dodatne rekombinacije unutar p-n spoja koja se 

prikazuju kao kombinacija idealne (ni1 = 1) i neidealne (ni2 > 1) diode ((slika 23. d):  

 Ὅ Ὅ Ὡ ρ Ὅ Ὡ ρ Ὅ  (2.28) 
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gdje je ni faktor idealnosti diode. 

 

 

Slika 23. Ekvivalentni strujni krugovi koji opisuju solarnu ĺeliju a) u mraku, b) pri osvjetljenju, te solarnu ĺeliju 

s uraļunatim paralelnim i serijskim otporima: c) jedno-diodni i d) dvo-diodni modeli [20]. 

 Slika 24. prikazuje primjer rezultata mjerenja I-V karakteristike solarne ĺelije u mraku 

i pri osvjetljenju. Krivulja za osvjetljenu solarnu ĺeliju istog je oblika kao i za neosvijetljenu 

solarnu ĺeliju, ali je pomaknuta (poveĺana) za iznos Iph (jednadģba 2.26).  

 

Slika 24. I-V karakteristike solarne ĺelije u mraku i pri osvjetljenju [20]. 
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 Standardni uvjeti mjerenja I-V karakteristika solarnih ĺelija podrazumijevaju 

temperaturu od 25 ÁC, te ukupni intenzitet svjetla kojim se osvjetljava solarna ĺelija od 100 

mW/cm2. Spektar tog zraļenja mora odgovarati nekom od standarda koji su prikazani na slici 

25. Postoje nekoliko razliļitih definicija standardnog zraļenja za potrebe mjerenja solarnih 

ĺelija. Zraļenje Sunca moģe se aproksimirati kao emisija zraļenja idealnog crnog tijela 

temperature 6000 K ġto odgovara temperaturi na povrġini Sunca. Zbog razliļitih energijskih 

gubitaka (uslijed apsorpcije i rasprġenja) tijekom prolaska zraļenja kroz Zemljinu atmosferu 

dolazi do promjena u spektru i intenzitetu zraļenja. AM0 standard odgovara zraļenju koje 

dopire do atmosfere Zemlje, a AM1.5 odgovara zraļenju koje dopire do povrġine Zemlje, s 

time da se AM1.5 odnosi na mjereno zraļenje na ravnoj plohi koja je pod kutom od 37Á [20] i 

taj se standard najļeġĺe koristi pri ispitivanju solarnih ĺelija. 

 

Slika 25. Standardni spektri Sunļevog zraļenja: crno tijelo (6000 K), AM0 i AM1.5 [20]. 

Iz mjerenja I-V karakteristika solarnih ĺelija pri propusnoj polarizaciji i osvjetljenju mogu se 

odrediti parametri solarne ĺelije kao ġto su jakost struje kratkog spoja Isc [mA], napon otvorenog 

kruga Voc [V], faktor ispune FF [%] (eng. fill factor), efikasnost pretvorbe (konverzije) ɖ [%], 

paralelni Rp i serijski Rs otpori [ɋcm2] [20]. Uobiļajeno je pri prikazivanju I-V karakteristika 

solarnih ĺelija promijeniti predznak jakosti struje tako da se prikazuje kao pozitivna (slika 26.). 

TakoĽer se mjerenja uobiļajeno prikazuju kao gustoĺa struje j [mA/cm2] umjesto jakosti struje 

zbog usporedivosti. 
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Slika 26. Tipiļna I-V karakteristika solarne ĺelije [20]. 

 Isc je jakost struje koja teļe kroz solarnu ĺeliju pri uvjetima kratkog spoja (V = 0; slika 

26.) i ovisi o upadnom zraļenju na solarnu ĺeliju, povrġini solarne ĺelije, te apsorbancij i slojeva 

ĺelije. Voc oznaļava napon pri kojem ne teļe struja (I = 0; slika 26.), odnosno kad gustoĺa struje 

u mraku ima isti iznos kao gustoĺa struje pri osvjetljenju koja je suprotnog smjera. Primjenom 

jednadģbe 2.26 moģe se izraļunati Voc pomoĺu jednadģbi 2.29 i 2.30: 

ὠ ÌÎ ρ (2.29) 

U zagradi jednadģbe 2.29 broj 1 moģe se zanemariti, jer je Iph >> I0. TakoĽer Iph malo varira, 

buduĺi da je konstantna za fiksni intenzitet svjetla. Kako je struja I0 mjera rekombinacije u 

sustavu, tako se i Voc moģe smatrati mjerom rekombinacije: 

ὠ ÌÎ  (2.30) 

 Radna toļka solarne ĺelije Pmax (slika 26.) je umnoģak struje i napona pri maksimalnoj 

snazi (Impp i Vmpp). Faktor ispune FF je omjer Pmax i umnoġka Isc i Voc, odnosno snage koju bi 

imala idealna solarna ĺelija: 

ὊὊ   (2.31) 

Zorno se definicija FF moģe grafiļki prikazati kao omjer zelenog i plavog pravokutnika na slici 

26. Idealna solarna ĺelija bi imala FF = 100 %. MeĽutim, otpori Rs i Rp imaju utjecaj na oblik 

I-V karakteristika smanjujuĺi FF, te se mogu aproksimirati iz reciproļne vrijednosti nagiba 

linearnog dijela krivulje oko toļke Voc za Rs i Isc za Rp prikazano kao na slici 27. buduĺi da se 

otpor moģe izraļunati dijeljenjem napona i struje. 
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Slika 27. Aproksimacija otpora iz I-V karakteristike solarne ĺelije. 

Rs oznaļava ukupni otpor koji nastane prolaskom struje kroz slojeve ĺelije, elektriļnih 

kontakta, te otpor koji nastane na podruļju kontakta izmeĽu ĺelije i elektriļnih kontakta. 

Porastom Rs smanjuje se FF, meĽutim visoke vrijednosti mogu imati utjecaj i na smanjivanje 

vrijednosti Isc. Rp je posljedica defekata u solarnim ĺelijama koji su najļeġĺe nastali tijekom 

proizvodnje. Niske vrijednosti Rp stvaraju gubitke u ĺeliji na naļin da omoguĺava struji u ĺeliji 

alternativne tokove, odnosno smanjuje struju koja teļe kroz solarnu ĺeliju smanjujuĺi napon 

ĺelije (slika 23. d). 

 Efikasnosti solarne ĺelije ɖ definira se kao omjer snage fotopobuĽene struje i snage 

upadnog zraļenja Pin, a opisuje se jednadģbom: 

–  (2.32) 

 

2.6.3. Perovskitne solarne ĺelije 

 PSC postigle su streloviti rast efikasnosti u relativnom kratkom periodu (slika 20.). Od 

prvog spominjanja organometalnih halidnih perovskita u radu Kojime i sur. 2009. [121] kao 

potencijalnih materijala za fotonaponsku tehnologiju (3,8%) u deset godina im je efikasnost 

ļak porasla 6,4 puta (24,2% [118]), s time da je trenutaļna najbolja PSC postigla efikasnost od 

25,7 % (2022.) [117]. Uz postignute visoke efikasnosti u laboratorijskim uvjetima, trenutaļni 

glavni limitirajuĺi faktor za komercijalizaciju ove tehnologije je stabilnost u realnim radnim 

uvjetima, u kojima vlaga, kisik i visoke temperature negativno utjeļu na stabilnost perovskita. 

 Aktivni slojevi PSC imaju perovskitnu strukturu (ABX3 formula prikazana na slici 28.). 

Na A poziciji mogu biti anorganski (Cs+) ili organski kationi kao npr. metilamonijev (MA+ 
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odnosno CH3NH3
+) ili formamidinijev (FA+ odnosno CH(NH2)2

+) kation, na B poziciji metalni 

kationi (Pb2+, Sn2+), te na X poziciji halogeni anioni (Clï, Brï, Iï) [118]. 

 

Slika 28. Kristalna struktura perovskitnih materijala [121].  

 Perovskiti se mogu pripremiti razliļitim kemijskim i fizikalnim metodama. Kemijske 

metode su zastupljenije zbog jednostavnosti i uglavnom se baziraju na mijeġanju soli npr. PbX2 

i CsX u polarnim otapalima kao dimetilformamidu (DMF) i/ili DMSO. Na podloge se najļeġĺe 

nanose metodama uobiļajenim za nanoġenje tankih filmova iz kapljevina (npr. rotacijskim 

oblaganjem i oblaganje uranjanjem). TakoĽer se mogu naknadno dodati tzv. antiotapala 

(klorobenzen ili dietil-eter) kako bi se potaklo taloģenje veĺih kristala perovskita s manje 

defekata. Finalno je potrebno pripremljene tanke filmove termiļki obraditi (ovisno o 

perovskitu: 100 ï 360 °C) kako bi se dobila fotoaktivna kubiļna kristalna struktura [118]. 

Priprema perovskitnih filmova za PSC se uglavnom provodi u inertnoj atmosferi (argona ili 

duġika) buduĺi da su perovskitni filmovi izuzetno osjetljivi i degradiraju u kontaktu s vlagom i 

kisikom.  

 U odnosu na sve ostale perovskitne materijale koje se koriste u PSC, organometalni 

perovskiti prednjaļe po postignutim visokim efikasnostima (25,7 %). Najviġe istraģeni 

organometalni perovskiti je metil amonijev olovni jodid (MAPI), a zatim formamidinijev 

olovni jodid (FAPI). Prednosti organometalnih perovskita u odnosu na ostale fotoaktivne 

perovskite su njihova pogodna optoelektriļna svojstva, manja energija vezanja ekscitona, 

visoki optiļki apsorpcijski koeficijent (do 104 cmï1), efikasna apsorpcija solarnog zraļenja, 

posjeduju visoku dielektriļnu konstantu ġto je pogodno za razdvajanje fotopobuĽenih nosioca 

naboja, te imaju relativno velike vrijednosti duljine difuzije elektrona i ġupljina (100 ī 1000 

nm), ġto rezultira niģom vjerojatnoġĺu za rekombinaciju [122]. U odnosu na MAPI (Eg = 1,55 

eV), FAPI perovskit ima Eg (1,48 eV) [123] koji je bliģi idealnom teorijskom Eg za jednostruke 

(eng. single junction) solarne ĺelije izraļunatom u radu Shockley i Queissera 1961. [124]. 
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2.6.3.1. Struktura perovskitnih solarnih ĺelija 

 PSC se sastoji od viġe slojeva (slika 29. a) i b)). Perovskitni sloj nalazi se izmeĽu sloja 

za prijenos elektrona (eng. electron transport layer, ETL; n-tip poluvodiļ) i sloja za prijenos 

ġupljina (eng. hole transport layer, HTL; p-tip poluvodiļ). Ovisno o redoslijedu slaganja ĺelije 

postoje dvije izvedbe PSC, tzv. n-i-p i manje zastupljene inverzne, odnosno p-i-n izvedbe. Baza 

svake PSC je prozirna podloga (staklo) na koju je nanesen sloj prozirnog vodljivog oksida (npr. 

kositrov oksid dopiran s fluoridnim ionima, FTO). Kroz te slojeve ulazi upadno sunļevo 

zraļenje u solarnu ĺeliju. U sluļaju n-i-p izvedbe nakon vodljivog sloja slijede ETL, perovskitni 

sloj pa HTL. U sluļaju inverzne p-i-n izvedbe obrnuti je redoslijed. Kao straģnji kontakt u obje 

izvedbe najļeġĺe se koristi sloj zlata ili srebra nanesen metodom termalne evaporacije [125].  

 

Slika 29. Shematski prikaz presjeka PSC: a) n-i-p i b) inverzna p-i-n izvedba [125]. 

 U svim izvedbama perovskit je fotoaktivni sloj u kojemu se pri interakciji s 

elektromagnetskim zraļenjem veĺe ili jednake energije od njegovog Eg stvaraju fotopobuĽeni 

nosioci naboja (par elektron ġupljina; eï i h+). FotopobuĽeni nosioci naboja u PSC, kao ġto je i 

u sluļaju ĺelija s p-n spojem, razdvajaju se pod utjecajem intrinziļnog elektriļnog polja 

nastalog unutar ĺelije (slika 30.). U odnosu na ĺelije s p-n spojem, PSC su specifiļne po tome 

ġto se u njihovoj viġeslojnoj konfiguraciji izmeĽu n- i p-tipa poluvodiļa nalazi perovskitni 

aktivni sloj koji je intrinziļni poluvodiļ. U PSC je zona osiromaġenja ġira nego ġto je sluļaj u 

solarnim ĺelijama s jednostavnijim p-n spojem [126].  
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Slika 30. Struktura energijskih vrpci p-i-n spoja perovskitne solarne ĺelije [126]. 

 Trenutaļno najļeġĺe i najefikasnije PSC pripremljene su u n-i-p izvedbi. U sklopu ovog 

doktorskog rada fokus ĺe biti upravo na toj izvedbi, buduĺi da se ETL sloj priprema na relativno 

termostabilnoj (< 600 ÁC) vodljivoj podlozi koja omoguĺava ġirok raspon materijala, izmeĽu 

kojih su i poluvodiļki metalni oksidi. n-i-p izvedba takoĽer omoguĺuje pripremu razliļitih 

morfologija ETL sloja kako bi se poveĺala efektivna povrġina, odnosno pospjeġio prijenos 

naboja (slika 31.). Moguĺe su morfologije ETL-ova u obliku planarnih filmova (slika 31. a)), 

planarnih filmova s dodatkom mezoporoznog sloja [125] (slika 31. b)), usmjerenih 

nanostruktura (npr. nanocjevļica slika 31. c), nanostupiĺa) itd. 

 

Slika 31. Primjeri razliļitih morfologija ETL-a u n-i-p izvedbi PSC: a) planarni film, b) planarni film u 

kombinaciji s mezoporoznim slojem i c) usmjerene nanostrukture. 

 U veĺini halidnih perovskita, u koje spadaju FAPI i MAPI buduĺi da su jodidi, 

difuzijska duljina ġupljina (h+) je puno veĺa od difuzijske duljine elektrona (eï). Koriġtenjem 

mezoporoznih slojeva ETL-a osigurava se veĺa kontaktna povrġina perovskita i ETL-a te se na 

taj naļin pospjeġuje prijenos eï u ETL i smanjuje vjerojatnost rekombinacije. Mezoporozni 

slojevi su saļinjeni od sferiļnih nanoļestica koje su meĽusobno u kontaktu, ġto uzrokuje 

neureĽenu strukturu sloja. NeureĽenost sloja uz razliļite veliļine ļestica rezultira time da se 



47 

 

elektroni neefikasno kreĺu unutar ļestica. Usmjerene 1D nanostrukture (nanocjevļice, 

nanostupiĺi itd.) osiguravaju usmjereniji i time brģi prijenos eï do elektrode. MeĽutim, u sluļaju 

mezoporoznih i 1D nanostruktura javlja se problem optimizacije morfologije: debljine i 

osiguravanja adekvatnog prodiranja perovskitnog sloja unutar mezo- odnosno nanostrukture, s 

obzirom da neispunjeni prostor postaje centar rekombinacije. Javlja se i problem pasivacije 

velike povrġine mezoporoznih i 1D ETL-a, odnosno uklanjanja povrġinskih defekata koji su 

takoĽer mjesta rekombinacije [127]. 

 

2.6.3.2. TiO2 i BTO ETL-ovi u perovskitnim solarnim ĺelijama 

 Idealni ETL bi trebao zadovoljavati nekoliko kriterija[128]: 

1. Energijski minimum vodljive i maksimum valentne vrpce ETL-a trebaju biti neġto niģe 

vrijednosti u odnosu na perovskit (slika 32.) kako bi se osigurao prijelaz eï iz perovskita 

u ETL i istovremeno onemoguĺio prijelaz h+ iz perovskita u ETL.  

2. ETL bi trebao imati visoku mobilnost eï koja omoguĺuje brzo odvoĽenje eï prema 

elektrodi. Suprotno tome, ukoliko ETL ima nisku mobilnost eï, moģe doĺi do 

akumulacije naboja na spoju ETL-a i susjednih materijala ġto poveĺava vjerojatnost 

rekombinacije eï i h+. 

3. ETL treba imati odgovarajuĺa optiļka svojstva, tj. imati ġto manji koeficijent apsorpcije 

u dijelu spektra u kojemu je perovskit kao aktivni dio solarne ĺelije najefikasniji.  

4. ETL kao podloga na kojoj se formira sloj perovskita treba omoguĺiti kristalizaciju 

perovskita s manje povrġinskih defekata na granici slojeva i naprezanja unutar kristalne 

strukture perovskita. Ukoliko je ETL nekompatibilan u ovom smislu perovskitni sloj 

kristalizira s puno povrġinskih defekata na meĽufaznoj granici koji postaju dominantna 

mjesta rekombinacije. 

5. ETL ne smije biti higroskopan kako bi se izbjeglo raspadanje perovskita pod utjecajem 

vlage koja je adsorbirana na ETL 

 

 Uz SnO2, najzastupljeniji ETL u literaturi je TiO2 zbog svojih optiļkih i elektriļnih 

svojstava, pogodnog poloģaja elektronskih vrpci i ġirine energijskog procijepa Eg (3,0 ï 3,2 

eV), te relativno niskog indeksa loma n (2,4 ï 2,5) [129]. TiO2 je posebice zanimljiv kao ETL 

materijal zbog mnogobrojnih metoda priprema nanostruktura, pogotovo 1D nanostruktura. Za 

sada, s obzirom na efikasnost prednjaļe PSC pripremljene na planarnim slojevima TiO2 i u 

kombinaciji s mezoporoznim TiO2. MeĽutim, u posljednje vrijeme razmatraju se 1D 
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nanostrukture TiO2 kao potencijalni ETL slojevi zbog usmjerene strukture i velike specifiļne 

povrġine, posebice TNC. Prema trenutno dostupnim rezultatima u literaturi vezanih uz TNC 

ETL-ove, trenutaļno su najzastupljenije dvije izvedbe. Prva se odnosi na TNC odstranjene s 

anodizirane folije koje su inkorporirane u perovskitni sloj ļime se uspostavlja mezoporozna 

Ămreģañ TNC. U tom sluļaju potreban je i planarni TiO2 ETL kako bi se osigurao homogeni 

ETL sloj izmeĽu perovskita i vodljive podloge kako ne bi doġlo do poveĺane rekombinacije 

[130,131]. Drugi tip TNC ETL sloja dobiva se anodizacijom tankih filmova Ti na vodljivim i 

prozirnim podlogama ġto rezultira ureĽenim i usmjerenim TNC. Efikasnosti tako pripremljenih 

PSC varira u rasponu od 6,5 ï 15,2% [42,132ï135]. 

 

Slika 32. Usporedba poloģaja energijskih vrpci (maksimuma valentne i minimuma vodljive) ETL materijala. Za 

vodljive podloge FTO i ITO (indij-kositrov okisd) su prikazani samo minimumi vodljive vrpce [128]. 

 Pripremom kompozitnih ETL slojeva saļinjenih od viġe materijala nastoji se osigurati 

energetski povoljniji prijelaz fotopobuĽenih nosioca naboja, odnosno poveĺati udio sakupljenih 

elektrona ļime se smanjuje rekombinacija. Do sada je u literaturi predloģena modifikacija TiO2 

ETL sloja s nekoliko razliļitih materijala: ZnO, WO3, In2O3, Nb2O3 itd., zbog povoljnog 

poloģaja valentnih i vodljivih vrpci, te zbog potencijalnog pasiviranja povrġinskih defekata 

TiO2 koji su potencijalna mjesta za zarobljavanje i rekombinaciju nosioca naboja [128]. U 

zadnje vrijeme su kompozitni TiO2 ETL-ovi u kombinaciji s BTO predmet sve veĺeg broja 

istraģivanja [14,92ï94]. Jedan od primjera modificiranog BTO/TiO2 ETL sloja u perovskitnoj 

solarnoj ĺeliji prikazan je na slici 33. a) koji odgovara materijalu objavljenom 2019. u radu J. 

Zhang [93], dok je priprema takvih kompozitnih materijala prethodno obraĽena u poglavlju 
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2.4.2. Porast efikasnosti PSC pripremljenih na takvim BTO/TiO2 kompozitnim ETL-ovima u 

odnosu na nemodificirane TiO2 ETL-ove pripisuje se smanjenju defekata na meĽufaznoj 

granici dva materijala (ETL ï perovskit). Manji broj defekata dovodi do boljeg podudaranja 

kristalnih ravnina perovskita i kompozitnog ETL-a. Zbog toga na kompozitnom ETL-u nastaju 

veĺi kristaliti perovskita ġto rezultira i boljom apsorpcijom upadnog zraļenja. TakoĽer, 

uvoĽenjem BTO osigurava se energijski pogodniji prijelaz (slika 33. b)) za fotopobuĽene eï i 

h+ ġto u kombinaciji s manjim brojem defekata na meĽufaznom graniļnom sloju dovodi do 

efikasnijeg razdvajanja naboja i smanjenja rekombinacije. U navedenoj literaturi postignuta su 

znaļajna poboljġanja efikasnosti PSC uvoĽenjem kompozitnog BTO/TiO2 ETL-a. Qin i sur. 

[92] postigli su poboljġanje efikasnosti 11 % (s 16,13 % na 17,87 %), X. Zhang i sur [94] 17,8 

% (s 15,03 % na 17,71 %), Okamoto i Suzuki [14] 25,4 % (s 9,84 % na 12,4 %) i J. Zhang i 

sur. [93] 22,9 % (s 11,20 % na 13,76 %) u odnosu na koriġtenje nemodificiranih TiO2 ETL-

ova. 

 

Slika 33. a) Shematski prikaz presjeka PSC s kompozitnim ETL slojem (TiO2 i BTO); b) Mehanizam efikasnijeg 

razdvajanje naboja u sluļaju kompozitnog ETL [93]. 

 Prema trenutno dostupnim podacima u literaturi nema dostupnih izvjeġtaja i objavljenih 

rezultata koji se tiļu kompozitnih ETL-ova saļinjenih od BTO i TNC. Te se stoga u ovom 

doktorskom radu dio istraģivanja fokusira upravo na sintezu i primjenu BTO/TNC 

kompozitnog materijala. 
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3. MATERIJALI, METODE PRIPREME I KARAKTERIZACIJA 

3.1. Materijali 

 Za pripremu tankih filmova Ti magnetronskim raspraġivanjem koristile su se Ti mete 

ļistoĺe 99.999% (Kurt J. Lesker). Tanki filmovi su deponirani na podlogama kositrovog oksida 

dopiranog fluorom (FTO, 7 ɋǏ, Sigma Aldrich). 

 Popis kemikalija koje su se koristile u sklopu ovog doktorskog rada naveden je u tablici 

1. 

Tablica 1. Kemikalije koriġtene pri eksperimentalnom radu u okviru izrade doktorskog rada. 

Uz naziv kemikalije navedena je njihova ļistoĺa i dobavljaļ. 

Kemikalija  Ļistoĺa ProizvoĽaļ 

2-metoksietalnol 99% Acros Organics 

4-tert-butilpiridin 99 % Sigma Aldrich 

acetilaceton p.a. Riedel-de Haën 

aceton 99,9 % Gram-mol d.o.o. 

acetonitril p.a. Merck 

amonijev fluorid p.a. Carlo Erba Reagens 

barijev acetat 99% Alfa Aesar 

barijev hidroksid oktahidrat 97 % Alfa Aesar 

cink, prah p.a. T.T.T. d.o.o. 

diklofenak 99 % Sigma Aldrich 

dimetil formamid Ó99 % Merck 

dimetil sulfoksid Ó99 % Merck 

etanol 97% p.a. Gram-mol d.o.o. 

etanol 99% p.a. Gram-mol d.o.o. 

etanolamin Ó99% Sigma Aldrich 

etilen-glikol 99,7% VWR 

FK209 Co(III) TFSI 99 % Sigma Aldrich 

formamidinijev jodid Ó99 % Sigma Aldrich 

ledena octena kiselina 99%. Honeywell Fluka 

izopropanol 99,9 % Gram-mol d.o.o. 

kalijev sulfat p.a. T.T.T. d.o.o. 
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klorobenzen Ó99 % Merck 

klorovodiļna kiselina, 37% p.a. Carlo Erba Reagens 

litijev bis(trifluorometansulfonil)imid 99 % Sigma Aldrich 

natrijev hidroksid Ó98 % Sigma Aldrich 

olovov jodid 99 % Sigma Aldrich 

Spiro-OMeTAD Ó99 % Merck 

titanijev izopropoksid 98% Acros Organics 

titanijev klorid 97 % Merck 

voda DI  

 

  



52 

 

3.2. Priprema uzoraka 

 Priprema uzoraka, eksperimenti i karakterizacija slijedi dijagram toka na slici 34. 

Kretalo se od pripreme podloga, zatim je slijedio proces optimizacije pripreme TNC, te 

pripreme BTO/TNC kompozitnog materijala. Strukturna, optiļka i elektriļna svojstva 

pripremljenih materijala karakterizirana su raznim tehnikama i metodama, te na kraju je 

ispitana njihova primjena u fotokatalizi i u perovskitnim solarnim ĺelijama. 

 

Slika 34. Dijagram toka pripreme i karakterizacije uzoraka te istraģivanja primjene u fotokatalizi i PSC. 

3.2.1. Priprema podloga 

 Za postupak pripreme tankih filmova potrebno je da su podloge na koje se nanose 

izuzetno ļiste kako bi se izbjeglo nastajanje defekata, nehomogenosti ili diskontinuiteta tankog 

filma. Podloge koje su se koristile unutar ovog doktorskog rada bile su FTO podloge koje 

dolaze u obliku ploļe 300 × 300 mm. Nakon rezanja na dimenzije 15 × 15 mm, podloge su bile 

ļiġĺene u ultrazvuļnoj kupelji uronjene u laboratorijsku staklenu ļaġu ispunjenu prvo 
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acetonom, pa izopropanolom. Ultrazvuļno ļiġĺenje trajalo je u svakom mediju po 10 min. 

Nakon ultrazvuļnog ļiġĺenja podloge su isprane vodom, te etanolom (97 %), zatim su osuġene 

mlazom duġika. Zavrġno su se podloge tretirale 10 min u UV generatoru ozona (UV Ozone 

Cleaner, Ossila) kako bi se u potpunosti uklonile zaostale organske neļistoĺe. 

 

3.2.2. Priprema tankih filmova Ti magnetronskim raspraġivanjem 

 Magnetronsko raspraġivanje je fizikalna metoda depozicije tankih filmova koja se 

temelji na stvaranju plazme (djelomiļno ioniziranog plina) pomoĺu DC (istosmjernog) ili AC 

(izmjeniļnog, radiofrekventnog RF) izvora napona. Postupak depozicije tankih filmova 

magnetronskim raspraġenjem provodi se u visokovakuumskoj komori (slika 35. a)) koja se 

sastoji od magnetronskog izvora, drģaļa podloga, dovoda radnog plina i sustava vakuumskih 

pumpi. Na magnetronskom izvoru neposredno na sustavu magneta nalazi se meta od materijala 

od kojega se ģeli nanijeti tanki film. Tijekom depozicije kroz komoru protjeļe radni plin 

(najļeġĺe argon ili smjesa argona s npr. kisikom). Pod utjecajem visokog napona, izmeĽu 

katode i anode (slika 35. a) i b)) stvara se elektriļno polje koje ubrzava elektrone prema 

pozitivnoj anodi. Na putanji prema anodi (slika 35. b)) elektroni se sudaraju s atomima radnog 

plina. Ukoliko elektroni posjeduju adekvatnu kinetiļku energiju pri sudaru s atomima Ar dolazi 

do izbijanja elektrona iz atoma Ar ġto uzrokuje ionizaciju plina odnosno stvaranje plazme. 

Izbijeni elektroni iz atoma Ar se takoĽer ubrzavaju i sudjeluju u stvaranju plazme (slika 35. c)). 

Navedeni mehanizam koji pretvara plin (izolator) u medij koji provodi elektriļnu struju zove 

se Townsendov izboj [136]. 
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Slika 35. Osnovni princip magnetronskog raspraġivanja: a) shematski prikaz magnetronske vakuumske komore, 

b) mehanizam nastanka plazme, c) fotografija unutraġnjosti komore tijekom depozicije. 

 Nastali Ar+ ioni ubrzavaju se prema meti (napravljene od metala, poluvodiļa, legure, 

keramike itd.) pod utjecajem elektriļnog polja, te dolazi do sudara iona i mete tzv. 

bombardiranje mete. Sudar uzrokuje izbijanje nenabijenih ļestica mete koje se deponiraju u 

formi tankog filma na podlozi smjeġtenoj nasuprot mete, ispred anode. Tijekom bombardiranja 

mete Ar+ ionima moģe doĺi i do izbijanja (sekundarnih) elektrona koji sudjeluju u formaciji 

plazme i pomaģu pri odrģavanju procesa raspraġivanja [136]. Kako bi cijeli proces raspraġenja 

bio ġto efikasniji ispod mete nalazi se sustav magneta koji zadrģavaju elektrone na putanjama 

uz samu metu, te time pospjeġuju proces ionizacije atoma radnog plina. 

 Raspraġivanje tankih filmova Ti odvijalo se u vakuumskoj komori, prikazanoj na slici 

36. u uvjetima visokog vakuuma (osnovni tlak 10ï6 ï 10ï7 mbar). Za proces raspraġivanja 

koristio se magnetronski izvor Torus 2'' proizvoĽaļa Kurt J. Lesker, te Ti 99,999 % meta istog 

proizvoĽaļa promjera 2'' odnosno 50,8 mm. Kao radni plin koriġten je argon ļistoĺe 6.0. Tlak 

radnog plina od 5 · 10ï3 mbar bio je reguliran posebnim regulatorom masenog protoka (eng. mass 
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flow controller). Snaga RF izboja bila je 150 W. Udaljenost podloge od mete magnetrona bila je 

100 mm. Depozicija se provodila bez dodatnog zagrijavanja podloga, meĽutim tijekom depozicije 

dolazi do zagrijavanja podloge uslijed interakcije s plazmom (20 ï 50 ºC; ovisno o trajanju 

depozicije). U sluļaju depozicije filmova s ovako jednostavnim sustavom magnetronskog 

raspraġivanja bez rotacije drģaļa uzoraka dolazi do smanjenja efikasnosti depozicije ġto je 

uzorak dalje od centralne osi smjera depozicije koja sijeļe srediġte mete i srediġte nosaļa s 

podlogama. Drugim rijeļima brzina depozicije, odnosno debljina sloja se radijalno smanjuje. 

Na deponiranim filmovima izmjereno je profilometrom odstupanje debljine ~ 10 % izmeĽu 

suprotnih krajeva. 

 

Slika 36. Vakuumska komora sustava za depoziciju tankih filmova magnetronskim raspraġivanjem. 

 

3.2.3. Priprema tankih filmova TNC elektrokemijskom anodizacijom 

 Tanki filmovi Ti pripremljeni magnetronskim raspraġivanjem bili su polaziġna toļka u 

pripremi TNC. Oksidacija i nanostrukturiranje tankih filmova Ti provedena je 

elektrokemijskom anodizacijom u organskom elektrolitu, odnosno u smijesi etilen-glikola koja 

je sadrģavala 0,3 ï 0,9 wt% NH4F i 0 ï 16 vol% H2O. Anodizacija je provedena u sobnim 

uvjetima, pri naponima 20 ï 50 V, u dvoelektrodnom sustavu prikazanom na slici 37. u kojem 

je tanki film Ti sluģio kao anoda (radna elektroda), dok je katoda (protuelektroda) bila 

presavijena platinska folija iste povrġine kao i dio Ti filma izloģenog elektrolitu. Na ļetvrtasti 

otvor na dnu cilindriļnog reaktora za anodizaciju izraĽenog od politetrafluor etilena (PTFE) 

prislonjen je bio sa svojom gornjom povrġinom uzorak Ti na FTO podlozi. Pucanje podloga i 

potencijalno curenje elektrolita bilo je onemoguĺeno silikonskom brtvom pravokutnog oblika. 
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Podruļje anodizacije na povrġini Ti tankog filma bilo je definirano unutraġnjim dimenzijama 

brtve (10 × 12 mm). Elektriļni kontakt anode odnosno sloja Ti s vanjskim izvorom napona 

ostvaren je bio bakrenom folijom koja je ispod same brtve u kontaktu s povrġinom Ti sloja. 

 

Slika 37. Dvoelektrodni anodizacijski postav za sintezu TNC iz tankih filmova Ti. 

 Tijekom procesa anodizacije vanjski napon na elektrodama reaktora je drģan na 

konstantnoj vrijednosti. Za vrijeme anodizacije pratila se promjena jakosti elektriļne struje kroz 

elektrolit, dok je trajanje postupka anodizacija ovisilo o debljini filma i uvjetima anodizacije 

(napon, sastav elektrolita). Kao kriteriji prema kojem se odreĽivao trenutak prekida postupka 

anodizacije je bio nagli porast struje anodizacije kojemu prethodi porast transparentnosti sloja 

koji se anodizira. Promjena transparentnosti sloja koji se anodizira pratilo se osvjetljavanjem 

reaktora s doljnje strane (kroz podlogu). Nakon anodizacije uzorci su temeljito isprani vodom, 

etanolom (97 %) i osuġeni mlazom duġika. TNC dobivene ovim procesom su poluprozirne i 

amorfne, te ih je potrebno ģariti u peĺi na zraku pri 450 °C 2 h kako bi se potakla kristalizacija, 

odnosno formiranje anatasne kristalne faze TiO2 uz poveĺanje transparentnosti. 

 

3.2.4. Priprema BaTiO3 i BaTiO3/TNC kompozita 

 Za pripremu BTO/TNC kompozitnih materijala ispitane su ļetiri metode: hidrotermalna 

reakcija TNC s Ba(OH)2, rotacijsko oblaganje otopine Ba(OH)2 na TNC, sol-gel sinteza i 

magnetronsko raspraġivanje s BTO metom. 
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3.2.4.1. Hidrotermalna sinteza s Ba(OH)2 

 Hidrotermalna reakcija [98] izmeĽu Ba(OH)2 i TiO2 iz TNC provodila se u zatvorenom 

ġarģnom PTFE reaktoru od 80 mL koji je smjeġten unutar autoklava napravljenog od 

nehrĽajuĺeg ļelika (slika 38.). Koristile su se kristalne (anatasne) TNC kako bi se poveĺala 

efikasnost pretvorbe TiO2 u BTO [72], a da se pri tome dovede do otapanja TNC strukture [98]. 

Za pripremu kompozita koriġtene su 20 ï 40 mM (mmol/dm3) vodene otopine Ba(OH)2 

volumena 40 mL. Hidrotermalna reakcija odvijala se pri 200 °C 2 h u suġioniku. Reaktor je 

otvoren nakon 1 ï 2 h hlaĽenja (ovisno o primjeni uzoraka), nakon ļega su uzorci temeljito 

isprani vodom i etanolom (97 %), suġeni u mlazu duġika i finalno ģareni na 450 ÁC 2 h u peĺi 

u zraku pri atmosferskom tlaku. 

 

Slika 38. Autoklav i reaktor za hidrotermalne reakcije. 

 Ovisno o primjeni, hlaĽenje hidrotermalnog reaktora je zaustavljeno nakon 1 ili 2 h. 

Prvo se istraģivala primjena BTO/TNC u fotokatalizi. U pripremi tih uzoraka hlaĽenje se 

zaustavljao nakon 2 h ġto spada u standardni naļin priprave. Analizom tih uzoraka je 

ustanovljeno da nastaju djelomiļno transparentni, mutni kompozitni uzorci, ġto bi predstavljalo 

problem za primjenu u PSC. Zbog toga se za primjenu kompozitnog materijala u PSC 

pripremljenog hidrotermalnom reakcijom hlaĽenje reaktora uranjeno zaustavilo kako bi se 

sprijeļilo pretjerano hlaĽenje reakcijske smjese i taloģenja reaktanta koji je smanjivao 

transparentnost kompozitnog uzorka. 
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3.2.4.2. Rotacijsko oblaganje Ba(OH)2 

 Jednostavniji pristup pripreme BTO na TNC je rotacijskim oblaganjem sliļan postupku 

pripreme CaTiO3 koji su predloģili Liu i sur. 2019. [137]. Oni su koristili prah P25 (TiO2) i 

otopinu etanola, vode i Ca(OH)2. U ovom doktorskom radu su kao izvor Ti iona umjesto P25 

praha sluģile anatasne TNC na koje su se metodom rotacijskog oblaganja nanosile otopine 

Ba(OH)2 nekoliko razliļitih koncentracija (12,5, 25 i 50 mM), te se ģarenjem pri 450 °C 

inducirala reakcija podloge i otopine. Odabir anatasnih TNC kao polaziġta pripreme 

kompozitnog materijala je bio u svrhu oļuvanja ciljane morfologije TNC tijekom pripreme 

kompozitnog materijala, buduĺi da je anatas kemijski stabilniji od amorfnih TNC [96, 97]. 

TakoĽer u odnosu na rutil anatas ima dokazanu bolju reaktivnosti [72] uslijed povrġinskih 

defekata i veĺe specifiļne povrġine. Za pripremu otopina, Ba(OH)2 mijeġan je u ekvivolumnoj 

smjesi etanola (99 %) i vode pri 70 °C u trajanju od 1 h u zatvorenim vijalama do potpunog 

otapanja. Etanol je dodan kako bi se ubrzalo isparavanje otapala tijekom suġenja i nije utjecao 

na topljivost Ba(OH)2. Otopine su prije nanoġenja na TNC profiltrirane kroz 0,25 µm PTFE 

filtere za ġprice (CHROMAFIL Xtra PTFE-20/25, Macherey-Nagel GmbH&Co. KG) kako bi 

se izbjeglo nanoġenje neļistoĺa i potencijalnih veĺih neotopljenih kristala hidroksida, buduĺi 

da je cilj modifikacije bio pripremiti modifikaciju povrġine bez pokrivanja pora TNC. Odmah 

nakon filtriranja, naneġeno je 60 µL toplog filtrata na TNC, te se nakon ļekanja 10 s pripremao 

tanki film (statiļkim) rotacijskim oblaganjem pri brzini rotacije 3000 o/min i trajanja 20 s. 

Uzorci su zatim bili suġeni 10 min na grijanoj ploļi na 150 °C, te ģareni u peĺi na 450 °C 2 h. 

 

3.2.4.3. Sol-gel sinteza BaTiO3 

 Za pripremu BTO sol-gel reakcijom koriġten je postupak opisan u radu Al -Arjana i sur. 

[75] iz 2016. godine. Za ovu sol-gel reakciju potrebno je bilo pripremiti dvije otopine: A i B. 

Otopina A koncentracije 0,6 M pripremljena je otapanjem barijevog acetata u ledenoj octenoj 

kiselini volumena 1 mL i mijeġanjem pri 60 °C sve dok se kristali acetata nisu u potpunosti 

otopili. Naknadno je dodano 66,7 µL vode u otopinu A koja je bila mijeġana dodatnih 10 min. 

Otopina B iste koncentracije kao otopina A, pripremljena je otapanjem titanijeva izopropoksida 

u 1 mL 2-metoksietanola s dodatkom 97,3 µL acetilacetona. Otopina B je zatim sporo 

dokapavana u otopinu A uz konstantno mijeġanje. Kombiniranu otopinu je bilo potrebno 

mijeġati 24 h kako bi se pripremio homogeni sol-gel sustav spreman za nanoġenje na podloge. 

Tanki filmovi pripremljeni su statiļkim rotacijskim oblaganjem 60 ÕL kapljevine pri 3000 

o/min u trajanju 20 s na podlogama od kristalnog silicija (University Wafer). Nakon suġenja na 
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150 °C na grijaĺoj ploļi 10 min, uzorci su bili ģareni u peĺi pri jednoj od raspona temperatura 

450 ï 1000 °C na zraku. 

 

3.2.4.4. Magnetronsko raspraġivanje BaTiO3 

 Za raspraġivanje tankih filmova BTO koriġten je magnetronski sustav CMS-18 

proizvoĽaļa Kurt J. Lesker, te BTO 99,999 % meta promjera 3'' odnosno 7,62 cm istog 

proizvoĽaļa. Depozicije tankih filmova provedene su pri 150 W RF izboja, u vakuumskoj 

komori koja je bila prethodno ispraģnjena u rasponu od 10ï6 ï 10ï9 mbar. Uzorci su deponirani 

pri razliļitim temperaturama podloge: 350, 450 i 550 ÁC, i pri razliļitim sastavima radnog plina 

s 0, 5 ili 10 % kisika u smjesi s argonom. Vrijednost tlaka radnog plina je varirana u rasponu 

od 5,0 ï 5,6 10ï3 mbar ovisno o ostalim parametrima depozicije. Trajanje depozicija je za sve 

uzorke bilo 45 min. Tanki filmovi nanoġeni su na podloge kristalnog silicija kako bi se ispitala 

metodologija. 

 

3.3. Priprema perovskitnih solarnih ĺelija 

 U sklopu ovog doktorskog rada ispitivan je utjecaj pripreme perovskitnog sloja, 

odnosno koncentracije prekursorske otopine za pripremu sloja, utjecaj pasivacije defekata na 

TNC, debljine TNC ETL sloja te utjecaj kompozitnog BTO/TNC ETL-a na parametre PSC. Za 

pripremu perovskitnih solarnih ĺelija koriġtena je metodologija opisana u doktorskom radu dr. 

sc. V. Kojiĺa [138] koja se temeljila na standardnoj n-i-p izvedbi PSC. 

 Prvi korak u pripremi PSC bio je pripremiti prilagoĽene podloge FTO na koje bi se 

deponirao tanki film Ti kao ġto je prikazano na slici 39. a). Ovaj tip modificirane podloge se 

sastojao od dva boļna dijela ļistog stakla na kojem je FTO u potpunosti odstranjen, i srediġnje 

Ătrakeñ FTO. Za pripremu podloga potrebno je bilo zaġtititi podruļje na sredini FTO podloge 

(dimenzija 0,9 × 1,5 mm) sa samoljepljivom trakom kako bi ostalo netaknuto tijekom jetkanja 

FTO sloja s boļnih rubova podloge. Proces jetkanja provodio se nanoġenjem tankog sloja Zn 

praha na izloģene dijelove FTO podloga i kapanjem 2,5 M vodene otopine HCl. Slijedila je 

burna reakcija koja je trajala 1 ï 2 min, te su zatim podloge bile isprane vodom. Nakon postupka 

jetkanja uklonjena je samoljepljiva traka te su prilagoĽene podloge oļiġĺene prethodno 

navedenim postupkom (poglavlje 3.2.1 ). Na takve prilagoĽene podloge deponirani su tanki 

filmovi Ti  magnetronskim raspraġivanjem. TNC su zatim pripremane postupkom anodizacije 

pri ļemu se koristila poliimidna ljepljiva traka (KAPTON traka) kako bi se zaġtitio izloģeni dio 

stakla ili FTO kako ne bi doġlo do pretjeranog jetkanja na granici materijala i kako ne bi 
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zaostalo metalnog Ti na rubovima. Na taj naļin pripremljeni su homogeni filmovi TNC kakvi 

se mogu vidjeti na slici 39. b) 

 

Slika 39. PrilagoĽene podloge FTO-a s a) deponiranim filmom Ti i b) TNC; te pripremljena c) PSC. 

 Slaganjem, odnosno pripremanjem slojeva PSC redoslijedom: 

staklo/FTO/TNC/FAPI/Spiro-OMeTAD/Au kontakti, pripremljene su PSC u n-i-p izvedbi kao 

ġto je prikazano na slici 39. c) i slici 40.  

 

Slika 40. Shematski prikaz (3D model) sa svim slojevima PSC u n-i-p izvedbi i rasporedom zlatnih elektriļnih 

kontakata. 

 Prije depozicije kontakata uklonjeni su slojevi perovskita i HTL s boļnih dijelova 

izloģenog stakla i krajnjih dijelova podloga gdje je izloģen FTO. Time je osigurano da se 

elektriļki odvoje kontakti povezani s krajnjim slojevima PSC kao ġto se vidi na slikama slici 

39. c) i slici 40.  

 Prije postupka nanoġenja perovskitnog sloja, u odreĽenim dijelovima istraģivanja 

(odreĽenim serijama uzoraka) provodilo se pasiviranje povrġine TNC ETL-a vodenom 

otopinom TiCl4 [134,139,140] i modifikacija TNC ETL s BTO razliļitim metodama. Postupak 

pasiviranja je provedeno uranjanjem uzoraka TNC u 40 mM otopinu TiCl4 i grijanjem pri 70 

°C u trajanjima 15, 30 i 60 min. Nakon pasivacije uzorci su temeljito isprani vodom, te ģareni 
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u peĺi na 500 °C 30 min. Na pripremljenim nemodificiranim i modificiranim TNC ETL-ovima 

pripremali su se zatim ostali slojevi PSC. 

 Perovskitni tanki filmovi pripremljeni su iz otopina metodom rotacijskog oblaganja s 

dodatnim korakom antiotoapala u inertnoj atmosferi. Perovskitne otopine koncentracija            

0,6 ï 1,2 M pripremljene su otapanjem ekvimolarne koliļine olovovog jodida i 

formamidinijevog jodida (n(PbI2):n(FAI) = 1:1) u mijeġanom otapalu DMF/DMSO volumnog 

omjera 4:1. Tanki filmovi perovskita pripremali su se dinamiļkim (kapanje otopine tijekom 

rotacije) rotacijskim oblaganjem 50 µL perovskitne otopine pri 1000 o/min i ubrzanju 200 

o/(minĀs) i u trajanju 10 s. Brzina rotacije se zatim poveĺala na 6000 o/min ubrzanjem 2000 

o/(minĀs) i trajala je 20 s. Tijekom zadnjih 10 s rotacije dodano je 75 µL antiotapala 

klorobenzena kako bi se potakla kristalizacija i taloģenje perovskitnih kristala [138]. 

Zavrġetkom rotacijskog oblaganja uzorci su preneseni na grijanu ploļu na 150 °C 45 min kako 

bi perovskitni film kristalizirao u ģeljenu kubiļnu fazu, ġto je vidljiv o promjenom boje filma iz 

ģute u crnu. 

 HTL filmovi pripremljeni su rotacijskim oblaganjem 50 µL Spiro-OMeTAD (2,2',7,7'-

tetrakis[N,N-di(4-metoksifenil)amino]-9,9'-spirobifluoren) otopine. Koristilo se dinamiļko 

rotacijsko oblaganje na perovskitnom sloju pri 4000 o/min i ubrzanju 1000 o/(minĀs). Otopina 

pripremljena je otapanjem 50 mg Spiro-OMeTAD-a u 498 µL klorobenzena s aditivima. 

Aditivi dodani u klorbenzen bili su 18 µL 4-tert-butilpiridina (tBP), te 10 µL 1,8 M LiTFSI 

(litij ev bis(trifluorometansulfonil)imid) i 4 µL 0,25 M FK209 Co(III) TFSI (tris(2-(1H-pirazol-

1-il)-4-tert-butilpiridin) kobalt(III) tri[bis(trifluorometan)sulfonimid)] acetonitrilne otopine. U 

pripremi HTL sloja u prekursorsku otopinu dodaju se aditivi kako bi se poboljġala vodljivost i 

stabilnost Spiro-OMeTAD HTL-a [141]. Nakon pripreme HTL sloja uzorci su izvaĽeni na 

sobne uvjete, te stavljeni na suho i mraļno mjesto, kako bi se potakla reakcija kisika s Spiro-

OMeTAD-om u HTL-u. Izlaganje Spiro-OMeTAD-a kisiku potiļe reakcije oksidacije koje ga 

pretvaraju u p-tip poluvodiļ Spiro-OMeTAD+ ġto poveĺava njegovu vodljivost [138,142].  

 Zadnji korak obuhvaĺao je naparavanje zlatnih kontakata debljine od 100 nm (1000 Å) 

ureĽajem CY-EVP195S-1S-LT CY Scientific Instruments na ĺelije koristeĺi masku kako bi se 

precizno definiralo podruļje kontakta (6 straģnjih kontakata 3 × 3 mm). Brzina depozicije 

tijekom poļetne faze bila je vrlo mala (0,01 nm/s) kako bi se pripremio ġto homogeniji kontakt 

izmeĽu uzorka i Au sloja od 2 nm. Zatim je deponiran deblji sloj do 100 nm veĺom brzinom 

(0,12 nm/s). 
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3.4. Tehnike karakterizacije uzoraka 

3.4.1. Pretraģna elektronska mikroskopija i energijski disperzivna rendgenska 

spektroskopija 

 Jedna od osnovnih tehnika za karakterizaciju morfologije nanostrukturiranih materijala 

je pretraģna elektronska mikroskopija (eng. scanning electron microscopy, SEM). Suvremeni 

SEM ureĽaji sastoje se od elektronskog cilindra, komore za uzorke, upravljaļkog raļunala i 

prateĺe vakuumske opreme i sustava za hlaĽenje. Elektronska kolumna sastoji se od 

elektronskog topa, odnosno katode koja je spojena na visoki napon (30 ï 40 kV) koja stvara 

elektronski snop, elektronske optike (kondenzatorske i objektivne elektromagnetne leĺe, 

aperture, stigmatori) koji omoguĺuje uveĺanje, fokusiranje i oblikovanje snopa u elektronsku 

probu, i pretraģne zavojnice koje kontroliraju probu na naļin koji omoguĺava pretraģni reģim 

rada (eng. scan). Unutar elektronske kolumne i komore za uzorke je vakuum kako bi se izbjegla 

interakcija elektronske zrake s ļesticama plinova. Unutar SEM-a postoje razliļiti detektori koji 

pretvaraju sakupljene signale dobivene sekundarnim i/ili povratno rasprġenim elektronima u 

slike.  

 U sklopu SEM instrumenata takoĽer mogu postojati detektori koji sudjeluju u analizi 

rendgenskih zraka nastalih interakcijom elektronske zrake s uzorkom. U sluļaju kad 

elektronska zraka izbije elektron uzorka koji se nalazi u orbitalama bliģim jezgri (niģe energije) 

dolazi do prelaza elektrona iz viġih orbitala (viġe energije) na mjesto izbijenog elektrona pri 

ļemu se oslobaĽa energija u obliku rendgenskih zraka koja je jednaka razlici energija orbitala. 

Buduĺi da svaki elementi ima elektronske orbitale s karakteristiļnim energijskim nivoima 

posljediļno postoje i razliļite karakteristiļne emitirane rendgenske zrake koje su specifiļne za 

odreĽeni element. Ovisno o energijskim pozicijama emitiranih rendgenskih zraka moģe se doĺi 

do zakljuļaka koji su elementi prisutni u uzorku i u kojem udjelu. Tehnika koja koristi navedeni 

princip rada zove se energijska disperzivna rendgenska spektroskopija (eng. energy dispersive 

X-ray spectroscopy, EDS). Tehnika se temelji na interpretaciji spektra karakteristiļnih 

rendgenskih zraka koje nastaju pri interakciji elektronskih zraka s mjerenim uzorkom [143]. 

 U sklopu doktorskog rada povrġinska morfologija uzoraka bila je karakterizirana 

pretraģnim elektronskim mikroskopom s emisijom elektrona primjenom polja (FE-SEM) JEOL 

JSM-700F pri naponu 5 kV i pretraģnim elektronskim mikroskopom (SEM) Tescan Vega3 pri 

naponu od 10 ï 15 kV. EDS bio je izmjeren na FE-SEM ureĽaju u kojemu je bio EDS detektor 

od Oxford Instruments. Za snimanje boļnih presjeka SEM-om uzorci bili su prepolovljeni s 

prethodnim zarezivanjem dijamantnim rezaļem po poleĽini FTO-a (stakla). Polovice uzoraka 



63 

 

su zatim bile stavljene na drģaļ uzoraka u SEM-u koji je zatim nakoġen za 70° u odnosu na 

uobiļajen reģim mikroskopiranja. Za potrebe snimanja SEM-om na uzorke se nije nanosio sloj 

zlata. 

 

3.4.2. Rendgenska difrakcija 

 Rendgenska difrakcija (eng. X-ray diffraction, XRD) je jedna od fundamentalnih 

metoda za karakterizaciju kristalne strukture materijala. Sustavom katodne cijevi, kolimatora i 

monokromatora dobiva se kolimirano monokromatsko rendgensko zraļenje, ļija valna duljina 

ovisi o materijalu od kojega je katoda. Najļeġĺa katoda je od Cu kojom se dobiva rendgensko 

zraļenje valne duljine 1.54 Å (Cu KŬ). Interakcijom upadnog snopa rendgenskih zraka s 

uzorkom (slika 41.) odnosno s njegovom kristalnom reġetkom, dolazi do difrakcije (ogiba) 

rendgenskih zraka. Ovisno o kutu difrakcije dolazi do konstruktivne i destruktivne 

interferencije ġto se registrira detektorom [144]. 

 

Slika 41. Prikaz difrakcije upadne rendgenske zrake na kristalnoj reġetci [145]. 

 Braggov zakon (jednadģba 3.1) opisuje za koje se vrijednosti kuta ɗ dobivaju 

difrakcijski maksimumi, odnosno konstruktivne interferencije difraktiranog zraļenja u 

ovisnosti o valnoj duljini ɚ upadnog zraļenja i razmaku ravnina kristalne reġetke dhkl. 

Konstruktivne interferencije se dogaĽaju kada je relacija 2dsinɗ po Braggovom zakonu jednaka 

cjelobrojnoj vrijednosti valne duljine (n = 1, 2, 3 itd.). 

 Î‗ ςὨ ίὭὲ— (3.1) 

Detekcijom XRD signala dobiju se karakteristiļni difrakcijski maksimumi razliļitih intenziteta. 

Iz poloģaja maksimuma moģe se odrediti kristalna struktura materijala, razmak ravnina 

kristalne reġetke i ostali parametri ĺelije, a iz ġirina maksimuma moģe odrediti i veliļina 

kristalnih zrna, dok se iz pozicije i ġirine maksimuma mogu dobiti informacije o naprezanju u 

kristalnoj reġetci uzoraka (eng. strain).  
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 U sluļaju karakterizacije tankih filmova koristi se rendgenska difrakcija pri fiksnom 

malom upadnom kutu (eng. grazing incidence X-ray diffraction, GIXRD; slika 42.) kako bi se 

poboljġala osjetljivost metode (omjer signala i ġuma). Malim upadnim kutom Ŭ0 rendgenske 

zrake smanjuje se dubina prodiranja rendgenske zrake u uzorak. Na taj se naļin poveĺava 

povrġinska osjetljivost metode, te je time prikladnija za tankofilmne uzorke. 

 

Slika 42. GIXRD geometrije snimanja rendgenske difrakcije. 

 Kristalna struktura pripremljenih uzoraka karakterizirana je GIXRD. Koriġten je 

difraktometar Siemens D5000 (Dresden, Njemaļka) s Cu anodom, Göbelovim zrcalom i 

grafitnim monokromatorom ispred toļkastog detektora. Difraktogrami su snimani u rasponu 2ɗ 

= 20 ï 70 ° s korakom 0,05 °, te pri upadnom kutu Ŭ0 = 1,3 °. Za BTO uzorke pripremljene sol-

gel reakcijom i magnetronskim raspraġivanjem koristio se GIXRD difraktometar na MCX liniji  

sihnrotrona Elettre u Trstu. Koristila se upadna zraka valne duljine 0,155 nm (8 keV) pri 

upadnim kutem od Ŭ0 = 0,7 ° u rasponu 2ɗ = 20 ï 70 ° s korakom 0,01 °. Analiza difraktograma 

je provedena usporedbom s podacima iz ICDD PDF baza (International Centre for Diffraction 

Data, Powder Diffraction File). 

 

3.4.3. UV-Vis spektroskopija 

 Ultraljubiļasta i vidljiva (UV-Vis) spektroskopija je ļesto koriġtena tehnika 

karakterizacije optiļkih svojstava tankih filmova, prahova, kapljevina itd. u kojoj se prati 

promjena intenziteta upadne zrake u cijelom UV-Vis spektru prolaskom kroz uzorak 

(transmitancija T) ili refleksijom s povrġine uzorka (reflektancija R). Na slici 43. prikazan je 

eksperimentalni postav mjerenja T i R. Koristi se izvor svjetla (UV-Vis raspon), te sustav 

optiļkih vlakana, leĺa, zrcala (u sluļaju mjerenja R) i detektora za analizu 

transmitiranog/reflektiranog zraļenja. 
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Slika 43. Skica eksperimentalnih postava za mjerenje: a) transmitancije i b) reflektancije na uzorcima tankog 

filma. 

Udio zraļenja koje uzorak apsorbira (apsorbancija A) je razlika intenziteta upadne zrake i zbroja 

T i R (izraģeno u postocima): 

 ὃ ρππ Ϸ Ὕ Ὑ (3.2) 

 Optiļka svojstva materijala u sluļaju njihove primjene u fotokatalizi i solarnim ĺelijama 

su izrazito bitna jer govore o interakciji materije i zraļenja, te koliļini zraļenja kojeg materijal 

apsorbira ili propuġta. Lambert-Beerov zakon, prikazan jednadģbom 3.3, daje uvid u ponaġanje 

apsorbativne materije. Prikazuje promjenu intenziteta upadne zrake I in ovisno o koeficijentu 

apsorpcije Ŭ i putu svijetlosti x kroz materijal [20]: 

ὍØ ὍὩ  (3.3) 

gdje se Ŭ moģe izraļunati pomoĺu jednadģbe [20]:  

‌   (3.4) 

gdje je k koeficijent ekstinkcije. 

 Za poluvodiļke sustave, informacija o Eg je izrazito bitna. Jedna od metoda kojom se 

moģe izraļunati Eg je Taucovim proraļunom prikazanog u jednadģbi 3.5 [146,147],  

‌Ὤ’ ὑὬ’ Ὁ  (3.5) 

gdje je h Planckova konstanta, K koeficijent proporcionalnosti, ɜ frekvencija fotona. Simbol n 

u ovom sluļaju opisuje prirodu elektronskog prijelaza, odnosno tip prijelaza iz valentne u 

vodljivu vrpcu. Ukoliko je n = 1/2, jednadģba se rjeġava za direktne dozvoljene prijelaze, n = 
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3/2 za direktne zabranjene prijelaze, n = 2 za indirektne dozvoljene prijelaze, n = 3 za indirektne 

zabranjene prijelaze [147].  

 Mjerenja transmitancije i reflektancije UV-Vis spektra provedena su spektrometrom 

Ocean Optics HR4000 i svjetlom iz deuterijske i Xe svjetiljke. Transmitirano i reflektirano 

zraļenje bilo je detektirano u podruļju 350 ï 1000 nm. Primjere izmjerenih T i R TNC i podloge 

FTO moģe se vidjeti na slici 44. a). Iz rezultata tih mjerenja i pomoĺu jednadģbe 3.2 moguĺe 

je izraļunati A prikazanu na slici 44. b). 

 

Slika 44. Izmjerene a) transmitancije i reflektancije, te izraļunate b) apsorbancije primjera TNC i podloge FTO.  

U rezultatima T i A moģe se vidjeti da postoje definirani apsorpcijski rubovi za pojedine 

materijale u UV dijelu spektru ġto je posljedica Eg FTO,TiO2 i stakla (7,1 ï 7,8 eV) [148]. Na 

slici 45. izraļunate su vrijednosti Eg pomoĺu jednadģbe 3.5. Za FTO koristio se n = 1/2 za 

direktne dozvoljene prijelaze (Eg = 3,88 eV; slika 45. a)), dok se za TNC koristio n = 2 za 

indirektne dozvoljene prijelaze (Eg = 2,96 eV; slika 45. b)). 

 

 

Slika 45. Izraļun Eg za: a) FTO i b) primjer TNC. 
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3.4.4. Morfoloġka ispitivanja i profilometrija TNC 

 Debljina filmova Ti i TNC se eksperimentalno utvrĽivala profilometrom KLA Alpha-

Step D600 te analizom SEM slika boļnih presjeka uzoraka. U tu svrhu koristio se programski 

paket Gwyddion koji ima moguĺnost odreĽivanja dimenzija na SEM mikrografima. TakoĽer 

se iz mikrografa povrġine TNC slojeva mjerio promjer pora TNC. Promjer pora TNC se 

odreĽivao na podruļju veliļine 500 × 500 nm kao ġto je prikazano na slici 46., iz ļega se 

odreĽivala srednja vrijednost promjera i broj pora (na povrġini 0,25 ɛm2). 

 

Slika 46. Primjer SEM slike povrġine TNC sloja s oznaļenim promjerima TNC. Crvenim pravokutnikom je 

oznaļeno analizirano podruļje veliļine 500 × 500 nm. 

 

3.4.5. Elektriļna mjerenja  

3.4.5.1. Impedancijska spektroskopija 

 Za interpretaciju rezultata eksperimenata mjerenja impedancije ļesto se koriste 

ekvivalentni elektriļni krugovi koji mogu biti pojedinaļni, kombinacija serijski ili paralelno 

spojenih elektroniļkih elemenata (otpornici, zavojnice, kondenzatori itd.). U sluļaju 

modeliranja rezultata impedancijskih mjerenja najļeġĺe prikladni ekvivalentni strujni krug je 

spoj paralelno spojenog otpornika R i kondenzatora C, odnosno RC krug (slika 47. plava gornja 

polukruģnica). Ukupna reciproļna vrijednost impedancije paralelnog RC (ZRC) kruga je suma 

reciproļne impedancije otpornika ZR i kondenzatora ZC: 

    (3.6) 

 

U sluļaju otpornika, promjena frekvencije ne utjeļe na vrijednost R. Otpor R zbog toga nema 

imaginarnu komponentu (struja je u fazi s naponom): 

 ὤ Ὑ πὭ (3.7) 
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U sluļaju kondenzatora ukupna impedancija ZC ne ovisi o realnoj komponenti, veĺ o 

imaginarnoj koja je funkcija kapaciteta C i kutne frekvencije ɤ:  

 ὤ π Ὥ (3.8) 

Koristeĺi jednadģbe 3.6 ï 3.8 moģe se prikazati ZRC kao kompleksna veliļina, odnosno suma 

realne i imaginarne komponente: 

 ὤ  
  

Ὥ (3.9) 

Modeliranjem impedancijskog odziva RC kruga dobiva se polukruģnica s ishodiġtem (0,0) i 

krajnjom toļkom (pri niģim frekvencijama) koja odgovara ohmskom otporu R (R,0) [149]. 

MeĽutim u realnim sluļajevima impedancijski odziv je oblikom sliļniji polukruģnici ļiji je 

centar ispod x osi, odnosno s pripadajuĺim kutom otklona ɓ.  

 

Slika 47. Prikaz ekvivalentnog strujnog kruga paralelno spojenog otpornika i kondenzatora te impedancijskog 

odziva u kompleksnoj ravnini [149]. 

Pomak polukruģnice je posljedica neidealnosti mjerenog sustava zbog nehomogenosti 

materijala i raspodjele vremena elektriļne relaksacije unutar odziva volumena sustava. Pomak 

se ne moģe aproksimirati koristeĺi paralelni RC krug, veĺ se koristi element konstantne faze 

(eng. constant phase element, CPE). CPE predstavlja kombinirana svojstva idealnog otpornika 

i kondenzatora, dok se impedancija CPE elementa ZCPE odreĽuje jednadģbom: 

 ὤ   (3.10) 

u kojoj su A0 i ɣk frekvencijski neovisne konstante. ɣk je empirijska konstanta koja je u rasponu 

0 ï 1, te ukoliko je ɣk = 1, CPE se ponaġa kao idealan kondenzator i nema depresije (pomaka) 

polukruģnice, a ukoliko je vrijednost ɣk = 0, CPE se ponaġa kao idealni otpornik [149]. Stvarna 

vrijednost kapaciteta C CPE elementa moģe se izraļunati: 

 ὅ  ὃ ‫   (3.11) 
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gdje je ɤmax maksimum kutne frekvencije koji odgovara frekvencijskom maksimumu 

impedancijske polukruģnice CPE elementa. A0 se moģe aproksimirati kao kapacitet C ukoliko 

je vrijednost ɣk bliska 1. Vrijednosti kapaciteta se mogu pribliģno pripisati odreĽenim 

fenomenima ovisno o njegovom iznosu prema tablici 2. [150].  

Tablica 2. Iznosi kapaciteta i njihova moguĺa interpretacija 

Kapacitet [F] Odgovoran fenomen 

10ï12 unutraġnjost materijala, cjeloviti materijal 

10ï11 druga, manje zastupljena faza 

10ï11 ï 10ï8 granica zrna 

10ï10 ï 10ï9 unutraġnjost ili cjeloviti feroelektriļni materijal 

10ï9 ï 10ï7 povrġinski sloj 

10ï7 ï 10ï5 meĽufazna interakcija uzorka i podloge 

10ï4 elektrokemijska reakcija 

 

 Impedancijska spektroskopija (IS) je tehnika mjerenja dinamike nosioca naboja unutar 

materijala ili na granicama faza krutina ili tekuĺina. Koristi se za poluvodiļke, ionske, mijeġane 

elektronske ï ionske i izolatorske (dielektriļne) sustave vodljivosti. Najļeġĺe koriġteni naļin 

mjerenja impedancije je pri jednoj frekvenciji napona f ili struje uz praĺenje odziva promjene 

faze, amplitude, realnih i imaginarnih komponenti struje. MeĽutim, buduĺi da je impedancija 

ovisna o frekvenciji, odnosno kutnoj frekvenciji, moguĺe je mjerenjem u ġirokom rasponu 

frekvencija (spektroskopski pristup) dobiti viġe informacija o:  

a) svojstvima materijala kao ġto su vodljivost, dielektriļna konstanta, pokretljivost naboja, 

ravnoteģne koncentracije nosioca naboja, pobuĽivanje i rekombinacija unutar 

materijala, 

b) svojstvima meĽufazne granice elektroda ï materijal kao ġto su konstante adsorpcije i 

reakcija, kapacitet meĽufazne granice materijala i difuzijskog koeficijenta neutralnih 

vrsta u elektrodi [149]. 

 

 Za mjerenje elektriļne provodnosti tankih filmova na FTO podlogama koristila se 

metoda impedancijske spektroskopije (IS). Koriġten je Novocontrol Alpha-A Dielectric 
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spektrometar u rasponu frekvencija od 0,1 Hz do 1 MHz pri naponu od 50 mV u atmosferi 

duġika, u temperaturnom intervalu 30 ï 210 °C. Za svaki uzorak provedena su mjerenja tijekom 

grijanja i hlaĽenja u navedenom temperaturnom intervalu. Au kontakti na povrġini uzoraka (4 

× 2 mm) deponirani su Sputter Coater SC7620 ureĽajem za fizikalnu depoziciju. Za provoĽenje 

mjerenja, odnosno povezivanja kontakata i instrumenata koriġtena je platinasta ģica, koja je 

bila fiksirana na straģnji (Au) i prednji (FTO) kontakt poliimidnom (KAPTON) trakom. Za 

modeliranje eksperimentalnih podataka koristio se programski paket ZView. 

 

3.4.5.2. Cikliļka voltametrija 

 Cikliļka voltametrija (CV) je elektrokemijska metoda ispitivanja materijala (elektrode) 

ili analita u elektrolitu kojom se mjeri strujni odziv sustava na linearnu promjenu potencijala E 

u dva smjera (E1ŸE2ŸE1), ļesto pri konstantnoj brzini promjene razlike potencijala. 

Mijenjanje brzine promjene potencijala u razliļitim mjerenjima CV omoguĺava uvid u procese 

i mehanizme koji se odvijaju na i izmeĽu elektroda kao npr. adsorpcija, difuzija, kemijske 

reakcije. Oblik krivulje daje uvid o kakvom procesu je rijeļ, odnosno radi li se o reverzibilnom, 

ireverzibilnom ili kvazireverzibilnom procesu, te ovisi li o koncentraciji elektrolita, analita, pH, 

temperaturi i brzini promjene napona. 

 U CV mjerenju u kojem se dobije reverzibilna krivulja kao na slici 48. a), prijenos 

naboja pri svim potencijalima odvija se brģe nego prijenos reaktanata uslijed koncentracijskog 

gradijenta u elektrolitu, odnosno difuziji. U mjerenom sustavu s reverzibilnim CV odzivom 

odvija se reverzibilna redoks reakcija: 

 έὯίᾀὩ ᵮὶὩὨ (3.12) 

gdje je broj elektrona koji sudjeluju u redoks reakciji z, oksidirana oks, a reducirana vrsta red. 

Na povrġini elektrode se konstantno odrģava ravnoteģno stanje definirano Nernstovom 

jednadģbom, dok je strujni odziv ovisan o dopremi reaktanta na povrġinu elektrode: 

 Ὁ Ὁ  ÌÎ   (3.13) 

gdje je elektrodni potencijal redoks sustava Ep, standardni elektrodni potencijal redoks sustava 

Eo, opĺa plinska konstanta R, temperatura T, Faradayeva konstanta F, aktiviteti oksidiranog i 

reduciranog aoks i ared, te stehiometrijski koeficijenti oksidiranog i reduciranog oblika n i m. U 

sluļaju da se dobije krivulja kao u slici 48. b) koja odgovara ireverzibilnom procesu, tj. ukoliko 

nedostaje katodni maksimum pri povratnoj promjeni potencijala, prijenos naboja je izuzetno 

spor u odnosu na brzinu difuzije reaktanta ili je doġlo do ireverzibilne kemijske reakcije. 

TakoĽer postoje i kvazireverzibilni sustavi koji pokazuju reverzibilnost pri niskim, a 
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ireverzibilnost pri visokim brzinama promjene napona ġto moģe biti posljedica prevelike 

koncentracije i/ili spore difuzije iona u elektrolitu te sporih reakcijskih kinetika [151].  

 

Slika 48. CV krivulje: a) reverzibilnog i b) ireverzibilnog sustava [151]. 

 U sluļaju reverzibilnog procesa na poļetku CV poveĺanjem potencijala radne elektrode 

dolazi do poveĺanja iznosa struje koje je uzrokovano porastom brzine oksidacije na elektrodi, 

buduĺi da se oksidacijom doniraju elektroni elektrodi. Vrijednost struje raste sve do potencijala 

anodnog maksimuma Ep,a (anodna struja Ip,a), nakon ļega dolazi do trenutaļne oksidacije svih 

ļestica na povrġini elektrode pristiglih difuzijom. Oksidacijom se troġi reaktant iz otopine u 

sloju uz elektrodu, te se smanjuje dobava reaktanta difuzijom, ġto uzrokuje opadanje vrijednosti 

struje sve do predodreĽene vrijednosti potencijala E2. Zatim se mjerenje CV provodi u drugom 

smjeru (E2ŸE1). Iako se smanjuje vrijednost potencijala, proces oksidacije i dalje traje, buduĺi 

da je potencijal radne elektrode znatno pozitivniji od standardnog elektrodnog potencijala 

redoks sustava Eo (slika 48. a)):  

 Ὁ  
ȟ  ȟ 

 (3.14) 

Smanjivanjem potencijala ispod vrijednosti Eo zapoļinje proces redukcije, prvenstveno 

oksidiranih vrsta uz samu povrġinu elektrode. Raste struja redukcije sve do njene maksimalne 

vrijednosti pri potencijalu katodnog maksimuma Ep,k (katodna struja Ip,k). Daljnjim 

smanjivanjem potencijala dolazi do troġenja reaktanta redukcijom uz povrġinu elektrode te 

opada vrijednost redukcijske struje. 

 Uobiļajeno je pri koriġtenju CV za karakterizaciju nekog novog sustava napraviti 

nekoliko kvalitativnih ispitivanja kako bi se dobio uvid u ponaġanje sustava. Koristi se ġirok 
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raspon potencijala i ġirok raspon brzine promjene potencijala. Prati se promjena u broju i 

veliļini maksimuma struje i opĺenito u obliku krivulje.  

 U sklopu doktorskog rada mjerenje cikliļke voltametrije (CV) provedeno je Keithley 

2450-EC ureĽajem u troelektrodnoj ĺeliji (slika 49.) u mraku i pri osvjetljenju. Izvor svjetla 

bila je Xe lampa kalibrirana na standardnu vrijednost upadnog zraļenja od 100 mW/cm2 

koristeĺi referentnu silicijevu solarnu ĺeliju. Uzorci su sluģili kao radna elektroda, platinska 

ģica kao katoda, dok je referentna elektroda bila AgïAgCl elektroda. Elektrolit je bio vodena 

otopina 100 mM kalijevog sulfata [152] i 10 mM natrijevog hidroksida. Mjerenja su provedena 

uz konstantno propuhivanje elektrolita mjehuriĺima duġika radi mijeġanja i uklanjanja kisika iz 

sustava. U elektrolit je dodan NaOH kako bi se olakġalo mjerenje odnosno pojaļao odziv 

fotooksidacijske struje buduĺi da su se uzorci osvjetljavali s poleĽine. NaOH poveĺava 

koncentraciju OHï iona (raste vrijednost pH) koji sakupljaju fotopobuĽene ġupljine s povrġine 

uzorka na naļin da reagiraju s ġupljinama tvoreĺi radikal ·OH. Takav mehanizam sakupljanja 

fotopobuĽenih ġupljina poboljġava razdvajanje fotopobuĽenih nosioca naboja ġto rezultira 

porastom odziva jakosti struje [153]. Za sva CV mjerenja koristila se promjena potencijala od 

50 mV/s, dok se samo mjerenje ponavljalo pet puta kako bi se utvrdila ponovljivost mjerenja i 

stabilnost uzoraka.  

 

Slika 49. Mjerni postav CV mjerenja. 
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3.4.6. Fotokatalitiļka mjerenja 

 Za fotokatalitiļka mjerenja koristio se protoļni fotokatalitiļki reaktor volumena 30 mL 

prikazan na slici 50. Kao izvor upadnog zraļenja koriġtena je svjetiljka visokog UVB 

intenziteta JBL Reptile Desert UV, 15 W, 6500 K s konusnim reflektorom. Intenziteti zraļenja 

mjereni su na lokaciji gdje su se stavljali uzorci koristeĺi UVP UVX radiometar (IUVB = 1,35 

mW/cm2 i IUVA = 2,45 mW/cm2) i HT304 mjeraļ solarne radijacije (IVis = 2,52 mW/cm2). 

Uzorci su stavljeni okomito na smjer upadnog zraļenja na dno reaktora. U ispitivanju 

fotokatalitiļke aktivnosti koristila se vodena otopina diklofenaka (15 mg/L) kao modelna 

oneļiġĺujuĺa aktivna farmaceutska tvar. Reakcijska smjesa diklofenaka i vode recirkulirana je 

u protoļnom reaktoru protokom 120 mL/min kako bi se osiguralo mijeġanje sustava. Prije 

poļetka mjerenja reakcijska smjesa je bila recirkulirana preko uzoraka 15 min u mraku kako bi 

se ostvarila ravnoteģa adsorpcije i desorpcije diklofenaka na uzorcima. Ukljuļivanjem izvora 

svjetla zapoļinje mjerenje fotokatalitiļke aktivnosti u trajanju 60 min. Praĺenje fotokatalitiļke 

razgradnje provodilo se uzorkovanjem reakcijske smjese u triplikatu po 50 µL u vremenima t 

= 0, 20, 40, 60 min nakon poļetka eksperimenta. Sva mjerenja su ponovljena kako bi se uklonila 

potencijalna operativna pogreġka. Praĺenje promjene koncentracije diklofenaka provodilo se 

pomoĺu HPLC sustava Agilent Technologies 1200 series. Za odreĽivanje stabilnosti DIC u 

mjernim uvjetima provelo se ispitivanje razgradnje DIC bez prisustva fotokatalizatora, odnosno 

pratila se promjena koncentracije DIC uslijed fotolize u istim vremenskim intervalima. 

 

Slika 50. Eksperimentalni postav za fotokatalitiļku razgradnju. 
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3.4.7. I-V karakteristike solarnih ĺelija 

 I-V karakteristike solarnih ĺelija, prikazane kao ovisnosti gustoĺe struje o naponu j-V 

mjerene su na dvije lokacije. Preliminarno istraģivanje provedeno je na Institutu RuĽer 

Boġkoviĺ (IRB) u Zagrebu pri 25 ÁC, atmosferskom tlaku izvan inertne atmosfere koristeĺi 

Keithley 2450-EC mjernog ureĽaja, Xe lampe i posebno dizajniranog mjernog kuĺiġta 

napravljenog tehnikom 3D ispisa koriġtenjem akrilonitril-butadien-stirenskog (ABS) filamenta 

(slika 51. a) i b)). Dobar kontakt zlatnih elektroda na PSC i prikljuļnih kablova mjernog 

instrumenta osiguran je tzv. pogo pin elektrodama zaobljenog vrha i ugraĽenom oprugom kako 

bi se sprijeļilo oġteĺivanje i probijanje strukture PSC i kratkog spoja.  

 

Slika 51. Kuĺiġte za strujno-naponsku karakterizaciju solarnih ĺelija pri osvjetljenju i u mraku: a) zatvoreno i b) 

otvoreno gdje se vide pogo pin elektrode. 

 Finalno istraģivanje je provedeno na Tehniļkom sveuļiliġtu u Grazu (TU Graz) u 

Austriji, u Institutu za kemiju i tehnologiju materijala, u inertnoj duġikovoj atmosferi 

(glovebox) kako bi se izbjegla degradacija ĺelija zbog vlage i kisika. Mjerenja su provedena s 

izvorom svjetla Dedolight DLH500 i Keithley 2400 mjernog ureĽaja. Tijekom svih mjerenja 

koristila se brzina promjena potencijala od 20 mV/s od ï50 do 1100 mV. Rezultati mjerenja 

bili su normirani na povrġinu zasebnih ĺelija koja je bila 0,09 cm2. 

 Svi izvori svjetla za mjerenja I-V karakteristika u sklopu ovog doktorskog rada bili su 

kalibrirani na standardnu vrijednost upadnog zraļenja od 100 mW/cm2 koristeĺi referentnu 

silicijevu solarnu ĺeliju.  

 Kao ġto je uobiļajeno u prateĺoj suvremenoj literaturi, u ovom doktorskom radu 

prikazuju se samo rezultati mjerenja j-V karakteristika najboljih PSC ĺelija. Parametri Voc, jsc, 

FF, ɖ, Rs i Rp raļunani su iz j-V karakteristika kao srednje vrijednosti minimalno 3 ĺelija (na 

jednom ili viġe ponovljenih uzoraka). Porast svih parametara osim Rs (ģeljene su ġto niģe 

vrijednosti) ukazuju na poboljġanje kvalitete PSC, te ĺe oni uz j-V karakteristike PSC sluģiti 

kao glavni alati za istraģivanje TNC i BTO/TNC kompozitnog materijala kao ETL-a i za 

utvrĽivanje optimalnih uvjeta pripreme PSC. 
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4. REZULTATI I RASPRAVA 

4.1. Priprema i optimizacija TNC 

 U procesu optimizacije TNC prouļavao se utjecaj debljine tankog filma Ti i uvjeti 

anodizacije (udjeli vode i NH4F u etilen-glikolu, napon) na morfologiju, homogenost 

anodiziranog podruļja na mikro i makro skali, te na optiļka svojstva. Optimizacija je provedena 

kako bi se odredili optimalni uvjeti pripreme TNC za primjenu u fotokatalizi i solarnim 

ĺelijama. Sva mjerenja i karakterizacije TNC filmova provedena su nakon anodizacije i ģarenja 

u peĺi pri 450 ÁC 2 h. 

 

4.1.1. Utjecaj debljine tankog filma Ti na TNC  

 Za istraģivanje utjecaja debljine tankog filma Ti na konaļnu morfologiju i kvalitetu 

TNC filma, mijenjano je trajanje depozicije Ti magnetronskim raspraġenjem. Pripremljeni su 

tanki filmovi Ti depozicijama u trajanju 0,25, 0,5, 1, 2, 4 i 6 h. Debljine slojeva izmjerene su 

profilometrom i navedene u tablici 3. Debljina Ti sloja linearno raste s trajanjem depozicije 

(slika 52.) ġto odgovara brzini rasta Ti sloja od 7,18 ± 0,18 nm/min. Anodizacija je provedena 

pri konstantnom naponu 40 V, koristeĺi etilen-glikolski elektrolit s dodatkom 0,6 wt % NH4F i 

2 vol% H2O. Proces anodizacije se zaustavljao u trenutku naglog porasta vrijednosti 

anodizacijske struje. Trajanje anodizacije za svaki pojedini uzorak je navedeno u tablici 3 i 

prikazano na slici 52. 

Tablica 3. Debljina pripremljenih filmova Ti izmjerena profilometrom i trajanje anodizacije 

trajanje depozicije [h] 0,25 0,5 1 2 4 6 

debljina Ti filma [nm] 90 182 402 943 1584 2662 

trajanje anodizacije [min] 0,6 1,6 4,0 9,5 16,6 33,0 
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Slika 52. Debljina sloja i trajanje anodizacije u ovisnosti o trajanju depozicije Ti sloja. 

Deblji filmovi prikazani na slici 53. a) pripremljeni depozicijama 1 ï 6 h pokazuju 

karakteristiļnu vremensku ovisnost struje anodizacije prethodno objaġnjenu u poglavlju 2.3.2. 

(slika 10.). Skraĺivanjem depozicije, odnosno anodizacijom sve tanjih filmova (slika 53. b)) 

lokalni minimum (T3, slika 10.) postaje manje izraģen u odnosu na deblje filmove jer je 

ograniļen nastanak oksidnog sloja koji ima veĺi otpor. TakoĽer, raste i iznos struje lokalnog 

minimuma. Trajanje anodizacije za tanje filmove je znaļajno kraĺe (tablica 3.), buduĺi da je 

anodizacija ubrzana jaļim elektriļnim poljem koje ubrzava i pojaļava prodor Fï iona u oksidni 

sloj, ġto rezultira nelinearnom ovisnosti trajanja depozicije o debljini filma (slika 52.). Utjecaj 

jaļeg elektriļnog polja zamijeĺen je u inicijalnom skoku struje (T1 slika 10.), tj. ġto je tanji film 

Ti, jaļe je elektriļno polje i veĺi je inicijalni skok struje kao ġto se vidi na slici 53.a). 
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Slika 53. Strujni odziv a) anodizacije filmova Ti razliļite debljine, b) uveĺanje podruļja prvog lokalnog 

minimuma. 

 Povrġinska morfologija uzoraka pripremljenih anodizacijom filmova razliļitih trajanja 

depozicija Ti istraģena je SEM-om. Kao ġto se vidi na mikrografima prikazanima na slici 54., 

anodizacijom Ti dobivena je povrġinska morfologija saļinjena od nasumiļno rasporeĽenih pora 

neovisno o debljini filma Ti.  

 

 

Slika 54. SEM mikrografi povrġine TNC pripremljenih anodizacijom filmova Ti razliļitih debljina, odnosno 

trajanja depozicija: 0,25, 0,5, 1, 2, 4 i 6 h. 

 Analizom mikrografa moģe se dobiti uvid u dimenzije i broj pora TNC. Ġto je deblji 

film Ti , dulje traje anodizacija i time nastaju ġire pore (slika 55. a)). Broj pora TNC izmjeren 

na povrġini od 0,25 ɛm2 donekle je konstantan, sve do trajanja depozicije Ti 2 h nakon ļega je 
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zamijeĺen trend blagog pada broja pora, ġto se dogaĽa uslijed rasta promjera pora na 

limitiranom podruļju i spajanja pora koje su u neposrednoj blizini tijekom duljih anodizacija.  

 

Slika 55. a) promjer i b) broj pora TNC pripremljenih anodizacijom filmova Ti razliļitih debljina, odnosno 

trajanja depozicija. OdreĽeno Gwyddion programskim paketom na povrġini 0,25 ɛm2. 

 U sluļaju anodizacije tanjih filmova Ti, pogotovo onih pripremljenih anodizacijom 

filmova deponiranih 0,25 i 0,5 h, viġe dolazi do izraģaja hrapavost povrġine Ti sloja koja je 

posljedica hrapave podloge FTO koja se vidi na slici 56. a). Na slici 56. b) vidi se da deponirani 

Ti film u trajanju raspraġivanja 0,5 h (debljine 180 nm) uniformno pokriva hrapavu povrġinu 

prateĺi piramidalna izboļenja FTO podloge. U sluļaju najduljeg trajanja depozicije od 6 h 

(slika 56. c)) dolazi do prekrivanja izboļenja debljim filmom Ti. 

 

 

Slika 56. Morfologija a) FTO podloge i tankih filmova Ti deponiranih magnetronskim raspraġivanjem u trajanju 

b) 0,5 h i c) 6 h. 
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 U sluļaju uzoraka pripremljenih anodizacijom Ti filmova duljih depozicija kao ġto su 4 

i 6 h uoļeni su defekti u anodiziranim filmovima koji se pojavljuju u obliku mikrometarskih 

dugih raspuklina kao ġto se vidi na slici 57. Do pucanja filmova dolazi zbog pojave naprezanja 

tijekom rasta oksidnog sloja, koji je izraģeniji u sluļaju anodizacije debljih filmova zbog veĺe 

koliļine nastalog oksidnog sloja i duljeg trajanja anodizacije.  

 

Slika 57. Pucanje filmova TNC (depozicija 4 h). 

 Kako bi se potvrdilo nastajanje usmjerenih TNC, a ne neureĽene spuģvaste oksidne 

strukture, snimljeni su mikrografi boļnih presjeka prepolovljenih uzoraka. Primjere boļnih 

presjeka sloja TNC mogu se vidjeti na slici 58. Ovim postupkom je potvrĽena sinteza TNC 

obzirom da je vidljiva ureĽena tubularna struktura.  

 

Slika 58. Boļni presjek pripremljen lomljenjem uzorka (depozicija Ti od 1h i 2h) na kojem se vidi 

karakteristiļni TNC tubularni oblik; naznaļene su i debljine filmova odreĽene Gwyddion programskim paketom. 

 Joġ jedna bitna informacija koja je dobivena ovim istraģivanjem je ovisnost kvalitete, 

odnosno homogenosti anodiziranog podruļja pripremljenih TNC o debljini filma. Na 

makroskali (kao ġto se vidi na slici 59.), postoje znaļajne razlike u pripremljenim uzorcima 
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TNC s obzirom na debljinu Ti sloja odnosno trajanja anodizacije. Anodizirano podruļje za sve 

uzorke bilo je jednako i definirano silikonskom brtvom kako je prikazano na slici 59. (za uzorak 

6 h) isprekidanim crvenim pravokutnikom. Proces anodizacije je za sve uzorke zaustavljen u 

trenutku rasta jakosti struje. MeĽutim pri veĺim debljinama Ti filma viġe dolazi do izraģaja 

neravnomjerna anodizacija ġto je posljedica nastanka pukotina prethodno prikazanih na slici 

57. zbog kojih elektrolit puno prije dopire do vodljive podloge. Pukotine u ovom sluļaju 

dovode do uranjenog zaustavljanja procesa anodizacije. Ukoliko bi se anodizacija nastavila, 

zanemarivġi rast jakosti struje, zbog navedenog prodiranja elektrolita do vodljive podloge doġlo 

bi do daljnjeg oġteĺivanja i delaminacije filma TNC.  

 

Slika 59. TNC dobivene anodizacijom i ģarenjem tankih filmova Ti pripremljenih magnetronskim 

raspraġivanjem razliļitih trajanja. Podruļje anodizacije dimenzija 10 × 12 mm ograniļeno silikonskom brtvom 

oznaļeno je crvenim pravokutnikom. 

 Karakterizacijom crnih podruļja anodiziranih uzoraka sa SEM-om vidi se da to 

podruļje takoĽer sadrģi TNC, meĽutim zbog nedovoljnog trajanja anodizacije ispod njih se 

nalazi neoksidirani, odnosno netransparentni metalni sloj Ti.  

 Optiļka svojstva pripremljenih uzoraka ispitala su se UV-Vis spektroskopijom. 

Spektralna ovisnost apsorbancije prikazana je na slici 60. Iz rezultata apsorbancije vidi se da je 

najveĺa apsorpcija zraļenja u UV dijelu spektra koja je oļekivana i karakteristiļna za TiO2 i 

podloge stakla na kojem je nanesen vodljivi FTO. TakoĽer se vidi da je udio apsorbiranog 

upadnog zraļenja proporcionalan faktoru eïŬd, odnosno ovisi o debljini filma TNC. U sluļaju 

debljih filmova deponiranih 1 ï 6 h vide se interferentni maksimumi i minimumi nastali 

interakcijama (konstruktivnim/destruktivnim) upadnog zraļenja i reflektiranog zraļenja s 

meĽufaznih povrġina (zrak ï TNC ï FTO ï staklo ï zrak). 
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Slika 60. Optiļka svojstva (apsorbancija) TNC dobivenih anodizacijom Ti tankih filmova razliļitih trajanja 

depozicije. 

 Istraģivanje utjecaja debljine filmova na morfologiju i optiļka svojstva dobivenih TNC 

uvelike je suzilo raspon debljine uzoraka za daljnje istraģivanje, te su se prikladnima pokazali 

samo tanji filmovi (depozicije Ti u trajanju 0,25 ï 1 h) zbog homogenosti i podjednake 

transparentnosti cijelog anodiziranog podruļja na makro skali (slika 59.). 

 Debljina Ti sloja izmjerena je profilometrom prije anodizacije i usporeĽena s debljinom 

sloja TNC koji je nastao kao rezultat procesa anodizacije (slika 61.). Anodizacijom Ti filmova 

dolazi do volumne ekspanzije karakteristiļnog za oksidaciju Ti i pripremu TNC iz filmova ili 

folija [154]. Objavljene vrijednosti u literaturi se kreĺu u rasponu 2,7 ï 3,1 i ovise o uvjetima 

anodizacije [59, 155]. U tablici 4. usporeĽene su debljine nastalih slojeva TNC s debljinama 

poļetnih Ti tankih fi lmova, te vrijednosti PBO parametra.  

 

Tablica 4. Debljina Ti filmova prije anodizacije, TNC filmova dobivenih anodizacijom i PBO. 

trajanje depozicije [h] 0,25 0,5 1 

debljina Ti filma [nm] 90 182 402 

debljina TNC filma [nm] 250 520 1140 

PBO 2,78 2,89 2,84 
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Slika 61. Debljina filmova i PBO TNC pripremljenih anodizacijom pripadajuĺih filmova Ti. Ravne pune linije 

prikazuju linearnu ovisnost dobivenu iz vrijednosti debljina tankih filmova Ti i TNC; plava isprekidana linija 

prikazuje srednju vrijednost PBO (2,837 ± 0,055). 

Na slici 61. zamijeĺena je linearna ovisnost debljine TNC o trajanju depozicije Ti. Relativno 

konstantne vrijednosti PBO (srednja vrijednost 2,837 ± 0,055) ukazuju kako je konverzija Ti 

sloja u TNC identiļna i neovisna o debljini Ti filma, odnosno o trajanju depozicije pri 

konstantnim uvjetima anodizacije. U ovom sluļaju je to bitno jer ukazuje da anodizacijom 

debljih Ti filmova nije doġlo do otapanja vrhova TNC tijekom dulje anodizacije, ġto bi se 

vidjelo manjim PBO.  

 

4.1.2. Utjecaj uvjeta anodizacije na TNC  

 Pored debljine Ti sloja ispitan je i utjecaj uvjeta anodizacije na svojstva TNC kao npr. 

udio vode u elektrolitu, koncentracija NH4F u elektrolitu, te napon tijekom anodizacije. U tu 

svrhu koriġteni su uzorci tankih filmova Ti pripremljenih depozicijom magnetronskim 

raspraġivanjem koja je trajala 1h ġto odgovara debljini Ti sloja od 402 nm. Uz takvu debljinu 

Ti sloja anodizacija je dovoljno dugo trajala da bi se moglo jasno uoļiti utjecaj svakog 

pojedinog parametra anodizacije. 

 

4.1.2.1. Utjecaj udjela vode u elektrolitu 

 Volumni udio vode u elektrolitu je variran u rasponu od 0 do 16 %. Trajanje anodizacija 

uzoraka za razliļite sastave elektrolita prikazano je u tablici 5. U sluļaju uzorka anodiziranog 

s elektrolitom bez vode nisu nastale TNC pa trajanje te anodizacije nije uzeto u obzir. Poveĺanje 

0

1

2

3

4

5

0.25 0.50 0.75 1.00

0

200

400

600

800

1000

1200

 PBO

P
B

O

d(Ti)

d(TNC)

t(dep. Ti) [h]

d
 [
n
m

]



83 

 

udjela vode rezultira duljim trajanjem anodizacije, osim za TNC anodizirane s 4 % vode u 

elektrolitu gdje je gotovo isto trajanje kao ġto je u sluļaju uzorka s 2 %.  

Tablica 5. Trajanje anodizacija pri razliļitim volumnim udjelima vode u elektrolitu. 

vol. udio vode u elektrolitu [%] 0 1 2 4 8 16 

trajanje anodizacije [min] 4,3 3,0 4,0 3,9 4,8 10,1 

 

Na slici 62. prikazan je odziv jakosti struje tijekom anodizacije. Poveĺanjem udjela vode 

u elektrolitu nastaje deblji oksidni sloj (veĺi elektriļni otpor) [64], ġto je vidljivo u izraģenijem 

padu jakosti struje, odnosno niģim vrijednostima jakosti struje lokalnog minimuma (toļke T3, 

slika 10.). Dulje trajanje anodizacije je posljedica veĺeg otpora nastalog debljim slojem oksida 

ġto uzrokuje slabije elektriļno polje koje privlaļi Fï ione u meĽufaznu povrġinu graniļnog sloja. 

TakoĽer, pri udjelima vode 8 i 16 % vidi se i oscilacija jakosti struje anodizacije karakteristiļna 

za elektrolite s velikim udjelima vode buduĺi da nastaje veĺa koliļina mjehuriĺa kisika koji 

ometaju transport naboja i iona [156] .  

 

Slika 62. Struja anodizacije Ti filmova koristeĺi elektrolite s razliļitim volumnim udjelima vode. 

 Na slici 63. prikazan je inicijalni skok jakosti struje (toļka T1, slika 10.) tijekom 

anodizacija s razliļitim volumnim udjelima vode. Vidi se da porastom udjela vode raste i 

poļetni skok jakosti struje, ġto je posljedica smanjenja viskoznosti elektrolita dodatkom vode 
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koji rezultira veĺom pokretljivosti nosioca naboja. Za uzorke anodizirane s elektrolitom s 

najviġim udjelima vode u elektrolitu (8 i 16 %) skok jakosti struje je bio izvan mjernog podruļja 

instrumenta. 

 

Slika 63. Inicijalni skok jakosti struje Imax tijekom anodizacije s razliļitim volumnim udjelima ű vode. 

 Povrġinska morfologija TNC pripremljenih anodizacijom s razliļitim udjelima vode u 

elektrolitu istraģena je FE-SEM-om. Mikrografi su prikazani na slici 64. Anodizacijom Ti 

filmova elektrolitom bez vode ne nastaju TNC, buduĺi da voda ima vrlo vaģnu ulogu u 

mehanizmima nastajanja i otapanja TiO2, te nastajanja TNC (poglavlje 2.3.2.). Na 

mikrografima (slika 64.) i na slici 65. a) vidi se da poveĺanje udjela vode u elektrolitu rezultira 

poveĺanjem unutarnjeg promjera TNC i dovodi do veĺeg otapanja povrġine TNC, ġto je 

posljedica brģe kinetike reakcije otapanja TiO2 pri veĺim koncentracijama vode u elektrolitu 

tijekom anodizacije [54,157]. 

 

Slika 64. FE-SEM mikrografi TNC anodiziranih s razliļitim volumnim udjelima vode u elektrolitu. 

Poveĺanje udjela vode u elektrolitu takoĽer rezultira manjim brojem pora TNC po jediniļnoj 

povrġini (slika 65. b)) ġto je posljedica brģe kinetike otapanja TiO2 i rasta TNC na ograniļenom 

anodiziranom podruļju. 
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Slika 65. a) promjer i b) broj pora TNC pripremljenih anodizacijom s razliļitim volumnim udjelima vode u 

elektrolitu. OdreĽeno Gwyddion programskim paketom na povrġini 0,25 ɛm2. 

 Na slici 66. prikazane su fotografije TNC dobivene anodizacijom s razliļitim udjelima 

vode u elektrolitu. Filmovi TNC s zadovoljavajuĺom homogenosti pripremljeni su s 2, 4 i 8 % 

vode. Tamni oġtri rub uzoraka je podruļje neanodiziranog Ti koji je bio pokriven sa 

silikonskom brtvom (zaġtiĺeno od utjecaja elektrolita i reakcije anodizacije).  

 

 

Slika 66. TNC dobivene anodizacijom tankih filmova Ti s razliļitim volumnim udjelima vode u elektrolitu. 

 Optiļka svojstva uzoraka pripremljenijih anodizacijom Ti tankog filma s elektrolitom 

koji sadrģi 2, 4 i 8 % H2O prikazana su na slici 67. 
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Slika 67. Optiļka svojstva (apsorbancija) TNC dobivenih anodizacijom tankih filmova Ti koristeĺi razliļite 

volumne udjele vode u elektrolitu. 

Uoļljiv je trend blagog smanjenja apsorbancije poveĺanjem udjela vode u elektrolitu, ġto je 

posljedica kraĺih TNC. Smanjenje debljine TNC filma od 1205 do 1020 nm poveĺanjem udjela 

vode u elektrolitu, uslijed poveĺanja kinetike otapanja TNC potvrĽeno je profilometrijom 

uzoraka (slika 68.). Porastom udjela vode u elektrolitu je smanjilo vrijednosti PBO s 3,00 na 

2,53. 

 

Slika 68. Debljina i PBO TNC pripremljenih anodizacijom Ti filmova s elektrolitima koje sadrģe razliļite 

volumne udjele vode. Isprekidanom horizontalnom linijom naznaļena je debljina Ti sloja prije anodizacije. 
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 Istraģivanje utjecaja vode na morfoloġka i optiļka svojstva TNC dalo je vaģne 

informacije za daljnje istraģivanje moguĺe primjene. MeĽutim, za prouļavanje utjecaja vode 

na strukturna svojstva TNC potrebna je kompleksnija instrumentacija kao ġto je transmisijska 

elektronska mikroskopija s izrazito visokom razluļivosti, ġto je ostalo izvan fokusa ovog 

doktorskog rada. TakoĽer, u proteklih nekoliko godina objavljeno je i nekoliko ļlanaka koji se 

detaljno bave tom problematikom [134,158]. Dodatkom vode > 5 % u elektrolit nastaju TNC 

koje imaju nasumiļno orijentirana kristalna zrna. Visoki udjeli vode u elektrolitu (> 5 %) 

tijekom anodizacije uzrokuju pretjeranu ugradnju OHï iona u strukturu TNC koji iniciraju 

nasumiļnu kristalizaciju tijekom postupka ģarenja nakon anodizacije. Prisutnost nasumiļne 

orijentacije kristalnih zrna u TNC negativno utjeļe na prijenos naboja u TNC, a to je svojstvo 

vrlo bitno za primjenu u fotokatalizatorima i solarnim ĺelijama. Nedavna istraģivanja [145,158] 

pokazala su da udio vode u elektrolitu oko 2 % rezultira (001) preferiranom orijentacijom 

kristalnih zrna TNC nakon ģarenja. Usmjereni rast u (001) smjeru posljedica je manje 

koncentracije ugraĽenih OHï iona u strukturi TNC, zbog ļega viġe dolazi do izraģaja 

koncentriraniji sloj Fï iona s vanjske strane TNC u graniļnom sloju. Sloj bogat Fï ionima 

smanjuje energiju potrebnu za kristalizaciju u anatasnu kristalnu strukturu mehanizmom 

prikazanog na slici 69. Utjecajem koncentriranijeg sloja Fï iona nastaju jednoliko rasporeĽeni 

nukleusi kristalizacije pri niģim temperaturama (manjim energijama) koji postaju ishodiġna 

mjesta za jednoliku i usmjerenu kristalizaciju koja se ġiri s vanjske strane TNC prema 

unutraġnjosti [158]. 

 

Slika 69. Uloga Fï u kristalizaciji (001) usmjerenih kristalnih zrnaca TNC tijekom grijanja [159]. 

 Zbog navedenih razloga za primjenu u fotokatalizi i solarnim ĺelijama gdje je bitan 

prijenos naboja, za daljnja istraģivanja za pripremu TNC odabran je volumni udio od 2 % vode 

u elektrolitu.  
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4.1.2.2. Utjecaj koncentracije NH4F u elektrolitu i napona anodizacije 

 Za ispitivanje utjecaja koncentracije soli (NH4F) u elektrolitu i napona anodizacije na 

svojstva TNC, kao podloge, koriġteni su tanki filmovi Ti deponirani 1 h na FTO podloge. 

Provedena je anodizacije koristeĺi elektrolite s masenim udjelima 0,3, 0,6 i 0,9 wt % NH4F i 

naponima 20, 30, 40, 50 V. Volumni dio vode u svim elektrolitima bio je konstantan, 2 vol%. 

U tablici 6. navedena su trajanja anodizacija pri razliļitim udjelima NH4F i naponima 

anodizacije, te vidi se da poveĺanjem udjela NH4F i napona anodizacije kraĺe traju. 

Tablica 6. Trajanje anodizacije (u minutama) pri razliļitim masenim udjelima NH4F i naponima 

anodizacije. 

 napon anodizacije [V]  

20 30 40 50 

w(NH4F) [%] 

0,3 31,5  13,8  6,6  4,0  

0,6 17,4  7,1  3,4  2,1  

0,9 6,0  2,8  1,3  0,7  

 

Vremenske promjene jakosti struje tijekom anodizacije uzoraka TNC s razliļitim 

koncentracijama NH4F u elektrolitu i naponima anodizacije prikazane su na slici 70.  

 

Slika 70. Vremenska promjena jakosti struje anodizacije za razliļite vrijednosti napona anodizacije, grupiranih 

prema koriġtenim udjelima NH4F u elektrolitu : a) 0,3, b) 0,6 i c) 0,9 %. 
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Kao ġto se vidi na slici 71. poveĺanjem oba parametra raste maksimalna vrijednost jakosti struje 

anodizacije (inicijalni skok struje, T1, slika 10.) i cijela se krivulja jakosti struje anodizacije 

(slika 70.) pomiļe prema veĺim vrijednostima struje. To je posljedica poveĺanja gustoĺe struje 

anodizacije (zbog poveĺanja koncentracije nosioca naboja, odnosno disociranih iona NH4
+ i Fï

) i poveĺanja elektriļnog polja (poveĺanjem napona). Za uzorke anodizirane u elektrolitu s 0,6 

% NH4F pri 50 V, te u elektrolitu s 0,9 % NH4F pri 40 i 50 V, inicijalni skok struje bio je izvan 

mjernog podruļja ureĽaja (> 50 mA). 

 

Slika 71. Inicijalni skok struje tijekom anodizacije s razliļitim udjelima NH4F i naponima. 

 TakoĽer, poveĺanjem istih parametara vrijednosti lokalnog minimuma (T3, slika 10.) 

pomiļe se prema viġim vrijednostima jakosti struje i postepeno se gubi zbog veĺe koncentracije 

Fï iona koji u kombinaciji s jaļim elektriļnim poljem prodiru dublje i brģe u oksidni sloj tvoreĺi 

(u veĺini sluļajeva) ġire pore i ġire TNC ġto se moģe potkrijepiti sa SEM mikrografima 

prikazanih na slici 72.  
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Slika 72. SEM mikrografi TNC anodiziranih s razliļitim udjelima NH4F u elektrolitu i naponima anodizacije 20, 

30, 40, 50 V. 

 Analizom mikrografa na slici 72. odreĽen je promjer i broj pora TNC po jediniļnoj 

povrġini (slika 73. a) i b)). PotvrĽeno je da s porastom koncentracije NH4F u elektrolitu i napona 

u veĺini sluļaja raste promjer pora TNC i da se smanjuje broj pora TNC po jedinici povrġine. 
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Porastom koncentracije Fï iona u elektrolitu poveĺava se gustoĺa struje ġto ubrzava kemijsko 

jetkanje TiO2, dok poveĺanjem napona poveĺava se elektriļno polje, pokretljivost i prodor Fï 

iona u oksidni sloj. Navedeni parametri definiraju raspodjelu i brzinu rasta pora tijekom 

anodizacije mijenjanjem gustoĺe struje i elektriļnog polja ġto utjeļe na kinetike reakcija 

nastajanja i otapanja TiO2, te TNC. Porastom oba parametara nastaju sve ġire pore TNC, ġto je 

u skladu s rezultatima iz literature gdje je kao podloga koriġtena titanijeva folija [53,66,160]. 

 

Slika 73. a) promjer i b) broj pora TNC pripremljenih anodizacijom Ti filmova s razliļitim udjelima NH4F u 

elektrolitu i naponima anodizacije. OdreĽeno Gwyddion programskim paketom na povrġini 0,25 ɛm2. 

U sluļaju TNC anodiziranih s elektrolitom koji sadrģi 0,9 % NH4F (slika 72, te slika 73. a) i 

b)), nije toliko izraģen trend, odnosno nisu izmjerene oļekivane najviġe vrijednosti ovisnosti 

ġirine pora nastalih TNC o poveĺanju napona zbog viġe uoļenih faktora. Vremenske ovisnosti 

struje anodizacije na slici 70. c) nalikuju viġe procesima nastanka kompaktnog oksidnog sloja 

(nedostatak lokalnog maksimuma T3 kao na slici 10.) ġto ukazuje na promjenu u ravnoteģi, 

odnosno doprinosa reakcija nastanka oksidnog sloja i njegovog usmjerenog jetkanja/otapanja. 

Anodizacijom pri najniģim naponom (20 V) ne dolazi do adekvatnog prodiranja tako visoke 

koncentracije Fï iona u TiO2, te viġe dolazi do izraģaja povrġinsko otapanje TiO2 ġto rezultira 

neureĽenom povrġinskom morfogijom oksidnog sloja s mjestimiļnim sitnim i slabo 

definiranim porama TNC. Porastom vrijednosti napona anodizacije raste jakost elektriļnog 

polja koje omoguĺava bolje prodiranje Fï, te tako nastaju TNC. MeĽutim, visoke koncentracije 

NH4F i naponi (0,9 % i 30 ï 50 V; takoĽer i u sluļaju uzorka anodiziranog pri 0,6 % NH4F i 

50 V) dovode do prebrzog prodora elektrolita do FTO podloge i do pretjeranog jetkanja filma 
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na podruļju gdje je najtanji, ġto je posljedica magnetronskog raspraġivanja bez rotacije podloga. 

Iako se ta razlika u debljini nije pokazala kao problem do ovog trena u istraģivanju, pokazala 

se kao limitirajuĺi faktor u sluļaju koriġtenja visokih koncentracija soli 0,9 % i u sluļaju 

uzoraka anodiziranih s 0,6% NH4F i pri 50 V. 

 Zakljuļno, previsoke koncentracije NH4F i napona anodizacije u kombinaciji s 

nejednolikim filmom Ti uzrokuju prebrzi prodor elektrolita do podloge (nedovoljno trajanje 

anodizacije). Sve navedeno ograniļava nastajanje pora, ġto rezultira manjim promjerom pora u 

odnosu na uzorke anodizirane s niģim koncentracijama NH4F u elektrolitu. Na slici 74. vidi se 

primjer uzorka koji je anodiziran s previsokim udjelom NH4F i naponom anodizacije. Jasno se 

moģe uoļiti podruļje uzorka gdje su se TNC u potpunosti delaminirane, odnosno gdje je bio 

najtanji Ti sloj (u ovom sluļaju gornji dio uzorka na slici 74.). Prebrzim prodorom elektrolita 

do podloge takoĽer postoji vjerojatnost da zaostane i odreĽena koliļina neizreagiranog 

metalnog Ti (siva podruļja na slici 74.) koji znaļajno utjeļe na optiļka svojstva. TNC 

pripremljene pri tim uvjetima nisu pogodne za daljnju primjenu u fotokatalizi i solarnim 

ĺelijama zbog nehomogenosti, smanjene transparentnosti ili samo djelomiļno prekrivene 

povrġine slojem TNC.  

 

Slika 74. Primjer nejednolikog i na jednom dijelu pretjeranog izjetkanog uzorka (uz gornji rub). 

 Debljine filmova TNC prikazanih na slici 75. pripremljenih anodizacijom s 0,3, 0,6 i 

0,9 % NH4F u elektrolitu i pri 20, 30, 40 i 50 V izmjerene su profilometrom. U sluļaju svih 

uzoraka vidi se da poveĺanjem napona raste debljina sloja TNC. MeĽutim ustanovljeno je da 

poveĺanje udjela NH4F u sluļaju uzoraka anodiziranih s 0,3 i 0,6 % NH4F ne utjeļe znaļajno 

na debljinu TNC filma. U sluļaju uzoraka anodiziranih s 0,9 % NH4F, prije spomenuta 

prekratka anodizacija uzrokovana prebrzim prodorom elektrolita do povrġine vodljive podloge 

i prebrze kinetike otapanja oksidnog sloja onemoguĺuju efikasnu konverziju Ti filma u TNC, 

te su konaļni filmovi TNC najtanji u odnosu na ostale filmove anodizirane pri istim naponima. 
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Vrijednosti PBO TNC anodiziranih s 0,3 i 0,6 % NH4F kreĺu se u rasponu od 2,14 ï 2,73, dok 

za TNC anodiziranih s 0,9 % NH4F kreĺu se u rasponu od 0,91 ï 1,69. 

 

Slika 75. Debljina i PBO TNC filmova pripremljenih anodizacijom Ti filmova s razliļitim koncentracijama 

NH4F u elektrolitu i pri razliļitim naponima; izmjereno profilometrom. Isprekidanom horizontalnom linijom 

naznaļena je debljina Ti sloja prije anodizacije. 

 Na slici 76. prikazana je spektralna ovisnost apsorpcije TNC uzoraka za razliļite 

kombinacije udjela soli u elektrolitu i napona anodizacije. Za sve pripremljene uzorke 

spektralna ovisnost apsorpcije se sliļno ponaġa. U podruļju valnih duljina ispod vrijednosti 

karakteristiļne za ġirinu energijskog procjepa TNC (TiO2) tj. za energije veĺe od ġirine 

energijskog procjepa gotovo svo upadno svjetlo apsorbira se u sloju TNC. Na prijelazu u 

vidljivi dio spektra apsorpcija se znaļajno smanjuje (uzorci su transparentni). Apsorbancija u 

vidljivom dijelu spektra raste s porastom napona anodizacije ġto je posljedica sve debljih 

filmova TNC (slika 76. a) ï b) i slika 75.). Buduĺi da porast koncentracije (0,3 ï 0,6 %) NH4F 

u elektrolitu ne utjeļe na debljinu filmova TNC, mijenjanjem koncentracije (slika 76.d) ï g)) 

ne vidi se znaļajna promjena u apsorbanciji u vidljivom dijelu. MeĽutim, uzorci anodizirani s 

0,9 % NH4F (slika 76. c), d) ï g)) pokazuju odreĽena odstupanja od navedenih ovisnosti 

apsorbancije o uvjetima pripreme. Uzrok odstupanja su nastajanje neureĽenog oksidnog sloja 

kao ġto je u sluļaju uzorka pripremljenog pri 20 V, te nehomogenosti ostalih filmova TNC 

nastalih kao posljedica prebrzog prodiranja elektrolita do vodljive podloge i zaostajanja 

neanodiziranog Ti koji je smanjivao transparentnost uzoraka. 
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Slika 76. Optiļka svojstva (apsorbancija) TNC dobivenih anodizacijom tankih filmova Ti koristeĺi razliļite 

napone i udjele NH4F. Radi usporedbe prikazani su grupirana mjerenja uzoraka pri rasponima napona u odnosu 

na a) 0,3, b) 0,6 i c) 0,9 % NH4F elektrolitu i rasponima koncentracija u odnosu na napone d) 20, e) 30, f) 40 i g) 

50 V. 
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 Uz sve navedeno, delaminacija dijelova uzorka na podruļjima gdje je Ti sloj bio 

najtanji, presudan je ļimbenik zbog kojeg ti uzorci nisu koriġteni u daljnjem istraģivanju. U 

nastavku istraģivanja koriġtene su TNC pripremljene anodizacijom pri 40 V i elektrolitom koji 

sadrģi 0,6% NH4F buduĺi da nastaje homogeni TNC film s najġirim porama TNC.  

 

4.1.3. Odabir TNC za daljnju primjenu 

 Na osnovu do sada izloģenih rezultata odreĽeni su optimalni uvjeti za pripremu TNC 

koje ĺe biti prikladne za daljnju modifikaciju s BTO i za primjenu u fotokatalizi i u 

fotonaponskim sustavima. Za pripremu TNC koristio se napon od 40 V, te smjesa etilen-

glikola, 0,6 wt% NH4F i 2 vol% H2O kao elektrolita. Kao polaziġna toļka koriġteni su Ti tanki 

filmovi deponirani magnetronskim raspraġivanjem u trajanju od 1 h za fotokatalizu, te 0,25, 0,5 

i 1 h za ETL slojeve u solarnim ĺelijama. Ove vrijednosti su odabrane zbog ponovljivosti 

anodizacije, te moguĺnosti pripreme relativno velikog homogenog i transparentnog podruļja 

TNC, uz ġto ġire pore TNC kako bi se olakġao prodor perovskitnog sloja u sluļaju PSC kao i 

oneļiġĺujuĺe tvari pri fotokatalizi. TakoĽer, deblji filmovi TNC pripremljeni anodizacijom Ti 

filma deponiranog 1 h odabrani su za fotokatalizu buduĺi da zbog debljine sloja najefikasnije 

apsorbiraju upadno UV zraļenje (slika 60.) koje je presudno za stvaranje fotopobuĽenih 

nosioca naboja i efikasnost fotokatalize. 

 

4.2. Strukturna, elektriļna i optiļka svojstva TNC modificiranih s BaTiO3 

 

4.2.1 Hidrotermalna reakcija s Ba(OH)2 

 Hidrotermalne reakcije provedene su pri 200 °C u trajanju od 2 h. Kad se reaktor 

ohladio, nakon 2 h, uzorci su izvaĽeni, temeljito isprani vodom i osuġeni. Na slici 77. prikazani 

su FE-SEM mikrografi uzoraka TNC i TNC modificiranih hidrotermalnom reakcijom s 

otopinama 20, 30 i 40 mM Ba(OH)2.  
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Slika 77. FE-SEM mikrografi a) nemodificiranih TNC, te modificiranih TNC hidrotermalnom reakcijom s 

otopinama b) 20 mM, c) 30 mM i d) 40 mM Ba(OH)2. 

 Za TNC modificirane s najniģom koncentracijom Ba(OH)2 vidi se da nema morfoloġkih 

razlika u odnosu na nemodificirane TNC, ġto moģe biti posljedica izuzetno tankog sloja BTO. 

Poveĺanjem koncentracije Ba(OH)2 u reakcijskoj otopini dolazi do poveĺanja prekrivenosti 

TNC. U sluļaju modifikacije s 30 mM otopinom (slika 77. c)) povrġina TNC sloja nije u 

potpunosti prekrivena, te su vidljivi pojedine pore TNC, dok su u sluļaju modifikacije s 40 mM 

(slika 77. d)) pore TNC u veĺoj mjeri prekrivene. U oba sluļaja 30 mM i 40 mM vidljivi su 

kristali BTO veliļine 200 ï 300 nm na povrġini. 

 Rendgenskom difrakcijom (slika 78.) ispitana je kristalna struktura kompozitnog 

materijala pripremljenog hidrotermalnim reakcijama. U difraktogramima nemodificiranih TNC 

vide se difrakcijski maksimumi karakteristiļni za kositrov oksid (FTO) (PDF 00-041-1445), 

anatas (TiO2) (PDF 03-065-5714), te maksimumi manjeg intenziteta karakteristiļni za rutil 

(TiO2) (PDF 01-071-6411). Difraktogram uzorka TNC modificiranog s 20 mM otopinom 

Ba(OH)2 ukazuje na istu nepromijenjenu kristalnu strukturu kao u sluļaju nemodificiranog 

sloja TNC. Na osnovu ovih rezultata i FE-SEM mikrografa moģe se zakljuļiti da je nastali sloj 

modifikacije tanak tj. ispod moguĺnosti detekcije instrumenata ili amorfan. Poveĺanjem 

koncentracije Ba(OH)2 u otopini hidrotermalne reakcije pojavljuju se difrakcijski maksimumi 
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tetragonskog BTO (PDF 01-079-2264), te se i smanjuju intenziteti difrakcijskih maksimuma 

podloge i TiO2. TakoĽer se kod uzoraka modificiranih s 30 i 40 mM Ba(OH)2 pojavljuju i 

difrakcijski maksimumi izrazito malih intenziteta vezani uz zaostali Ba(OH)2 (PDF 00-045-

1471).  

 

Slika 78. Eksperimentalni difraktogram TNC i modificiranih TNC hidrotermalnom reakcijom s 20, 30, 40 mM 

Ba(OH)2. 

 Za pripremu uzoraka za eksperimente fotokatalitiļke razgradnje koristile su TNC 

pripremljene anodizacijom Ti filmova deponiranih 1 h. Hidrotermalnom sintezom u autoklavu 

u trajanju 2h i hlaĽenjem 2 h pripremljeni su kompozitni materijali TNC s pokrovnim slojem 

BTO, te su jedino pri viġim koncentracijama 30 i 40 mM Ba(OH)2 bili vidljivi difrakcijski 

maksimumi BTO, slika 78. Uzorci pripremljeni tim postupkom su pri viġim koncentracijama 

imali mali udio zaostalog Ba(OH)2, koje ni temeljito ispiranje nije uklonilo s povrġine. 

Nastanak sloja BTO i zaostalog reaktanta reakcije (Ba(OH)2) na TNC je imalo utjecaj na 

optiļka svojstva kompozitnog materijala kao ġto se vidi na slici 79. a). Za uzorke pripremljenih 

s visokim koncentracijama Ba(OH)2 vidljiv je nagli skok u poveĺanju apsorbancije, te je 

takoĽer bilo vidljivo na makroskopskoj skali (vidljivo golim okom) da su uzorci mutniji i manje 

transparentni. Transparentnost je bitno svojstvo za primjenu u PSC, stoga je bilo potrebno 

prilagoditi hidrotermalnu reakciju za pripremu kompozitnog BTO/TNC ETL-a. Naime, 

hlaĽenjem hidrotermalnog reaktora smanjuje se topljivost Ba(OH)2 i neizreagirani reaktant 

poļinje se taloģiti na dnu reaktora i po uzorcima. Kako bi se pokuġalo izbjeĺi taloģenje po 

uzorcima reakcija se provela s drģaļima uzoraka (PTFE) koji su omoguĺili uspravno 
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pozicioniranje uzoraka tijekom pripreme. MeĽutim takva izvedba s drģaļima nije bila 

prikladna, jer je uzrokovala povrġinska oġteĺenja podloga, tj. stakla na poleĽini, nalik abraziji 

ġto znaļajno degradira optiļka svojstva stakla, odnosno uzorka. Taj fenomen oġteĺivanja stakla 

nije prisutan kad su uzorci polegnuti i horizontalno postavljeni u reaktoru. Zbog toga pozicija 

uzoraka unutar reaktora je ostala nepromijenjena (horizontalna na dnu reaktora), a istraģio se 

utjecaj hlaĽenja reaktora na taloģenje. Hidrotermalna reakcija je prekidana otvaranjem reaktora 

prije njegovog potpunog hlaĽenja na sobnu temperaturu (nakon 1 h hlaĽenja). Time je koliļina 

zaostalog Ba(OH)2 bila manja. Za ispitivanje takve pripreme kompozitnog BTO/TNC 

materijala kao ETL-a koristile su se kraĺe TNC odabrane prethodnim procesom optimizacije. 

TakoĽer se koristio isti raspon koncentracija Ba(OH)2 20, 30 i 40 mM za hidrotermalnu 

reakciju. Kao ġto se vidi na slici 79. b) tek se u sluļaju uzorka pripremljenog s 40 mM Ba(OH)2 

primjeĺuje veĺi porast apsorbancije. 

 

Slika 79. Optiļka svojstva (apsorbancija) TNC i TNC modificiranih hidrotermalnom reakcijom s Ba(OH)2 u 

trajanju reakcije 2 h s: a) hlaĽenjem 2 h (t(depozicija Ti) = 1 h) i b) hlaĽenjem 1h (t(depozicija Ti) = 0,5 h). 

 Rendgenskom difrakcijom (slika 80.) pripremljenih uzoraka utvrĽeno je da su 

difrakcijski maksimumi vezani uz BTO vidljivi tek u sluļaju kompozitnog uzoraka 

pripremljenog s najviġom koncentracijom Ba(OH)2 u hidrotermalnoj reakciji. Nedostatak 

difrakcijskih maksimuma vezanih uz BTO, za uzorke pripremljenih s niskim reakcijskim 

koncentracijama Ba(OH)2 20 i 30 mM ukazuje na nastajanje amorfnog ili izuzetno tankog sloja 

BTO ispod moguĺnosti detekcije ureĽaja, ġto se dodatno potkrepljuje i SEM mikrografima. Na 

mikrografima na slici 81. a) vidi se da pri niģim koncentracijama modifikacije (30 mM) nema 

vidlji vih razlika u morfologiji u odnosu na nemodificirane TNC, meĽutim u sluļaju uzorka 

pripremljenog hidrotermalnom reakcijom s 40 mM otopinom Ba(OH)2 prikazanog na slici 81. 

b), nastaje uoļljiv sloj BTO koji gotovo u potpunosti pokriva pore TNC. 
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Slika 80. Eksperimentalni difraktogram uzoraka nemodificiranih TNC i modificiranih TNC hidrotermalnom 

reakcijom Ba(OH)2 u trajanju 2h i kraĺim trajanjem hlaĽenja od 1h. Vertikalnim linijama na dnu grafa naznaļeni 

su difrakcijski maksimumi (poloģaj i intenzitet) pojedinih komponenti. 

 

Slika 81. SEM mikrografi uzoraka TNC modificiranih hidrotermalnom reakcijom s: a) 30 i b) 40 mM Ba(OH)2 i 

trajanjem hlaĽenja od 1 h. 

 

4.2.1.1. Elektriļna svojstva (impedancijska mjerenja) 

 Za mjerenje elektriļnih svojstava nemodificiranih TNC i kompozitnih BTO/TNC 

materijala koristila se impedancijska spektroskopija. BTO/TNC materijali bili su pripremljeni 

hidrotermalnom reakcijom TNC dobivenih anodizacijom Ti tankih filmova deponiranih 1 h s 

30 i 40 mM otopina Ba(OH)2 s potpunim hlaĽenjem reaktora od 2 h, buduĺi da pri tim 

reakcijskim uvjetima je nastao dovoljno debeo sloj BTO koji je bio mjerljiv XRD i vidljiv 

elektronskom mikroskopijom. Kako bi se istraģile pojedinosti ovih kompozitnih materijala 

pratila se promjena vodljivosti uzoraka ovisno o promjeni frekvencije napona i temperature. Iz 
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rezultata dobivenih tijekom hlaĽenja uzoraka pri konstantnom istosmjernom (DC) naponu 

izraļunata je energije aktivacije (EDC). Prikaz rezultata u formi kompleksnih impedancijskih 

spektara dao je uvid u doprinose razliļitih materijala u ukupnoj vodljivosti i nastanka graniļnog 

meĽufaznog sloja. 

 Spektri elektriļne vodljivosti mjerenih tijekom grijanja i hlaĽenja uzoraka u inertnoj N2 

atmosferi u rasponu frekvencija 10ï2 ï 106 Hz i temperatura 30 ï 210 °C prikazani su na slici 

82. Svi uzorci pokazuju karakteristiļna poluvodiļki svojstva, odnosno njihova vodljivost raste 

porastom temperature. Zamijeĺene promjene oblika krivulja i smanjenja vrijednosti vodljivosti 

kompozitnih uzoraka u odnosu na TNC je posljedica doprinosa BTO ukupnoj vodljivosti. 

Izoterme mjerenja vodljivosti su neovisne o frekvenciji u ġirokom rasponu vrijednosti 

frekvencije, uz zamijeĺenu disperziju pri viġim frekvencijama (podruļje izmjeniļnog napona) 

i niģim temperaturama. Frekvencijski neovisni platoi krivulja povezani su s DC vodljivosti i 

karakteristiļni su za brzi elektriļni transport, dok disperzija u podruļju izmjeniļnog napona je 

posljedica neureĽenosti materijala sustava koja dolazi do izraģaja pri brzim promjenama smjera 

napona i nenasumiļnim gibanjima naboja u materijalu [161]. U sluļaju mjerenja TNC uzoraka 

vidi se da postoji razlika u vodljivosti tijekom grijanja (slika 82. a)) i hlaĽenja (slika 82. b) 

uzorka. U mjerenju tijekom hlaĽenja, vodljivost pri niģim temperaturama su Ăzaostaleñ na 

viġim vrijednostima u odnosu na mjerenja tijekom grijanja. Ta poboljġana vodljivost nakon 

grijanja je karakteristiļna za TiO2, buduĺi da grijanje u inertnoj atmosferi (N2) dovodi do 

desorpcije kisika koji je adsorbiran na granicama kristalnih zrnca TiO2 i inaļe ometa (blokira) 

transport naboja [162]. U sluļaju kompozitnih uzoraka, poveĺanjem koncentracije Ba(OH)2 u 

hidrotermalnoj reakciji dolazi do postepenog smanjivanja (30 mM slika 82. c) i d)) i nestanka 

(40 mM slika 82. e) i f)) poveĺane vodljivosti mjerene tijekom hlaĽenja, ġto je posljedica 

prisutnosti sloja BTO na povrġini sloja TNC, odnosno pasiviranja i prekrivanja TNC ļime se 

zarobljava adsorbirani kisik na povrġini TNC. Poġto je efekt poveĺanja vodljivosti nakon 

grijanja i dalje, iako u manjoj mjeri, zamijeĺen u sluļaju uzorka pripremljenog s 30 mM 

Ba(OH)2, moģe se zakljuļiti kako je nastali sloj BTO tanji, neureĽeniji i nehomogeniji ġto 

omoguĺuje djelomiļnu desorpciju kisika s nepokrivenih TNC.  
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Slika 82. Spektri elektriļne vodljivosti: a) i b) nemodificiranih TNC, te kompozitnih BTO/TNC uzoraka 

pripremljeni hidrotermalnom reakcijom s c) i d) 30 mM, e) i f) 40 mM otopina Ba(OH)2, mjereni pri grijanju (a), 

c) i e)) i hlaĽenju (b), d) i f)) u rasponu temperatura 30 ï 210 °C. 

 Vrijednosti DC vodljivosti tijekom mjerenja pri hlaĽenju pokazuju Arrheniusovu 

temperaturnu ovisnost, te se aktivacijska energija (EDC) moģe izraļunati iz nagiba pravaca gdje 

je zamijeĺen linearni trend eksperimentalnih podataka prikazanih na slici 83. uz koriġtenje 

jednadģbe 4.1: 

 „  „ᶻϽὩ
 
   (4.1) 

gdje je ůDC istosmjerna vodljivost, „ᶻ predeksponencijalni faktor, EDC aktivacijska energija, kB 

Boltzmannova konstanta, a T temperatura. 
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Slika 83. Prikaz temperaturne ovisnost DC vodljivosti (log(ůDC)) u reģimima grijanja i hlaĽenja: a) 

nemodificiranih TNC i BTO/TNC kompozitnih uzoraka pripremljenih hidrotermalnom reakcijom b) 30 mM i c) 

40 mM otopina Ba(OH)2. Pravci su dobiveni modeliranjem eksperimentalnih podataka. 

 U tablici 7. nalaze se izraļunate EDC od pripremljenih uzoraka tijekom hlaĽenja uzoraka 

i ůDC pri 30 °C uzoraka na kraju postupka hlaĽenja.  

Tablica 7. Izraļunate EDC i ůDC (pri 30 °C) u reģimu hlaĽenja. 

 EDC [kJ/mol] ůDC [(Ýcm)ï1] 

TNC 25,8 9,55 10ï7 

30 mM 11,6 7,94 10ï12
 

40 mM 35,8 1,26 10ï11
 

 

Vrijednosti DC vodljivosti izmjerene pri 30 ° C u sluļaju nemodificiranih TNC (slika 83. a)) 

bile su u rasponu 10ï6 ï 10ï10 (Ý cm)ī1, dok su se u sluļaju kompozitnih BTO/TNC uzoraka 

smanjile do raspona 10ï11 ï 10ï12 (Ý cm)ī1 s manje izraģenom razlikom izmeĽu vrijednosti 

vodljivosti tijekom grijanja i hlaĽenja zbog prijaġnje spomenutog svojstva desorpcije kisika s 

TNC tijekom grijanja. Pad EDC s 25,8 na 11,6 kJ/mol za BTO/TNC uzorak modificiran s 

koncentracijom 30 mM (slika 83. b)) dogaĽa se zbog nastanka nehomogenog sloja BTO koji je 

djelomiļno onemoguĺio desorpciju kisika. Porast na 35,8 kJ/mol za uzorak modificiranog s 

koncentracijom 40 mM mogla bi biti posljedica ureĽenijeg i debljeg sloja BTO. Promjene EDC 

su zanemarive 24,4 ± 9,9 kJ/mol (odstupanje od 0,1 eV), meĽutim najbitnije je tu primijetiti 

kako se uspostavom debljeg i homogenijeg sloja BTO, kao ġto je u sluļaju uzorka 

pripremljenog s 40 mM Ba(OH)2 (slika 83. c)) povisuju vrijednosti vodljivosti pri viġim 

temperaturama u odnosu uzorka pripremljenog niģom koncentracijom (slika 83. b)), gdje je 

film tanji, neureĽeniji i nehomogeniji. TakoĽer se za kompozitne BTO/TNC uzorke primjeĺuje 

nelinearno ponaġanje vodljivosti tijekom grijanja nakon 120 ÁC koje je povezano s promjenom 

kristalne strukture (fazni prijelaz) BTO iz tetragonske u kubiļnu kristalnu strukture [163]. 
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Utjecaj fazne promjene BTO na vodljivost je viġe izraģen u sluļaju uzorka pripremljenog s 30 

mM Ba(OH)2 upravo zbog neureĽenosti i manje debljine sloja BTO.  

 Prikazom impedancijskih podataka u kompleksnoj ravnini kao ovisnosti imaginarnog o 

realnom dijelu impedancije (Nyquist grafovi), na slici 84. mogu se razluļiti pojedini doprinosi 

ukupnoj vodljivosti uzoraka. U sluļaju uzorka nemodificiranih TNC (slika 84. a)) vidi se 

polukruģnica koja pripada TNC (RTNC). Pripremom kompozita BTO/TNC zamjeĺuju se nove 

polukruģnice koje su povezane s nastankom sloja BTO na TNC. U sluļaju uzorka 

pripremljenog s 30 mM Ba(OH)2 sloj BTO je tanak i neureĽen, te su na slici 84. b) vidljiva dva 

luka. Prvi luk se nalazi u visokofrekventnom podruļju i vezan je uz provodnost volumno 

veĺinske faze TNC, te je drugi, manji luk povezan uz prisutnost neureĽenog graniļnog 

meĽufaznog (interface, Rin) sloja BTO. Poveĺanjem koncentracije (40 mM) Ba(OH)2 u reakciji 

(slika 84. c)) sloj postaje homogeniji i deblji, zbog ļega doprinos BTO raste, odnosno pojavljuje 

se treĺi luk u niskofrekventnom podruļju koji signalom nadvladava u odnosu na lukove 

povezane uz RTNC i Rin.  

 

Slika 84. Kompleksni impedancijski spektri (Nyquist grafovi) uzoraka: a) nemodificiranih TNC i kompozitnih 

BTO/TNC uzoraka pripremljenih hidrotermalnom reakcijom b) 30 mM i c) 40 mM otopina Ba(OH)2. 

Za interpretaciju eksperimentalnih rezultata koristilo se modeliranje ekvivalentnih strujnih 

krugova (EEC) s paralelno spojenim otpornicima i CPE elementima, dok su zasebni doprinosi 

interpretirani kao serijski spoj navedenih paralelno spojenih elemenata. Parametri dobiveni 

modeliranjem prikazani su u tablici 8. Nemodificirane TNC su najvodljivije, s malom 

vrijednosti elektriļnog otpora 1295 ɋ te kapacitetom 1,7 × 10ï7 s0,7 ɋï1 i ɣk 0,70. Rastom sloja 

BTO na povrġini TNC ometa se prijenos elektrona, te se u kompleksnoj impedancijskoj ravnini 

pojavljuju novi doprinosi uz TNC sloj: graniļni meĽufazni sloj u suļaju uzorka modificiranog 

s 30 mM Ba(OH)2 te i dodatni doprinos homogenijeg i debljeg BTO sloja u sluļaju modifikacije 
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s 40 mM Ba(OH)2. TNC sloj u sluļaju modificiranih uzoraka prikazuje dopirnos vodljivosti 

nekoliko redova veliļine niģi, odnosno viġi otpor i niģi kapacitet. Razlog tome je da prilikom 

nastajanja graniļnog meĽufaznog sloja i BTO sloja ostaje zarobljen adsorbirani kisik na TNC 

sloju ġto oteģava brzi elektronski prijenos, ġto rezultira visokim otporom te utjeļe na ukupni 

otpor sustava. Dodatni doprinos ukupon otporu u sluļaju TNC modificiranih s 30 mM dolazi 

od graniļnog meĽufaznog sloja BTO s elektriļnim otporom 5,9 Ĭ 107 ɋ, kapaciteta 3,5 × 10ï8 

s0,76 ɋï1 i ɣk 0,76. U sluļaju nastanka ureĽenijeg i debljeg BTO sloja, kao ġto je u sluļaju TNC 

modificiranih s 40 mM Ba(OH)2 ukupnim doprinosom prevladava elektriļni otpor BTO sloja 

s 9,9 × 107 ɋ s kapacitetom 4,2 × 10ï8 s0,84 ɋï1 i ɣk 0,84. Zanimljivo je za primjetiti da 

modifikacija s BTO utjeļe na mehanizam prijenosa naboja ġto rezultira poveĺanjem ukupnog 

otpora sustava. TakoĽer u trenutku uspostva homogenog debljeg sloja vodljivost naraste jer je 

olakġan elektronski prijenos preko uspostavljenog graniļnog meĽufaznog sloja. 

 

Tablica 8. Izraļunati parametri uzoraka nemodificiranih TNC i kompozitnih BTO/TNC 

uzoraka pripremljenih hidrotermalnom reakcijom 30 mM i 40 mM otopina Ba(OH)2 dobiveni 

modeliranjem impedancijskih spektara.  

Parametri TNC 30 mM 40 mM 

RTNC [ɋ] 1295 7,3 × 107 7,3 × 105 

CPETNC [s ɣk ɋï1] 1,7 × 10ï7  6,3 × 10ï12 1,7 × 10ï11 

ɣk TNC 0,70 0,96 0,90 

Rin [ɋ]  5,9 × 107 6,5 × 105 

CPEin [s ɣk ɋï1]  3,5 × 10ï8 1 × 10ï8 

ɣk in  0,76 0,75 

RBTO [ɋ]   9,9 × 107 

CPEBTO [s ɣk ɋï1]   4,2 × 10ï8 

ɣk BTO   0,84 

 

4.2.2. Rotacijsko oblaganje s Ba(OH)2 

 Na slici 85. prikazani su FE-SEM mikrografi uzoraka TNC i TNC modificirani 

rotacijskim oblaganjem otopina Ba(OH)2, pripremljenim otapanjem 12,5, 25, 50 mM Ba(OH)2 

u smjesi vode i etanola (volumni udio 1:1). Modifikacijom uzorka TNC s 12,5 mM otopinom 

Ba(OH)2, prikazanog na slici 85. b) i uveĺanim detaljem na slici 86. vidi se nasumiļna 

raspodjela sitnih kristalita na povrġini TNC. Postepenim porastom koncentracije otopine 
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Ba(OH)2 s kojom su bile modificirane TNC, na povrġini uzoraka je zamijeĺen rast dimenzija 

kristalita, kao ġto se moģe vidjeti na slici 85. c) i d) 

 

Slika 85. FE-SEM mikrografi a) TNC, te modificiranih TNC rotacijskim oblaganjem otopinama b) 12,5 mM, c) 

25 mM i d) 50 mM Ba(OH)2. 

 

Slika 86. Uveĺanje detalja oznaļenog na slici 85.b) crvenom kruģnicom. Crvenim strelicama oznaļeni su 

kristaliti nastali modifikacijom. 

Nastali kristaliti prikazani na slici 85. b) ï d) su bez vidljivo definiranih rubova ġto potencijalno 

ukazuje na njihovu polikristaliļnost ili amorfnost. Na difraktogramima prikazanima na slici 






































































































